FORMULACAO DE UMA MASSA CERAMICA:

DO S0L0 ATE A MESA

O presente trabalho consiste no desenvolvimen-
to de massas cer@micas contendo argilas curiti-
banas, voltada para uso no design de loucas de
mesa produzidas através de métodos artesa-
nais. A metodologia dividiu o projeto em cinco
fases: prospeccdo, caracterizacdo, formulacdo, R T e S
aiustes & avalicedo. R O e e
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Objetivos especiticos:

* Pesquisar na literatura métodos de producdo e formus-
lacdo de massas cerédmicas para tabricacdo de loucas;
e Pesquisar os processos de producdo de loucas:;

e Coletar e caracterizar argilas;
 Analisar o comportamento da argila coletada e suas car-

acteristicas:
 Analisar as massas produzidas e suas caracteristicas para
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a aplicacdo no design de criacdo de loucas; %ﬁm
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e Conhecer os processos de producdo e perfis de ceramis-

tas locais:
e Avaliar qualitativamente as massas cerédmicas desenvolvi-

das com participacdo de artesGos locais

Os resultados finais deste trabalho sdo as formulacées
de 4 massas cer@micas artesanais que atenderam os
pardmetros considerados adequados para aplicacdo
em loucas de mesa queimadas a 1220°C.
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