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RESUMO

Nakahata, Bruno. Análise do Desempenho de Quatro Tecnologias Aplicadas a
Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede Elétrica Instalados em Diferentes
Campus da UTFPR no Paraná. 2023. 212 f. Dissertação (Mestrado em Sistemas de
Energia) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2023.

A geração de energia fotovoltaica é uma das formas de geração que serão essenciais
para suprir a crescente demanda por energia elétrica. Porém, diversos fatores, como
a tecnologia dos módulos fotovoltaicos e as características do local onde o sistema é
instalado, influenciam o desempenho da planta, o que pode levar o sistema a gerar menos
energia do que era esperado pelo projeto. Este trabalho possui como objeto analisar o
desempenho de quatro tecnologias diferentes e em seis diferentes mesorregiões do Paraná,
durante o período entre janeiro de 2020 e dezembro de 2023, a fim de identificar os fatores
que contribuem para a melhor geração em cada mesorregião. Os Sistemas Fotovoltaicos
Conectados à Rede Elétrica (SFVCR) que foram estudados são frutos de um projeto
de pesquisa P&D entre a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e a
Companhia Paranaense de Energia (COPEL) que resultou em uma estação solarimétrica
e quatro SFVCR, que utilizaram as tecnologias de silício monocristalino (m-Si), silício
policristalino (p-Si), disseleneto de cobre, índio e gálio (CIGS) e de telureto de cádmio
(CdTe) para os módulos fotovoltaicos, em seis campus distintos da UTFPR, sendo estes os
campus Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba, Medianeira, Pato Branco e Ponta
Grossa. Para analisar o desempenho de cada sistema foram utilizados os índices de mérito,
Fator de Capacidade, Produtividade e Taxa de Desempenho, calculados utilizando os
dados de energia gerada e irradiação. Também foram analisadas as temperaturas de
operação dos módulos no período diurno e como isto pode afetar a geração de energia.
No geral, o CdTe apresentou o melhor desempenho nos três índices de mérito, seguido
pelo CIGS, p-Si e o m-Si. Em relação aos campus, o de Cornélio Procópio apresentou
os maiores valores nos três índices de mérito e o de Ponta Grossa apresentou os menores
valores.

Palavras-chave: Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede; Tecnologias fotovoltaicas;
Desempenho de sistemas fotovoltaicos; Índices de mérito.



ABSTRACT

Nakahata, Bruno. Analysis of the Performance of Four Technologies of Grid
Connected Photovoltaic Systems in Different UTFPR Campuses in Paraná.
2023. 212 f. Dissertação (Mestrado em Sistemas de Energia) – Universidade Tecnológica
Federal do Paraná, Curitiba, 2023.

The generation of photovoltaic energy is one of the forms of generation that will be
essential to supply the growing demand for electricity. However, several factors, such as
the technology of the photovoltaic modules and the characteristics of the place where
the system is installed, influence the performance of the plant, which can lead to the
system generating less energy than was expected by the project. This work aims to
analyze the performance of four different technologies and in six different mesoregions of
Paraná, during the period between January of 2020 and December of 2023, in order to
identify the most suitable characteristics for generation in each mesoregion. The Grid
Connected Photovoltaic Systems (GCPVS) that were studied are the result of an R&D
research project between the Federal Technological University of Paraná (UTFPR) and
Paraná Company of Energy (COPEL) that resulted in a solarimetric station and four
GCPVS, that used monocrystalline silicon (m-Si), polycrystalline silicon (p-Si), copper,
indium, and gallium diselenide (CIGS) and cadmium telluride (CdTe) technologies for
photovoltaic modules, in six different UTFPR campuses, these being the Campo Mourão,
Cornélio Procópio, Curitiba, Medianeira, Pato Branco and Ponta Grossa campuses. To
analyze the performance of each system, the performance metrics Capacity, Final Yield
and the Performance Ratio were used and they were calculated using the generated energy
and irradiation data. The operating temperatures of the modules during the day and
how this could affect energy generation were also analyzed. Overall, CdTe had the best
results in the three performance metrics, followed by CIGS, p-Si and m-Si. In relation to
the campuses, Cornélio Procópio presented the highest values in the three performance
metrics and Ponta Grossa presented the lowest values.

Keywords: Grid Connected Photovoltaic Systems; Photovoltaic technologies;
Performance of photovoltaic systems; Figures of merit.
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1 INTRODUÇÃO

Este capítulo irá apresentar o tema abordado, os problemas existentes em relação
ao tópico, a justificativa que motivou o desenvolvimento deste trabalho, os objetivos,
tanto o geral quanto os específicos, que se pretendia alcançar e a metodologia utilizada.
Também será apresentado a estrutura deste documento.

1.1 TEMA

As crescentes demandas por energia e preocupações com a preservação do meio
ambiente vem impulsionando a utilização de fontes de energia renováveis, dentre as quais
se destaca a geração fotovoltaica, batendo recordes em capacidade instalada em 2022 e
tendo um investimento no setor de 307,5 bilhões de dólares neste ano (REN21, 2023).

De acordo com o relatório do Balanço Energético Nacional (BEN) a micro e
mini geração distribuída de energia elétrica teve seu crescimento incentivado por ações
regulatórias como, por exemplo, o net metering, que estabelece a possibilidade de
compensação da energia excedente produzida por sistemas de menor porte (EPE, 2023a).

A geração de energia fotovoltaica pode ser de forma centralizada ou de forma
distribuída, tendo como exemplo, respectivamente, usinas de grande porte e sistemas
integrados em telhados, que são considerados como sistemas de micro ou mini geração
(PEREIRA et al., 2017). Através de duas ferramenta disponibilizadas pela Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), é possível ver que a capacidade instalada de
energia fotovoltaica no Brasil vem crescendo de forma exponencial nos últimos anos,
sendo que até dezembro de 2023 ele atingiu uma potência instalada de 25,8 GW para
a micro e mini geração distribuída e de 11,5 GW para a geração centralizada (ANEEL,
2024a; ANEEL, 2024b).

Para garantir a viabilidade econômica e energética do sistema é necessário realizar
um estudo aprofundado levando em consideração as características dos módulos que serão
utilizados (por exemplo, a sua tecnologia e sua eficiência de conversão), as condições
geográficas do local onde o SFVCR será instalado (por exemplo, os seus índices de
irradiação) e as condições de instalação (por exemplo, se o sistema será instalado em
solo ou em telhado) (GALDINO; PINHO, 2014).



20

1.2 DELIMITAÇÃO DO TEMA

O objetivo desta pesquisa é realizar a análise e a comparação do desempenho de
diferentes Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede Elétrica instalados nas Estações de
Pesquisa em Energia Solar (EPESOL), que estão localizadas em seis regiões diferentes no
Paraná.

Estas EPESOL foram criadas por meio do projeto de P&D da COPEL,
Metodologia Para Análise, Monitoramento e Gerenciamento da GD por Fontes
Incentivadas, que incumbiu o Laboratório de Energia Solar (LABENS) de projetar,
instalar e analisar o desempenho destas estações. Estas estações foram instaladas em
seis campus da própria universidade, nos campus Campo Mourão, Cornélio Procópio,
Curitiba, Medianeira, Pato Branco e Ponta Grossa.

Cada EPESOL possui quatro sistemas fotovoltaicos que utilizam às tecnologias
de silício monocristalino (m-Si), silício policristalino (p-Si), disseleneto de cobre, índio e
gálio (CIGS) e o telureto de cádmio (CdTe) para os módulos fotovoltaicos. Elas também
possuem uma estação solarimétrica, que pode ser do padrão Sistema de Organização
Nacional de Dados Ambientais (SONDA) ou padrão LABENS, que é uma variação do
padrão Empresa de Pesquisa Energética (EPE). A única exceção é a EPESOL de Curitiba,
que possui duas estações solarimétricas, uma de cada padrão.

O período analisado foi entre janeiro de 2020 e dezembro de 2023, sendo realizada
a coleta de dados da quantidade de energia gerada pelos sistemas, obtidas através de
seus inversores, os dados de radiação solar, proveniente das estações solarimétricas, e a
temperatura dos módulos fotovoltaicos, obtidas de sensores térmicos instalados em um
módulo de cada tecnologia.

Para analisar o desempenho destes sistemas foram utilizados os três índices de
mérito, Fator de Capacidade, Produtividade e Taxa de Desempenho, e os resultados
obtidos para as diferentes tecnologias e para cada campus foram comparados para se
determinar qual delas apresenta um melhor desempenho para determinada região.

1.3 PROBLEMA

O Brasil apresenta uma crescente demanda por energia elétrica, sendo que a
expectativa é de que o consumo a ser entre 766 e 875 TWh em 2032 e a energia solar
é uma das fontes que pode ajudar a suprir esta demanda, além de providenciar diversos
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outros benefícios (EPE, 2023b).

De acordo com o relatório da EPE (2023b) a micro e mini geração distribuída
é uma das principais formas de expansão da capacidade instalada, sendo que a geração
fotovoltaica distribuída já é a fonte de energia que apresenta o maior crescimento de
capacidade instalada anualmente, com um crescimento de 9,9 GW em 2022, e se espera
que em 2032 ela tenha uma participação de 97,7% da capacidade instalada.

Porém, é importante ressaltar que a quantidade de energia gerada por um SFVCR
é afetada por diversos fatores como, por exemplo, a tecnologia utilizada para os módulos
fotovoltaicos, os índices de irradiação do local, a temperatura ambiente e como é feita a
instalação (MOHANTY et al., 2016; PEREIRA et al., 2017). Caso os impactos desses
fatores não sejam levados em consideração durante a etapa do projeto, o sistema não será
capaz de gerar a quantidade de energia esperada.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo Geral

Analisar o desempenho das tecnologias de m-Si, p-Si, CdTe e CIGS aplicadas a
SFVCR que estão instalados em seis diferentes campus da UTFPR no Paraná, Campo
Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba, Medianeira, Pato Branco e Ponta Grossa.

1.4.2 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos deste trabalho são:

• realizar a revisão bibliográfica sobre os temas de radiação solar, os sistemas
fotovoltaicos, as tecnologias de células fotovoltaicas relevantes para este trabalho,
quais são os índices de mérito, o cenário atual da capacidade fotovoltaica instalada
no mundo, no Brasil e nas cidades em que se encontram as EPESOL e sobre as
estações solarimétricas;

• apresentar as EPESOL, assim como os dados de energia gerada por cada sistema, os
dados de irradiação obtidos das estações solarimétricas e os dados de temperatura
dos módulos fotovoltaicos;
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• apresentar a forma de tratamento de dados para as situações em que vieram dados
incompletos ou totalmente ausentes;

• analisar o desempenho de cada sistema através do cálculo dos índices de mérito;

• comparar o desempenho dos SFVCR a fim de determinar qual apresenta o melhor
desempenho em cada região do estado.

1.5 JUSTIFICATIVA

Se espera que até 2032 o Brasil possua 37,1 GW de capacidade instalada para
micro e mini geração distribuída, com mais de 4,8 milhões de unidades consumidoras.
Desse total, a expectativa é de que a fonte solar corresponda a 97,7% da capacidade
instalada (EPE, 2023b).

Devido a sua localização geográfica, o Brasil apresenta índices elevados e
relativamente uniformes de irradiação solar ao longo do território nacional, quando
comparado a países onde a tecnologia fotovoltaica está mais desenvolvida, permitindo
o desenvolvimento de projetos fotovoltaicos viáveis em grande parte do País (EPE, 2020).
Esse fato, junto com a sua constante redução de custos, leva a fonte solar fotovoltaica a se
apresentar como alternativa competitiva no fornecimento de energia, garantindo benefícios
como a redução de gases de efeito estufa, permitindo o desenvolvimento de projetos de
diferentes escalas, centralizados e distribuídos e contribuindo para a redução de perdas no
Sistema Interligado Nacional (SIN) por reduzir a distância entre a unidade consumidora
e fonte de geração distribuída (PEREIRA et al., 2017).

O estado do Paraná apresenta altos índices de irradiação solar, resultando em
um potencial elevado para a geração fotovoltaica. O estado possui uma média anual da
irradiação global de 1.705 kWh/m2, e considerando as condições ideais para uma instalação
fotovoltaica, ou seja, com a orientação voltada ao norte geográfico e uma inclinação igual
a latitude, ele possui uma média de irradiação no plano inclinado igual a 1.789 kWh/m2.
Já quanto a produtividade para uma instalação nas condições ideias, ele apresenta uma
média anual de 1.342 kWh/kWp (TIEPOLO et al., 2017).

Este trabalho possui como objetivo analisar e comparar o funcionamento de
sistemas fotovoltaicos que utilizam as tecnologias de m-Si, p-Si, CdTe e CIGS que estão
instalados nas cidades de Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba, Medianeira,
Pato Branco e Ponta Grossa, visando permitir um melhor aproveitamento do potencial
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fotovoltaico que o estado possui. Serão analisados os dados de energia gerada, irradiação
e temperatura dos módulos de cada sistema desde janeiro de 2020 ate dezembro de 2023 e
em seguida, serão calculados os índices de mérito, que permitem realizar uma comparação
do desempenho de sistemas diferentes. Os índices de mérito são o Fator de Capacidade,
Produtividade e Taxa de Desempenho. Com base nas informações obtidas através deste
estudo, foi possível identificar o potencial da geração de energia de cada tecnologia para
as diferentes regiões no estado.

1.6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A primeira etapa deste trabalho é a revisão bibliográfica do conhecimento
referente ao estudo da energia solar fotovoltaica.

A etapa seguinte é obter os dados relevantes para este trabalho das EPESOL,
assim como fazer o tratamento para dados incompletos ou ausentes. Estes dados incluem
a radiação solar das estações solarimétricas, os dados de energia gerada por cada tecnologia
e os dados da temperatura dos módulos fotovoltaicos.

Em seguida, utilizando esses dados tratados, serão calculados os índices de mérito
e então será feita a análise comparativa do desempenho das tecnologias nas diferentes
microrregiões.

Ao fim da pesquisa será apresentada a tecnologia que apresenta o melhor
desempenho para cada uma das seis microrregiões e registrada as conclusões alcançadas.

1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO

Este trabalho está organizado em 5 capítulos, incluindo esta Introdução como o
Capitulo 1.

No Capítulo 2 é feita a revisão bibliográfica quanto aos conceitos de radiação
solar, as tecnologias de células fotovoltaicas relevantes para este trabalho, os sistemas
fotovoltaicos, o cenário atual de capacidade instalada de energia fotovoltaica, quais são
os índices de mérito e sobre estações solarimétricas.

No Capítulo 3 são apresentados as EPESOL, seus equipamentos e a metodologia
utilizada para a aquisição e o tratamento dos dados de geração de energia, radiação e
temperatura.
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No Capítulo 4 são expostos os resultados dos índices de mérito de cada EPESOL,
calculados com base em medições reais obtidas, assim como uma discussão quanto o
desempenho dos sistemas.

Por fim, no Capítulo 5 são apresentadas as considerações finais e são identificadas
quais tecnologias são mais vantajosas para cada EPESOL. Também é neste capítulo em
que são feitas as sugestões para trabalhos futuros.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 ENERGIA SOLAR

A energia que vem do Sol, responsável por aquecer e iluminar a Terra, é chamada
de radiação solar e é transmitida na forma de ondas de radiação eletromagnética. Essa
radiação é a base para a geração da energia fotovoltaica (VILLALVA; GAZOLI, 2012).

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), na norma NBR
10899 (ABNT, 2023), a taxa na qual a radiação solar incide sobre uma determinada
superfície é denominada irradiância solar (G), e é normalmente medida em Watts por
metro quadrado (W/m2). Segundo a mesma norma (ABNT, 2023), a irradiância pode ser
dividida nas seguintes componentes:

• Irradiância direta (GDIR): parcela da irradiância solar sobre uma superfície. Ela
pode ser classificada como irradiância direta normal ou irradiância direta horizontal,
onde se tem que levar em consideração o cosseno do ângulo de incidência;

• Irradiância difusa (GDIF ): parcela da irradiância solar que passa por um processo de
difusão ao entrar em contato com a atmosfera, atingindo uma superfície horizontal
por múltiplas direções;

• Albedo (Albedo): à fração da irradiância solar que surge devido a reflexão da
irradiância no solo ou outros obstáculos em torno do dispositivo, por unidade de
área;

• Irradiância global horizontal (GHOR): é a taxa de energia total, por unidade de
área, resultante da soma das componentes de irradiância direta no plano horizontal
e a irradiância difusa;

• Irradiância total (GT OT ): é a taxa de energia total em um plano com inclinação
qualquer, por unidade de área, resultante da soma das componentes direta, difusa
e de albedo.

A Figura 1 demonstra as componentes citadas:
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Figura 1 – Representação das componentes da radiação solar

Fonte: (TIEPOLO et al., 2017)

A irradiância é a densidade da potência por unidade de área em determinado
instante de tempo. Já a irradiação (H) é a integração da irradiância por um período de
tempo, representando a densidade de energia por unidade de área (ABNT, 2023). Ela
pode ser dividida nas seguintes componentes:

• Irradiação direta (HDIR): é a integração da irradiância direta por um determinado
intervalo de tempo, que é normalmente de uma hora ou um dia;

• Irradiação difusa (HDIF ): é a integração da irradiância difusa por um determinado
intervalo de tempo, que é normalmente de uma hora ou um dia;

• Irradiação global horizontal (HHOR): é a integração da irradiância global horizontal
por um determinado intervalo de tempo, que é normalmente de uma hora ou um
dia;
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• Irradiação total (HT OT ): é a integração da irradiância no plano inclinado por um
determinado intervalo de tempo, que é normalmente de uma hora ou um dia;

Em um mesmo local na superfície do planeta existe uma variação sazonal da
irradiação e irradiância incidentes. Essa variação ocorre tanto ao longo de um dia, como
mostra a Figura 2, quanto ao longo de um ano, como mostra a Figura 3 (TIEPOLO et al.,
2017). Esta sazonalidade possui um grande impacto na produção de energia de um sistema
fotovoltaico e, portanto, precisa ser levado em consideração durante o planejamento do
sistema.

Figura 2 – Perfil da irradiâcia solar ao longo de um dia.

Fonte: (VILLALVA; GAZOLI, 2012)

Figura 3 – Irradiação média ao longo do ano no estado do Paraná.

Fonte: (TIEPOLO et al., 2017)
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2.2 ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

2.2.1 Efeito Fotovoltaico

Efeito fotovoltaico é o nome do processo responsável por converter a energia
proveniente da radiação solar em energia elétrica. Esse processo só é possível graças à
movimentação de elétrons entre as bandas de energia de um material semicondutor, como
uma célula fotovoltaica. Esses materiais possuem três bandas de energia, a de valência,
que está completa, a de condução, que está vazia e uma chamada de gap, que possui
apenas um elétron-volt (PATEL, 2006).

Quando uma junção p-n é exposta a fótons, que compõem a radiação solar, ele
gera uma diferença de potencial devido a transferência de energia dos fótons para os
elétrons contidos na célula e caso as duas extremidades da junção sejam conectadas por
um fio, haverá circulação de elétrons (CRESESB, 2006). Na Figura 4 é apresentado uma
representação do princípio de funcionamento do efeito fotovoltaico.

Figura 4 – Efeito fotovoltaico na junção p-n.

Fonte: (CRESESB, 2006)
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2.2.2 Células Fotovoltaicas

A célula fotovoltaica é o equipamento elétrico, constituído por materiais
semicondutores, responsável por converter a energia da luz do sol diretamente em energia
elétrica por meio do efeito fotovoltaico (SMETS et al., 2016).

Em geral, uma única célula fotovoltaica é incapaz de fornecer potência o suficiente
para possuir um uso prático, fazendo com que seja necessário agrupar múltiplas células
(CARNEIRO, 2010). Um conjunto de células fotovoltaicas é chamado de módulo
fotovoltaico e o conjunto de módulos fotovoltaicos, incluindo a estrutura de suporte, é
chamado de arranjo fotovoltaico ou gerador fotovoltaico (ABNT, 2023). Na Figura 5 é
apresentado o agrupamento de células até a formação de um arranjo fotovoltaico.

Figura 5 – Agrupamento de células, módulo e arranjo fotovoltaico.

Fonte: (CARNEIRO, 2010)

O arranjo dos módulos de um sistema fotovoltaico depende da tensão e corrente
desejável no projeto. O número de módulos conectados em série determina o nível de
tensão do arranjo e a quantidade de módulos conectados em paralelo é responsável pela
corrente do arranjo (MALATHY; RAMAPRABHA, 2015).

O desempenho dos módulos é influenciado por diversos fatores, incluindo a
irradiância incidente sobre sua superfície, a distribuição espectral dessa irradiância devido
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a massa de ar e a temperatura em que ele está operando. As condições padrão de ensaio
(STC) possuem a irradiância solar como 1.000 W/m2, a distribuição espectral como 1,5 e
a temperatura de operação como 25◦C (GALDINO; PINHO, 2014).

2.2.3 Tecnologias de Células Fotovoltaicas

Entre as tecnologias disponíveis para células fotovoltaicas as que possuem maior
participação no mercado são as de silício cristalino e as de filmes finos. A tecnologia
com a maior participação é a de silício cristalino, representada pelas tecnologias de silício
monocristalino (m-Si) e o silício policristalino (p-Si), que tem representado mais de 90%
da produção mundial de módulos fotovoltaicos desde 2012. Na Figura 6 é possível observar
que esta tendência se manteve até 2021 e que a produção de módulos fotovoltaicos atingiu
aproximadamente 190 GWp (FRAUNHOFER ISE, 2023).

Figura 6 – Porcentagem da produção anual global de módulos fotovoltaicos.

Fonte: Adaptado de (FRAUNHOFER ISE, 2023)

Em 2021, dos 190 GWp produzidos, o m-Si foi responsável por 84,21% desse total,
o p-Si por 10,53% e os filmes finos por 5,26%. A participação de cada tecnologia de filmes
finos pode ser observada na Figura 7.
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Figura 7 – Porcentagem da produção anual global de módulos de filme fino.

Fonte: Adaptado de (FRAUNHOFER ISE, 2023)

Em relação a produção dos módulos de filmes finos em 2021, do total de 10 GWp
produzidos, aproximadamente 8,4 GWp são referentes a tecnologia de telureto de cádmio
(CdTe), aproximadamente 1,5 GWp a tecnologia de disseleneto de cobre, índio e gálio
(CIGS) e o restante de 0,1 GWp são do silício amorfo (a-Si).

As células cristalinas, classificadas como de primeira geração, são feitas de
matéria-prima de silício ultrapuro, como as usadas em chips semicondutores. Eles
usam wafers de silício que têm normalmente 150-200 mícrons (um quinto de milímetro)
de espessura. Já as de filme fino, classificadas como de segunda geração, são feitas
depositando camadas de material semicondutor em substratos de vidro ou aço inoxidável
com apenas 0,3 a 2 micrômetros de espessura, o que faz com que os custos da matéria-
prima sejam muito mais baixos do que os custos de equipamento e processamento
(BOXWELL, 2019).

A maior diferença entre as duas tecnologias, fora questões estéticas, são a
eficiência de conversão, que impacta na área necessária para os módulos, e os coeficientes
de temperatura, que levam a uma queda na eficiência quando elas operam em altas
temperaturas (FRAUNHOFER ISE, 2023).

Na Tabela 1 estão apresentadas as melhores eficiências de conversão de energia
obtidas em laboratório para as células e os módulos de cada tecnologia. Vale ressaltar
que devido a existência de espaços vazios nos módulos, a sua eficiência é menor que a
das células. Também é importante notar que a eficiência pode variar dependendo do
fabricante e que estas eficiências estão evoluindo constantemente (GALDINO; PINHO,



32

2014).

Tabela 1 – Eficiências de diferentes tecnologias de células e módulos fotovoltaicos
obtidas em laboratório.

Tecnologias
Eficiência de conversão

das células
Eficiência de conversão

dos módulos

Silício Cristalino
m-Si 26,7% 24,4%
p-Si 24,4% 20,4%

Filmes Finos
CIGS 23,4% 19,2%
CdTe 21,0% 19,5%

Fonte: Adaptado de (FRAUNHOFER ISE, 2023)

Em geral, as tecnologias de silício cristalino apresentam maiores eficiências, porém
apresentam maiores perdas por temperatura (FRAUNHOFER ISE, 2023).

Em termos de viabilidade econômica e energética do projeto, é importante
observar a eficiência de cada tecnologia, o seu custo e o local de instalação para garantir
um bom desempenho do sistema (RUTHER, 2004).

Para esta pesquisa são relevantes apenas as tecnologias de silício monocristalino,
de silício policristalino, de telureto de cádmio e de disseleneto de cobre, índio e gálio, que
serão apresentados com mais detalhes em seguida.

2.2.3.1 Silício Monocristalino

As células de silício monocristalino são historicamente as mais utilizadas e as que,
em geral, apresentam as maiores eficiências porém possuem um processo de fabricação
mais complexo e caro (VILLALVA; GAZOLI, 2012). Elas são fabricadas a partir do
cristal de dióxido de silício e utilizando um processo chamado de Czochralski para garantir
que este material tenha um alto grau de pureza, uma estrutura monocristalina e baixa
densidade de defeitos na rede (CRESESB, 2006).

Este processo consiste em fundir o silício com uma pequena quantidade de dopante
do tipo p, sendo normalmente utilizado o boro. Após orientar o fragmento do cristal de
forma correta e com um rígido controle de temperatura, se extrai do material fundido
um grande cilindro de silício monocristalino levemente dopado que é então cortado em
fatias finas de aproximadamente 0,3 mm de espessura. Após a limpeza dessas fatias



33

é introduzido impurezas do tipo n ao expô-las ao vapor de fósforo em um forno com
temperaturas entre 800 e 1000 ◦C (CRESESB, 2006).

A Figura 8 apresenta, respectivamente, uma célula fotovoltaica e um módulo
fotovoltaico de silício monocristalino.

Figura 8 – a) Célula fotovoltaica de m-Si e b) módulo fotovoltaico de m-Si.

(a) Célula (b) Módulo
Fonte: (PLANAS, 2020)(PORTAL SOLAR, 2021)

2.2.3.2 Silício Policristalino

As células de silício policristalino possuem uma eficiência menor quando
comparadas com as de m-Si, porém possuem um processo de fabricação menos rigoroso,
o que leva elas a terem um custo menor (VILLALVA; GAZOLI, 2012).

Ele é produzido a partir de lâminas obtidas da solidificação de um bloco composto
de pequenos cristais, com tamanhos e orientações diferentes. É o fato de que estas lâminas
já são produzidas com a espessura final da célula que reduz o custo de produção, porém, a
maior espessura devido a existência de interfaces entre os cristais pode levar a defeitos em
sua estrutura e, consequentemente, uma redução de sua eficiência (GALDINO; PINHO,
2014).

A Figura 9 apresenta, respectivamente, uma célula fotovoltaica e um módulo
fotovoltaico de silício policristalino.
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Figura 9 – a) Célula fotovoltaica de p-Si e b) módulo fotovoltaico de p-Si.

(a) Célula (b) Módulo
Fonte: (PLANAS, 2020)(PORTAL SOLAR, 2021)

2.2.3.3 Disseleneto de Cobre, Índio e Gálio

As células CIGS possuem uma eficiência menor que as de células de Silício, porém
maior que as de CdTe. Em relação ao custo de produção, elas são mais baratas que as de
silício e mais caras que as de CdTe (FRAUNHOFER ISE, 2023).

A célula é feita usando o procedimento de fabricação a vácuo para depositar uma
camada fina de 2 µm de cobre, índio, gálio e seleneto no fundo de vidro ou plástico junto
com os eletrodos nas faces frontal e traseira (OGBOMO et al., 2016).

A Figura 10 mostra um módulo fotovoltaico de CIGS.

Figura 10 – Módulo fotovoltaico CIGS.

Fonte: (VILLALVA, 2020)
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2.2.3.4 Telureto de Cádmio

O processo de fabricação é simples, sendo o seu custo de fabricação o menor
entre as células de filmes finos. O que encarece este tipo de célula é o uso do telureto,
um material raro de se encontrar na natureza, enquanto que o cádmio é um material
abundante. Vale ressaltar que apesar de o cádmio apresentar alta toxidade, o composto
CdTe não é considerado tóxico (OGBOMO et al., 2016).

Essas células tem o seu contato frontal revestido por uma junção do tipo n, que
é uma camada transparente de sulfeto de cádmio, e depois por uma camada da junção
tipo p, que é uma camada de CdTe (GALDINO; PINHO, 2014).

A Figura 11 mostra um módulo fotovoltaico de CdTe.

Figura 11 – Módulo fotovoltaico CdTe.

Fonte: (FIRST SOLAR, 2014)

2.3 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

O sistema fotovoltaico é responsável por converter a energia solar em energia
elétrica através do efeito fotovoltaico, sendo composto pelos módulos fotovoltaicos,
inversores, controlador de carga e baterias (se for um sistema com armazenamento) e
outros dispositivos auxiliares, como dispositivos de monitoramento, controle ou proteção
(GALDINO; PINHO, 2014).

Eles podem ser classificados baseados na sua conexão com a rede elétrica como
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um Sistema Fotovoltaico Isolado (SFVI) ou como um Sistema Fotovoltaico Conectado à
Rede Elétrica (SFVCR) (TAN; SENG, 2011).

Também é possível classifica-los quanto à configuração do sistema, sendo que
quando o sistema possui apenas uma fonte de geração fotovoltaica ele é classificado como
um sistema puro e quando ele possui a presença de outros tipos de geração ele é classificado
como um sistema híbrido (GALDINO; PINHO, 2014).

2.3.1 Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede Elétrica

Os SFVCR operam em paralelismo com a rede elétrica, tendo como objetivo gerar
eletricidade para o consumo local a fim de reduzir ou até mesmo eliminar o consumo da
rede, sendo possível o sistema gerar um excedente de energia que pode ser vendido a
concessionária de energia (VILLALVA; GAZOLI, 2012).

Um SFVCR necessita apenas de um arranjo fotovoltaico e um inversor, não
sendo necessário a existência de um sistema de armazenamento de energia. O arranjo
fotovoltaico é responsável por converter a energia do Sol em energia elétrica em corrente
contínua (CC) que é então convertida pelo inversor em corrente alternada (CA) com
a mesma amplitude e frequência da rede elétrica, o que é necessário para permitir a
conexão da unidade consumidora com a rede (GALDINO; PINHO, 2014). Na Figura 12
está ilustrado o princípio de funcionamento de um SFVCR.
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Figura 12 – Representação do funcionamento de um SFVCR.

Fonte: (FERNANDES, 2016)

2.3.2 Sistemas Fotovoltaicos Isolados

Os SFVI são tipicamente empregados em locais remotos que não possuem uma
rede elétrica como, por exemplo, para fornecer energia à residências em zonas rurais ou
ilhas (VILLALVA; GAZOLI, 2012).

Esses tipos de sistemas normalmente necessitam de algum tipo de armazenamento
de energia, como baterias, para garantir o fornecimento de energia durante horários em que
não há geração fotovoltaica e de uma unidade responsável pelo controle e condicionamento
de potência composta por inversor e controlador de carga (GALDINO; PINHO, 2014).

Na Figura 13 é apresentado os componentes típicos de um SFVI.
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Figura 13 – Componentes de um Sistema Fotovoltaico Isolado típico.

Fonte: (VILLALVA; GAZOLI, 2012)

2.4 PANORAMA DA CAPACIDADE INSTALADA DE SFVCR

2.4.1 Cenário Mundial

Apesar de historicamente os sistemas fotovoltaicos terem se concentrado na
Europa, países de outros continentes, principalmente a China, Estados Unidos e Índia,
são os que tem apresentado uma maior contribuição para o crescimento da capacidade
instalada desta tecnologia nos últimos anos (TIEPOLO et al., 2017; REN21, 2023).

A tecnologia fotovoltaica é uma das opções mais economicamente viáveis para a
geração de energia, tendo apresentado o maior crescimento em capacidade instalada em
2022 entre todas as tecnologias de energia renováveis e um crescente número de países
implementando medidas de incentivo para produção local. Em 2022, a energia solar
fotovoltaica teve um acréscimo a sua capacidade instalada de 243 GWp, chegando a um
total acumulado de 1.185 GWp como ilustrado na Figura 14 (REN21, 2023).
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Figura 14 – Capacidade mundial de sistemas fotovoltaicos e suas respectivas adições
em 2022.

Fonte: Adaptado de (REN21, 2023)

De acordo com a Figura 15 os cinco países que mais contribuíram para este
crescimento foram China, Estados Unidos, Índia, Brasil e a Espanha, sendo que a China
foi responsável por 44% desse total e continua como o país com a maior capacidade
instalada.
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Figura 15 – Capacidade instalada de sistemas fotovoltaicos e suas respectivas adições
em 2022 para os 10 países com maior adição.

Fonte: Adaptado de (REN21, 2023)

2.4.2 Cenário Brasileiro

O Brasil vem apresentando um constante incremento na potência instalada de
energia solar fotovoltaica, alcançando um total de 37,3 GWp até o final de 2023. Este
total é composto pela geração distribuída e pela geração centralizada (ANEEL, 2024a;
ANEEL, 2024b). Em comparação aos outros países, o Brasil foi o quarto país com o maior
aumento de capacidade instalada de energia fotovoltaica em 2022, com 9,9 GWp (REN21,
2023).

Em relação a micro e mini geração distribuída, é possível verificar potência total
pelo Registros das Unidades Consumidoras com Geração Distribuída (ANEEL, 2024a).
Já em relação a geração centralizada, é possível ver a potência instalada atual através do
Sistema de Informações de Geração da ANEEL SIGA (ANEEL, 2024b).

A potência instalada acumulada e quantidade de sistemas quanto a micro e mini
geração distribuída pode ser observada na Figura 16.
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Figura 16 – Capacidade de micro e mini geração distribuída e quantidade de
unidades geradoras no Brasil de energia fotovoltaica.

Fonte: Adaptado de (ANEEL, 2024a)

A capacidade acumulada de micro e mini geração de energia solar fotovoltaica
era de aproximadamente 25,8 GWp até o final de 2023, com 2,3 milhões de unidades
geradoras.

Em relação a geração centralizada até 2023, as plantas em operação correspondem
a 5,76% da matriz elétrica brasileira, com 11,5 GWp e 18.194 usinas geradoras. Está
prevista para os próximos anos uma adição de 144,7 GWp na capacidade de geração por
centrais geradoras, conforme mostra a Tabela 2 (ANEEL, 2024b).

Tabela 2 – Potência fiscalizada e outorgada por usinas fotovoltaicas de geração
centralizada

Quantidade de
usinas em operação

Potência
Fiscalizada [GW]

Potência
Outorgada [GW]

Total 18.194 11,5 144,7
Fonte: Adaptado de (ANEEL, 2024b)
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2.4.3 Cenário Paranaense

A Figura 17 mostra a potência instalada acumulada de SFVCR de micro e mini
geração no Paraná e a quantidade de sistemas até 2023 (ANEEL, 2024a).

Figura 17 – Capacidade de micro e mini geração distribuída e quantidade de
unidades geradoras no Paraná de energia fotovoltaica.

Fonte: Adaptado de (ANEEL, 2024a)

No total, havia uma potência acumulada de 2,44 GWp e 191 mil unidades
geradoras.

A região sul se destaca como a região com segunda maior capacidade instalada
de geração distribuída no Brasil com 6,3 GWp, do qual o Paraná representa 38,7% deste
total, sendo a segunda maior geração da região sul e a quarta maior geração do Brasil
(ANEEL, 2024a).

Além dos 2,44 GWp de geração distribuída, o Paraná também registra 16,8 MWp
de geração centralizada provenientes de 40 empreendimentos, sendo o décimo quinto
estado com a maior geração no Brasil em relação a geração centralizada (ANEEL, 2024b).

O estado do Paraná possui elevados índices de irradiação solar, o que favorece a
instalação de sistemas fotovoltaicos, sendo que a sua média de irradiação é superior à de 27
países da Europa, que ainda é considerada referência na área de tecnologia fotovoltaica.
A média anual da irradiação global horizontal e a média anual da irradiação no plano
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inclinado igual a latitude no Paraná são, respectivamente, 1.705 kWh/m2 e 1.789 kWh/m2
(TIEPOLO et al., 2017).

2.5 DESEMPENHO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

As ferramentas existentes para avaliar o desempenho de sistemas fotovoltaicos,
os índices de mérito, possibilitam a comparação e facilitam a troca de informações
sobre sistemas que se encontram sobre diferentes condições ambientais e com diferentes
características de instalação, como a potência nominal do sistema (BENEDITO, 2009;
URBANETZ et al., 2014).

Esses índices são classificados como Fator de Capacidade (FC), Produtividade ou
final yield (Yf ) e a Taxa de Desempenho ou Performance Ratio (PR) (ZILLES et al.,
2012).

2.5.1 Fator de Capacidade

O Fator de Capacidade é definido como a razão entre a produção anual real de
energia do sistema e a energia que ele poderia gerar se trabalhasse na sua potência nominal
total durante todo o período de tempo, ou seja, 24 horas por dia (KYMAKIS et al., 2009).
Este índice é calculado conforme a Equação 1 e é expresso em porcentagem.

FC[%] = Energia gerada pelo sistema[kWh]
Potência nominal do sistema[kWp]∗ (24[h]∗dias) (1)

2.5.2 Produtividade

A produtividade, ou final yield, de um SFVCR é a razão entre a energia gerada
pelo sistema em um determinado período de tempo, normalmente um mês ou ano, e
a potência nominal instalada. Esse índice é uma maneira conveniente de comparar a
energia produzida por sistemas que utilizam diferentes marcas de módulos e/ou que estão
instalados em diferentes latitudes, sendo que se espera que um sistema apresente índices
elevados caso esteja instalado nas condições ideais e possua pouca interferência de fatores
externos, como temperatura e sujidade (ODEH, 2018; TIEPOLO et al., 2017). Ela pode
ser calculada conforme a Equação 2 e é expressa em kWh/kWp.
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Yf [kWh/kWp] = Energia gerada pelo sistema[kWh]
Potência nominal do sistema[kWp] (2)

2.5.3 Taxa de Desempenho

A Taxa de Desempenho, ou Performance Ratio, expressa a relação entre a energia
que o sistema deveria gerar para determinado índice de energia solar e a energia de
saída CA. Este índice leva em consideração as perdas que nem sempre são mensuráveis,
como as devido a degradação dos painéis, a sua temperatura de operação, a presença de
sombreamento, a existência de sujidade sobre os módulos, falhas de operação do sistema,
eficiência de conversão de energia do inversor, entre outros (KYMAKIS et al., 2009;
ODEH, 2018). Ele é obtido pela razão entre a produtividade do sistema e a produtividade
de referência, que por sua vez é a razão entre a irradiação no plano inclinado e a irradiação
de referência no STC (que é igual a 1 kW/m2), podendo ser representado pela Equação 3
e é expresso em porcentagem.

PR[%] = Produtividade[%]
Irradiação no plano inclinado[kWh/m2]/1[kW/m2] (3)

2.6 ESTAÇÕES SOLARIMÉTRICAS

Uma estação solarimétrica é um conjunto de equipamentos responsável por
medir principalmente dados de radiação solar e suas componentes globais, difusas e
diretas, sendo que normalmente contam com outros equipamentos para medição de outros
parâmetros referentes a radiação, como medições do espectro ultravioleta e infravermelho,
e parâmetros meteorológicos, como temperatura e pluviosidade (ROMIOTTO, 2015).

Para o desenvolvimento de projetos de sistemas fotovoltaicos, é extremamente
importante conhecer os dados de radiação solar na superfície terrestre, assim como outros
dados referentes as condições climáticas e atmosféricas do local. Esses dados também são
importantes para estudos de desempenho do sistema ou sobre a influência desses fatores
na produção de energia (GALDINO; PINHO, 2014).

Para analisar a viabilidade do sistema e garantir a máxima geração ao longo do
ano é preciso estudar a média histórica dessas medidas (CRESESB, 2014).
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2.6.1 Equipamentos de Medição

De acordo com a norma ISO 9060, os equipamentos de medição da radiação solar
global e suas componentes, os piranômetros e pireliômeros, podem ser classificados de
acordo com o seu nível de precisão em equipamentos de padrão secundário, de primeira
classe e de segunda classe, sendo que a diferença entre eles é o erro máximo quanto a
radiação diária, que são no máximo de, respectivamente, 2%, 5% e 10% (ISO, 2018).

As normas ISO 9847 e ISO 9059 definem como realizar a calibração dos
piranômetros e pireliômetros, e que essa manutenção deve ser realizada em intervalos
de no máximo 18 meses (ISO, 1990; ISO, 1992).

Os piranômetros são responsáveis por medir a radiação global, podendo ser do
tipo termoelétrico ou fotovoltaico, que estão representados, respectivamente, nas Figuras
18 e 19 (CRESESB, 2014).

Figura 18 – Piranômetro Termoelétrico

Fonte: (CRESESB, 2014)
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Figura 19 – Piranômetro Fotovoltaico

Fonte: (CRESESB, 2014)

Adicionando um disco ou esfera de sombreamento, responsáveis por bloquear
a componente direta, a um piranômetro convencional é possível calcular a componente
difusa da radiação (PEREIRA et al., 2017). Na Figura 20 apresenta um piranômetro
acoplado a um disco de sombreamento.

Figura 20 – Esfera de sombreamento com rastreamento em dois eixos

Fonte: (CRESESB, 2014)

Os pireliômetros são utilizados para medir a radiação direta. Eles bloqueiam
a radiação difusa através de um sensor termoelétrico dentro de um tubo de colimação,
apresentado na Figura 21, apontando diretamente ao Sol de forma que ele obtém os dados
apenas do disco solar e da região vizinha (FADIGAS, 2012; CRESESB, 2014).
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Figura 21 – Desenho esquemático de um pireliômetro

Fonte: (CRESESB, 2014)

Ele utiliza um rastreador solar de um ou dois eixos, dependendo da melhor relação
custo-benefício, para seguir o movimento do Sol e obter a irradiância direta (CRESESB,
2014). A Figura 22 mostra um pireliômetro com rastreador solar.

Figura 22 – Pireliômetro montado em um rastreador solar

Fonte: (CRESESB, 2014)

2.6.2 Estação Padrão EPE

O padrão EPE foi desenvolvido pela Empresa de Pesquisa Energética, que
é responsável por realizar estudos e pesquisas relacionadas ao planejamento do setor
energético para o Ministério de Minas e Energia (MME), em diversas áreas como energia
elétrica, estudos socioambientais e planejamento energético. A empresa foi criada pela
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Lei 10.847 do Congresso Nacional em 2004, como uma medida provisória e posteriormente
convertida em lei (EPE, 2004).

Esse padrão segue a Instrução EPE-DEE-RE-065/2013-r7 (EXPANSÃO
DA GERAÇÃO – empreendimentos fotovoltaicos - Instruções para Solicitação de
Cadastramento e Habilitação Técnica com vistas à participação nos Leilões de Energia
Elétrica) de maio de 2021, para a participação de empreendimentos de usina fotovoltaica
solar nos leilões de energia elétrica promovidos pelo governo federal (EPE, 2021).

Uma estação solarimétrica deste padrão deve estar equipada, no mínimo, com os
seguintes equipamentos:

• dois piranômetros de primeira classe ou superior, de acordo com a norma ISO
9060:2018, ambos orientados no plano horizontal, para medir a irradiação global
horizontal;

• um anemômetro, para medir a velocidade do vento;

• um higrômetro, para medir a umidade relativa do ar;

• um termômetro, para medir a temperatura do ar.

Podem ser instalados equipamentos adicionais para garantir o funcionamento
adequado da estação, como uma fonte de energia, baterias, equipamentos para
comunicação e transferência de dados, etc. Também podem ser instalados equipamentos
complementares como módulos fotovoltaicos de referência ou outros equipamentos de
medição, por exemplo, um piranômetro orientado no plano inclinado.

A figura 23 mostra uma estação solarimétrica padrão EPE convencional com 2
piranômetros, 1 anemômetro, 1 termômetro, arranjo solar de alimentação e uma caixa
com datalogger.
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Figura 23 – Estação Solarimétrica padrão EPE

Fonte: (ROMIOTTO, 2015)

2.6.3 Estação Padrão Sonda

O Sistema de Organização Nacional de Dados Ambientais (SONDA), foi criado
pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o Laboratório de Modelagem
e Estudos de Recursos Renováveis de Energia (LABREN), a Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP) e a Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRAS), com o objetivo de melhorar
a base de dados brasileira dos recursos de energia solar e eólica e tornar esses dados
públicos (SONDA, 2021a).

Atualmente a rede SONDA têm 20 estações, sendo 14 do próprio INPE e 6
operadas por instituições parceiras. As estações podem ser solarimétricas, anemométricas
ou solarimétricas e anemométricas. Dentre as 20 estações SONDA, 13 são solarimétricas,
3 somente anemométricas e 4 são ambas (SONDA, 2021b).

As estações solatimétricas de padrão SONDA medem um conjunto de variáveis,
com periodicidade de um em um minuto, sendo divididos em dados meteorológicos ou
radiométricos. Os dados meteorológicos são a temperatura, umidade e pressão do ar,
precipitação de chuva e a velocidade e direção do vento a uma altura de 10 metros. Os
dados radiométricos são as radiações global horizontal, direta normal, difusa, de onda
longa descendente e fotossinteticamente ativa (PAR), além da iluminância.
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As medições realizadas em estações solarimétricas do projeto SONDA, quando
instaladas no solo, utilizam um módulo com uma plataforma onde são alocados os sensores.
A Figura 24 mostra o projeto 3D da plataforma com alocação dos sensores, desenvolvido
em projeto de parceria da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) com
a COPEL para a instalação de três estações solarimétricas em campus da UTFPR
(DANDERFER et al., 2019).

Figura 24 – Projeto plataforma com alocação dos sensores no padrão SONDA

Fonte: Adaptado de (DANDERFER et al., 2019)

A Figura 25 apresenta uma estação solarimétrica localizada em Rolim de
Moura/RN. Os sensores coletores da estação estão instalados na plataforma da parte
superior de um módulo padrão SONDA, que tem um sistema de aquisição e controle de
dados na caixa inferior.
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Figura 25 – Módulo padrão SONDA com plataforma de sensores

Fonte: Adaptado de (SONDA, 2006).
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3 AQUISIÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS DAS EPESOL DA
UTFPR

Neste capítulo serão apresentados as Estações de Pesquisa em Energia Solar
(EPESOL) que são base deste estudo, as características do local onde elas estão instaladas
e a metodologia para aquisição e tratamento de dados referentes a energia gerada pelos
SFVCR, a irradiância medida pela estação e a temperatura de operação dos módulos.

3.1 EPESOL

As estações de pesquisa EPESOL foram criados a partir de uma parceria entre a
Companhia Paranaense de Energia (COPEL) e o Laboratório de Energia Solar (LABENS)
da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), consistindo de uma estação
solarimétrica e quatro SFVCR distintos instalados em Campo Mourão, Cornélio Procópio,
Curitiba, Medianeira, Pato Branco e Ponta Grossa, como demonstrado na Figura 26.

Figura 26 – Rede de estações de pesquisa em energia solar.

Fonte: Adaptado de (LABENS, 2019)

As coordenadas geográficas das EPESOL, assim como sua respectiva mesorregião
e cidade em que está instalada estão apresentados na Tabela 3, e foram obtidos através
do Google Earth (GOOGLE EARTH, 2021).
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Tabela 3 – Coordenadas geográficas das EPESOL
Mesorregião Cidade Latitude Longitude

Centro Ocidental Campo Mourão (CM) 24,06º S 52,38º O
Norte Pioneiro Cornélio Procópio (CP) 23,19º S 50,66º O
Metropolitana

de Curitiba
Curitiba (CT) 25,50º S 49,31º O

Oeste Medianeira (MD) 25,30º S 54,11º O
Sudoeste Pato Branco (PB) 26,20º S 52,69º O

Centro Oriental Ponta Grossa (PG) 25,05º S 50,13º O
Fonte: Autoria própria.

Cada EPESOL possui quatro SFVCR com tecnologias de módulos fotovoltaicos
distintas e tem uma potência total instalada de 13,1 kWp. As quatro tecnologias e suas
respectivas potências instaladas são: silício monocristalino (m-Si) de tecnologia PERC
com 5,11 kWp, silício policristalino (p-Si) com 4,69 kWp, disseleneto de cobre, índio e
gálio (CIGS) com 1,68 kWp e o telureto de cádmio (CdTe) com 1,53 kWp.

Os módulos foram instalados nas condições ótimas, ou seja, com o ângulo de
inclinação igual à latitude do local e orientados para o norte geográfico. A única exceção foi
Cornélio Procópio, onde os módulos possuem um desvio azimutal de 12° para o oeste, pelo
fato de estarem instalados na cobertura da edificação de um dos blocos da universidade
e, consequentemente, os módulos terem que acompanhar a cobertura.

A distribuição dos módulos é a mesma em todas as EPESOL, com exceção de
Medianeira por possuir um espaço disponível menor para a instalação dos sistemas.

Todas as EPESOL possuem uma estação solarimétrica, de padrão SONDA ou
LABENS, como mostra a Figura 27, sendo a única exceção a EPESOL de Curitiba, em
que foram construídas duas estações, uma de cada padrão, pelo fato de ser o campus
onde se encontra o LABENS da UTFPR, o que garante um fácil acesso aos pesquisadores
à instalações que possuem todos os equipamentos utilizados nas estações. É importante
notar que a estação solarimétrica de padrão LABENS utilizado é uma variação da estação
padrão EPE, sendo a diferença que ao invés de possuir ambos os piranômetros no plano
horizontal, ela possui um destes piranômetros na mesma orientação e inclinação que os
módulos fotovoltaicos.
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Figura 27 – Estação SONDA à esquerda e estação LABENS à direita.

Fonte: (LABENS, 2023)

A relação de qual EPESOL possui determinado padrão está apresentada na
Tabela 4, tendo no total três estações padrão SONDA e quatro padrão LABENS.

Tabela 4 – Estações solarimétricas presentes em cada EPESOL
EPESOL Estação

Campo Mourão (CM) SONDA
Cornélio Procópio (CP) LABENS

Curitiba (CT) SONDA & LABENS
Medianeira (MD) SONDA
Pato Branco (PB) LABENS
Ponta Grossa (PG) LABENS

Fonte: Autoria própria.

A configuração de uma EPESOL pode ser observado na Figura 28, que mostra
a EPESOL de Curitiba como referência. Os SFVCR estão destacados em vermelho e
em azul estão apresentadas as estações solarimétrica padrão SONDA e padrão LABENS.
Nesta EPESOL em particular também existe um sistema fotovoltaico com armazenamento
de energia, porém ele não é estudado neste trabalho.
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Figura 28 – Os SFVCR e as estações SONDA e LABENS da EPESOL Curitiba. As
quatro fileiras de geradores correspondem, respectivamente, à m-Si, p-Si, CIGS e
CdTe.

Fonte: Adaptado de (LABENS, 2023)

Na Figura 29 estão apresentadas as seis EPESOL.

Figura 29 – Vista dos campus onde estão localizadas as EPESOL: a) Campo Mourão;
b) Cornélio Procópio; c) Curitiba; d) Medianeira; e) Pato Branco; f) Ponta Grosa.

Fonte: (LABENS, 2023)
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3.2 CARACTERÍSTICAS DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO

Os valores da média diária para a irradiação global horizontal e a irradiação no
plano inclinado igual a latitude, obtidos do Atlas de Energia Solar do Paraná, para as
cidades nas quais estão instaladas as EPESOL está disponível na Tabela 5.

Tabela 5 – Valores de irradiação global horizontal e irradiação global no plano
inclinado da latitude médias diárias anuais nas cidades onde estão localizadas as
EPESOL

Cidade
Média diária da irradiação

global horizontal
[kWh/m2.dia]

Média diária da irradiação
no plano inclinado da latitude

[kWh/m2.dia]
Campo Mourão (CM) 4,87 5,08

Cornélio Procópio (CP) 4,96 5,19
Curitiba (CT) 4,20 4,40

Medianeira (MD) 4,76 4,97
Pato Branco (PB) 4,72 4,95
Ponta Grossa (PG) 4,40 4,63

Fonte: (TIEPOLO et al., 2017)

De acordo com o trabalho de Nakabayashi (2014), o fator de capacidade esperado
para o Brasil e para Curitiba, considerando uma taxa de desempenho de 75%, são
respectivamente 15,9% e 12,1% (NAKABAYASHI, 2014).

Esse valor é um pouco superior aos dados obtidos através do site do Operador
Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que indica que a média do fator de capacidade para
sistemas fotovoltaicos no Brasil entre 2019 e 2022 foi de 14,9%, sendo que as médias
anuais variaram de 13,8% até 16,0% (ONS, 2023). Já para Curitiba, um estudo realizado
sobre dois SFVCR do Campus Curitiba da UTFPR apresentou valores médios de fator de
capacidade de 12,9% ao longo de seis anos na Sede Centro, e de 14,0% ao longo de dois
anos para a Sede Neoville (SILVEIRA et al., 2018).

As produtividades anuais médias esperadas e suas variações nas cidades onde
estão instaladas as EPESOL, considerando um sistema de 1 kWp com taxa de desempenho
de 75%, de acordo com o Atlas de Energia Solar do Paraná, estão apresentadas na Tabela
6.
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Tabela 6 – Produtividades anuais nas cidades que contêm EPESOL.

Cidade
Média da produtividade

[kWh/kWp.ano]
Variação da produtividade

[kWh/kWp.ano]
Campo Mourão 1.393 1.376 - 1.414
Cornélio Procópio 1.420 1.410 - 1.441
Curitiba 1.208 1.193 - 1.225
Medianeira 1.354 1.346 - 1.373
Pato Branco 1.363 1.344 - 1.370
Ponta Grossa 1.268 1.189 - 1.330

Fonte: (TIEPOLO et al., 2017)

A taxa de desempenho de 75% é adotada internacionalmente como um valor
padrão para mapas fotovoltaicos, porém, é possível obter valores iguais ou maiores a
80% ao utilizar equipamentos de melhor qualidade ou ao utilizar equipamentos adicionais
como, por exemplo, rastreadores solares (TIEPOLO et al., 2017). Em um estudo que
analisou o desempenho de quatro sistemas em Goioerê, PR, foram encontradas taxas de
desempenho entre 72,3% e 79,5% (CREMASCO et al., 2021).

As temperaturas ambientes anuais médias esperadas nas cidades onde estão
instaladas as EPESOL estão apresentadas na Tabela 7.

Tabela 7 – Temperatura ambiente média das cidades que contêm EPESOL.
Cidade Temperatura [ºC]

Campo Mourão 20,5
Cornélio Procópio 21,9

Curitiba 17,8
Medianeira 19,0

Pato Branco 18,5
Ponta Grossa 17,6

Fonte: (INMET, 2021)

3.3 AQUISIÇÃO DE DADOS

Os dados gerados pelas EPESOL são armazenadas em dataloggers da Campbell
Scientific, e transmitidos via internet para um servidor FTP em arquivos no formato CSV.
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Porém, houve certos períodos de tempo que apresentaram problemas de falta de dados,
devido a fatores como, por exemplo, problemas de transmissão ou armazenamento, que
serão mencionados na parte da análise dos dados.

3.3.1 Energia Gerada

A energia gerada por cada sistema depende das características de seus módulos
fotovoltaicos, sendo que as suas principais especificações estão definidas na Tabela 8, de
acordo com os manuais dos fabricantes do respectivo módulo.

Tabela 8 – Especificações elétricas dos módulos fotovoltaicos em condições STC.
m-Si p-Si CIGS CdTe

Fabricante QCells QCells Solibro Calyxo

Modelo
Q.Peak

L-G5.0.G
Q.Power

L-G5
SL2-140 CX3pro 85

Potência nominal [Wp] 365 335 140 85
Tensão de operação [V] 39,38 37,80 86,50 46,20
Tensão de circuito
aberto [V]

48,16 46,30 106,70 59,00

Corrente de operação [A] 9,27 8,87 1,62 1,84
Correte de curto
circuito [A]

9,75 9,40 1,79 2,11

Eficiência [%] ≥ 18,80 ≥ 17,20 ≥ 14,90 ≥ 11,80
Temperatura de operação
nominal na célula
fotovoltaica NOCT [ºC]

45±3 45±3 42 45±2

Coeficiente de temperatura
em relação à potência
nominal [%/ºC]

-0,39 -0,40 -0,32 -0,25

Fonte: Adaptado de (CALYXO TS SOLAR GMBH, 2018; HANWHA Q CELLS,
2017; SOLIBRO GMBH, 2017)

Os dados sobre a energia gerada são acessados através da memória de massa dos
inversores do próprio sistema, que os armazena com uma periodicidade de um minuto. Os
sistemas de m-Si e p-Si foram instalados com dois inversores para cada um, da marca NHS
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Solar de 3 kW e modelo 3K - GSM1, totalizando 4 inversores para os sistemas de silício.
Para os sistemas de CIGS e CdTe foi instalado um inversor para cada um, da mesma
marca, de 1,5 kW e modelo 1K5 - GSM1. No total, foram instalados seis inversores em
cada EPESOL.

No Quadro 1 estão especificados os dados do arranjo fotovoltaico de cada
tecnologia, assim como dados referentes as suas respectivas strings.

Quadro 1 – Especificações dos arranjos.

Fonte: Adaptado de (HILGERT, 2020)

É possível perceber que os arranjos de silício cristalino operam de forma
subcarregada, enquanto os inversores das tecnologias de filmes finos operam
sobrecarregados. Isso pode ser analisado através do Fator de Dimensionamento do Inversor
(FDI), que é a relação entre a potência nominal CA do inversor e a potência nominal
instalada dos módulos (GALDINO; PINHO, 2014). o FDI calculado é de 1,17 para a
tecnologia de m-Si, 1,28 para p-Si, 0,98 para CdTe e 0,89 para CIGS.

Isto é importante pois ele reduz a energia que o sistema é capaz de fornecer em
momentos de maior irradiação, a limitando para a potência nominal dos inversores ao invés
da potência instalada do sistema, o que resulta nos 3 índices de mérito dos SFVCR que
utilizam as tecnologias de filmes finos, especialmente o CIGS, terem um pior desempenho.

As principais especificações dos inversores utilizados estão apresentadas na Tabela
9, obtidas do manual da NHS Solar.
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Tabela 9 – Especificações elétricas dos inversores
Inversor

1K5-GSM1
Inversor

3K-GSM1
Potência máxima CC [V] 1950 3900
Tensão máxima CC [V] 450 500

Faixa de tensão do MPPT [V] 80∼400 80∼450
Tensão de partida [V] 80 80

Corrente máxima CC [A] 10 18
Proteção sobrecorrente CC [A] 12,5 22,5

Potência nominal CA [VA] 1500 3000
Máxima potência CA [VA] 1500 3000
Corrente máxima CA [A] 7,5 13,5

Proteção sobrecorrente CA [A] 11 20
Parâmetros nominais da rede 50/60 Hz; 220/230 VAC

Fonte: Adaptado de (NHS SOLAR, 2018).

3.3.2 Irradiação

Os piranômetros utilizados nas EPESOL para obter os dados de irradiação são da
marca Kipp & Zonen, modelo CMP10 para as estações SONDA e modelo CMP6 para as
estações LABENS. Eles são utilizados para obter os dados de irradiância no plano global
horizontal e no plano inclinado, sendo que este último é para a mesma inclinação dos
módulos da EPESOL e orientados para o norte geográfico.

Os piranômetros das estações SONDA são do padrão secundário, tendo uma
melhor precisão que os piranômetros das estações LABENS, que são do padrão primeira
classe. Esses equipamentos realizam uma medição a cada segundo e armazenam no
dataloggers a média dessas medições a cada minuto.

3.3.3 Temperatura

As temperaturas dos módulos fotovoltaicos foram obtidos por meio dos sensores
da Campbell Scientific, modelo CS240 PT-1000 Classe A, alocados na parte posterior de
um dos módulos para cada tecnologia, totalizando quatro sensores de temperatura em
cada EPESOL.
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Os dados são medidos a cada segundo e a média desses valores dentro de um
minuto são armazenados em um datalogger. Para este trabalho será analisado a média
das temperaturas dos módulos entre as 8 h e 17 h.

3.4 TRATAMENTO DE DADOS

Esta seção irá explicar a metodologia utilizada para realizar o tratamento dos
dados obtidos das EPESOL. Apesar de a instalação das EPESOL terem sido terminadas
no final de 2019, para este trabalho será analisado os dados a partir do começo de 2020.

3.4.1 Energia Gerada

Os dados de energia gerada registrada em cada inversor são cumulativos, ou seja,
ele representa o total de energia gerada pelo sistema até o determinado minuto. Para
obter a energia gerada em um determinado período de tempo, seja ele de um dia, um
mês ou um ano, é subtraído o valor na última medição do período pelo valor da primeira
leitura do mesmo período.

Como não é possível recuperar os dados perdidos, caso algum mês apresente mais
de sete dias em que houve problemas com o fornecimento de dados, ele será desconsiderado
para a análise.

3.4.2 Irradiação

Para obter a irradiação diária no plano inclinado foi integrado os dados de
irradiância fornecidos em intervalos de um minuto. Para a média diária mensal foi
calculado a média dos valores diários.

Como os dados de irradiação no plano inclinado e no plano horizontal são
armazenados no mesmo datalogger, quando não há dados disponíveis para um também
não existe dados para o outro. Para estas situações foi obtido os valores de irradiação
no plano horizontal da Estação Meteorológica Automática (EMA) do Instituto Nacional
de Meteorologia (INMET) mais próxima à respectiva EPESOL e, utilizando estes dados
obtidos, os valores de irradiação no plano inclinado foram calculados através do software
RADIASOL ©.

O INMET possui mais de 500 EMA instaladas em todo o Brasil, sendo possível
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acessar os dados de cada uma através do seu portal eletrônico. Para decidir de qual
estação seria obtida os dados de irradiação, foi considerada a estação que possuía a menor
distância em relação a EPESOL em questão e que possuía dados válidos no período
necessário.

Para Curitiba, onde existem ambas as estações solarimétricas, foram considerados
os dados da estação SONDA para realizar a análise pelo fato de seus equipamentos
apresentarem uma maior qualidade e confiabilidade. Em dias em que os dados de
irradiância da estação SONDA apresentaram problemas ou estavam incompletos, utilizou-
se os dados da estação LABENS e caso ambas as estações tivessem apresentado problemas
foi utilizado os dados da EMA mais próxima.

Para o campus Cornélio Procópio, pelo fato de os módulos fotovoltaicos terem
uma orientação diferente do piranômetro no plano inclinado, utilizou-se os dados de
irradiância provenientes do piranômetro que está no plano horizontal e o software
RADIASOL para calcular a irradiação no plano inclinado.

3.4.3 Temperatura

Para a análise da temperatura de operação dos arranjos fotovoltaicos foi
considerada a média da temperatura medida durante o período diurno, ou seja, entre
as 8 h e 17 h.

Houve dias nos quais a temperatura média dos módulos de uma determinada
tecnologia apresentava uma diferença superior à 10ºC em relação as demais tecnologias.
Nestes casos, estes valores foram substituídos pelo valor apresentado por esta tecnologia
no dia mais próximo no qual nenhuma delas apresentou problemas e em que o valor da
temperatura das outras tecnologias foram similares.

Para os dias em que os dados de todas as tecnologias apresentaram problemas,
calculou-se a estimativa da temperatura média da célula fotovoltaica através da Equação
4, pelo fato de ela apresentar o menor erro médio entre diferentes técnicas, sendo o erro de
apenas 5,2% (DUFFIE; BECKMAN, 2013; YANG et al., 2018). Através desta equação
se calculou a temperatura a cada hora e então foi calculada a média para o dia.

Tc = Ta +[( G

800)∗ ( 2,5
1,5+Vw

)∗ (TcNOCT −20)∗ (1− ηc

0,9)] (4)

Onde:
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• Tc temperatura da célula fotovoltaica [ºC];

• Ta temperatura ambiente [ºC];

• G irradiância solar [W/m2];

• Vw velocidade do vento [m/s];

• TcNOCT temperatura de operação nominal na célula fotovoltaica [ºC];

• ηc eficiência do módulo fotovoltaico;

Como os dados de temperatura dos módulos são armazenados no mesmo
datalogger que os dados de temperatura ambiente, velocidade do vento e irradiância,
quando existe problemas em seus dados, os demais parâmetros utilizados na fórmula
também tem problemas. Portanto, foi utilizado na equação os dados obtidos a partir da
estação EMA do INMET mais próxima.
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4 CARACTERIZAÇÃO E DESEMPENHO DOS SFVCR

Neste capítulo são apresentados os dados obtidos para cada EPESOL em relação
a energia gerada, irradiação e temperatura de operação dos módulos, assim como a análise
dos índices de mérito de cada SFVCR.

4.1 CAMPO MOURÃO

A estação EPESOL de Campo Mourão consiste de quatro sistemas fotovoltaicos
instalados nas condições ideais, utilizando as tecnologias de silício monocristalino, silício
policristalino, disseleneto de cobre, índio e gálio e o telureto de cádmio, assim como uma
estação solarimétrica padrão SONDA.

Os dias em que houve problemas com a geração de energia dos SFVCR em 2020
está apresentado no Quadro 2, sendo que “1” é para dias com dados totalmente ausentes,
“2” para dias em que não há dados para a maior parte do dia e “3” para situações
específicas que serão explicadas em seguida. Para os dias 09 a 13 de outubro deste ano,
foram feitos ensaios visando controlar a potência fornecida pelos inversores a pedido da
COPEL, o que resultou na potência fornecida pelos sistemas fora os de p-Si a ficarem
limitados a valores inferiores a sua potência nominal, sendo que os inversores de m-Si
ficaram limitados a 1200 W e 900 W, e os de CdTe e CIGS ficaram limitados a 200 W e
300 W, respectivamente.

Quadro 2 – Dias com problemas na geração de energia dos SFVCR na EPESOL
CM em 2020.

Mês Dia m-Si p-Si CdTe CIGS

08
13 1 1 1 1
26 2

09
18, 21 e 29 2 2 2 2
19, 20 e 28 1 1 1 1

10
8 2 2 2 2

9, 10, 11, 12 e 13 3 3 3
7, 24 e 25 1 1 1 1

Fonte: Autoria Própria.
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Na Figura 30 tem-se a média da irradiação no plano inclinado e da energia gerada
para cada tecnologia no campus Campo Mourão em 2020.

Figura 30 – Dados de energia gerada e irradiação para Campo Mourão em 2020.

Fonte: Autoria Própria.

Para este ano, as tecnologias de m-Si, p-Si, CdTe e CIGS geraram no total,
respectivamente, 7.993,2 kWh, 7.404,7 kWh, 2.542,7 kWh e 2.717,4 kWh de energia,
totalizando 20.658,0 kWh. Setembro e outubro deste ano apresentaram múltiplos dias em
que os sistemas apresentaram problemas, o que levou este meses a terem uma produção
de energia abaixo do esperado.

Os resultados obtidos para o Fator de Capacidade deste campus em 2020 estão
disponíveis na Figura 31.
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Figura 31 – Fator de Capacidade para Campo Mourão em 2020.

Fonte: Autoria Própria.

A média do fator de capacidade de cada tecnologia foi, em ordem decrescente,
o CdTe com 18,9%, o CIGS com 18,4%, o p-Si com 18,0% e o m-Si com 17,8%. O
CdTe apresentou um desempenho superior as demais tecnologias nos meses de verão e
em outubro o p-Si apresentou o melhor desempenho, devido aos testes realizados que
afetaram a produção das outras tecnologias.

Os resultados obtidos para a Produtividade em 2020 estão disponíveis na Figura
32.
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Figura 32 – Produtividade para Campo Mourão em 2020.

Fonte: Autoria Própria.

A média da produtividade de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o CdTe
com 138 kWh/kWp, o CIGS com 135 kWh/kWp, o p-Si com 132 kWh/kWp e o m-Si com
130 kWh/kWp. Durante os meses de verão o CdTe apresentou um desempenho maior em
relação as outras tecnologias e em outubro, devido aos testes realizados que limitaram
a geração das outras tecnologias, o p-Si apresentou o melhor desempenho entre todos os
sistemas.

Os resultados obtidos para a Taxa de Desempenho em 2020 estão disponíveis na
Figura 33.
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Figura 33 – Taxa de Desempenho para Campo Mourão em 2020.

Fonte: Autoria Própria.

A média do desempenho de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o CdTe
com 80,8%, o CIGS com 78,5%, o p-Si com 76,7% e o m-Si com 76,0%. O CdTe apresentou
um desempenho superior as demais tecnologias nos meses de verão e em setembro e
outubro deste ano os desempenhos de todas as tecnologias foram muito inferiores aos dos
demais meses devido aos múltiplos problemas na geração que ocorreram nestes dois meses,
sendo que em outubro o p-Si apresentou o melhor desempenho entre todas as tecnologias,
devido aos testes realizados que afetaram a produção das outras tecnologias.

Para 2021, os dias em que houve problemas com a geração de energia dos SFVCR
estão apresentados no Quadro 3, sendo que “1” é para dias com dados totalmente ausentes
e “2” para dias em que não há dados para a maior parte do dia.

Quadro 3 – Dias com problemas na geração de energia dos SFVCR na EPESOL
CM em 2021.

Mês Dia m-Si p-Si CdTe CIGS
02 24 1
08 26 1 1 1 1

09
29 2 2 2 2
30 1 1 1 1

10 1, 2 e 3 1 1 1 1
Fonte: Autoria Própria.
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É importante ressaltar que devido a problemas com os inversores as tecnologias
de CdTe e CIGS tiveram suas gerações de energia prejudicadas em agosto deste ano, o
que afetou o desempenho nos três índices de mérito, porém o CdTe foi mais fortemente
afetado. Isto pode ser observado na Figura 34, onde se fez a comparação entre a energia
gerada para o dia 17 de agosto deste ano e no dia 03 de setembro.

Figura 34 – Comparação da energia gerada entre o CdTe e o CIGS pelo CM nos
dias a) 17/08/21 e b) 03/09/21.

Fonte: Autoria Própria.

Para ambos os dias, as curvas da irradiância no plano inclinado possuem formas
de onda similares e irradiação média diária de 6,4 kWh/m2 e 6,7 kWh/m2 para os dias 17 de
agosto deste ano, em que houve os problemas, e para o dia 03 de setembro, em que houve
operação normal. Para o dia 17 de agosto a tecnologia de CdTe teve geração máxima de
779 W e a do CIGS de 1037 W, com a diferença entre ambos de aproximadamente 260
W. Já para o dia 03 de setembro, o CdTe teve geração máxima de 1203 W e o CIGS de
1302 W, com a diferença entre ambos de apenas 100 W.
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Na Figura 35 tem-se a média da irradiação no plano inclinado e da energia gerada
para cada tecnologia no campus Campo Mourão em 2021.

Figura 35 – Dados de energia gerada e irradiação para Campo Mourão em 2021.

Fonte: Autoria Própria.

Para este ano, as tecnologias de m-Si, p-Si, CdTe e CIGS geraram no total,
respectivamente, 7.375,7 kWh, 6.806,0 kWh, 2.410,6 kWh e 2.543,0 kWh de energia,
totalizando 19.135,3 kWh.

Os resultados obtidos para o Fator de Capacidade em 2021 estão disponíveis na
Figura 36.
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Figura 36 – Fator de Capacidade para Campo Mourão em 2021.

Fonte: Autoria Própria.

A média do fator de capacidade de cada tecnologia foi, em ordem decrescente,
o CdTe com 18,0%, o CIGS com 17,3%, o p-Si com 16,6% e o m-Si com 16,5%. CdTe
se destaca como a tecnologia com o melhor desempenho ao longo do ano, exceto em
agosto onde devido aos problemas apresentados pelas tecnologias de filmes finos, eles
apresentam uma capacidade inferior as de silício cristalino, sendo que o CdTe apresenta
um desempenho pior que as demais tecnologias.

Os resultados obtidos para a Produtividade deste campus em 2021 estão
disponíveis na Figura 37.
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Figura 37 – Produtividade para Campo Mourão em 2021.

Fonte: Autoria Própria.

A média da produtividade de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o CdTe
com 131 kWh/kWp, o CIGS com 126 kWh/kWp, o p-Si com 121 kWh/kWp e o m-Si com
120 kWh/kWp. Em agosto o CdTe apresenta o pior desempenho, e o CIGS apresenta um
desempenho inferior as de silício devido aos problemas apresentados por estas tecnologias.

Os resultados obtidos para a Taxa de Desempenho em 2021 estão disponíveis na
Figura 38.

Figura 38 – Taxa de Desempenho para Campo Mourão em 2021.

Fonte: Autoria Própria.
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A média do desempenho de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o CdTe
com 79,2%, o CIGS com 76,1%, o p-Si com 73,1% e o m-Si com 72,7%. Agosto, setembro
e outubro apresentaram menores desempenhos por apresentarem dias em que os sistemas
não geraram energia, em particular agosto, em que as tecnologias apresentaram problemas
de geração que levaram estas tecnologias a terem desempenhos inferiores aos de silício,
principalmente o CdTe.

Os dias em que houve problemas com a geração de energia dos SFVCR em 2022
estão apresentados no Quadro 4, sendo que “1” é para dias com dados totalmente ausentes
e “2” para dias em que não há dados para a maior parte do dia. Desde o dia 23 de dezembro
do ano anterior até o dia 21 de janeiro de 2022 não houve geração.

Quadro 4 – Dias com problemas na geração de energia dos SFVCR na EPESOL
CM em 2022.

Mês Dia m-Si p-Si CdTe CIGS

03
27 e 31 1 1 1 1

28 1
07 16 até 21 1 1 1 1
10 28 2

Fonte: Autoria Própria.

Na Figura 39 tem-se a média da irradiação no plano inclinado e da energia
gerada para cada tecnologia no campus Campo Mourão em 2022. Como houve problemas
em vinte e três dias de janeiro, este mês foi desconsiderado para a análise. Também é
importante notar que a partir de 06 de novembro houve problemas de comunicação com a
estação solarimétrica, então os dados de irradiação média de novembro e dezembro foram
baseados nos dados da estação A825 de Goioerê, que se localiza à 65,8 km de distância
da EPESOL.
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Figura 39 – Dados de energia gerada e irradiação para Campo Mourão em 2022.

Fonte: Autoria Própria.

Para este ano, as tecnologias de m-Si, p-Si, CdTe e CIGS geraram no total,
respectivamente, 6.332,9 kWh, 5.768,5 kWh, 2.066,3 kWh e 2.168,9 kWh de energia,
totalizando 16.336,6 kWh.

Os resultados obtidos para o Fator de Capacidade em 2022 estão disponíveis na
Figura 40.

Figura 40 – Fator de Capacidade para Campo Mourão em 2022.

Fonte: Autoria Própria.
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A média do fator de capacidade de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o
CdTe com 16,9%, o CIGS com 16,1%, o m-Si com 15,5% e o p-Si com 15,4%. O CdTe se
destaca como a tecnologia com o melhor desempenho, principalmente nos meses de verão.
Setembro se destaca como a menor média de capacidade por ter sido o mês com a menor
irradiação média em todo o período analisado.

Os resultados obtidos para a Produtividade neste campus em 2022 estão
disponíveis na Figura 41.

Figura 41 – Produtividade para Campo Mourão em 2022.

Fonte: Autoria Própria.

A média da produtividade de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o CdTe
com 122 kWh/kWp, o CIGS com 117 kWh/kWp, o m-Si com 113 kWh/kWp e o p-Si com
112 kWh/kWp. Setembro apresentou um desempenho médio baixo por ter tido irradiação
média bem baixa.

Os resultados obtidos para a Taxa de Desempenho em 2022 estão disponíveis na
Figura 42.
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Figura 42 – Taxa de Desempenho para Campo Mourão em 2022.

Fonte: Autoria Própria.

A média do desempenho de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o CdTe
com 77,2%, o CIGS com 73,9%, o m-Si com 71,0% e o p-Si com 70,4%. O CdTe se
destacou com um desempenho superior as demais. Março, julho e outubro tiveram seus
desempenhos prejudicados por terem apresentado dias sem geração de energia. Já para
novembro e dezembro, como foi necessário usar os dados de irradiação da estação do
INMET ao invés de dados solarimétricos do local, a confiabilidade dos resultados ficou
reduzida o que pode explicar o menor desempenho.

Para Campo Mourão em 2023, o mês de abril foi desconsiderado para a análise
por ter apresentado 15 dias sem geração de energia. A partir do dia 21 de junho começou
um problema no envio de dados dos inversores que se manteve até o dia 14 de novembro
levando estes meses a serem desconsiderados para a análise.

Na Figura 43 tem-se a média da irradiação no plano inclinado e da energia gerada
para cada tecnologia no campus Campo Mourão em 2023. Para janeiro e fevereiro não
houve dados disponíveis da estação LABENS e, portanto, foram utilizados os dados da
estação do INMET para obter a irradiação. Para abril e de junho até novembro, houve
muitos problemas com a comunicação com os inversores e, portanto, estes meses foram
desconsiderados.
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Figura 43 – Dados de energia gerada e irradiação para Campo Mourão em 2023.

Fonte: Autoria Própria.

Para 2023, as tecnologias de m-Si, p-Si, CdTe e CIGS geraram no total,
respectivamente, 2.851,4 kWh, 2.601,1 kWh, 927,6 kWh e 972,1 kWh de energia,
totalizando 7.352,2 kWh. A irradiação total no plano inclinado foi de 828,8 kWh/m2.

Os resultados obtidos para o Fator de Capacidade deste campus em 2023 estão
disponíveis na Figura 40.

Figura 44 – Fator de Capacidade para Campo Mourão em 2023.

Fonte: Autoria Própria.



78

A média do fator de capacidade de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o
CdTe com 16,6%, o CIGS com 15,8%, o m-Si com 15,3% e o p-Si com 15,2%. O CdTe é
a tecnologia que apresenta o melhor desempenho.

Os resultados obtidos para a Produtividade em 2023 estão disponíveis na Figura
41.

Figura 45 – Produtividade para Campo Mourão em 2023.

Fonte: Autoria Própria.

A média da produtividade de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o CdTe
com 121 kWh/kWp, o CIGS com 116 kWh/kWp, o m-Si com 112 kWh/kWp e o p-Si com
111 kWh/kWp. O baixo desempenho no mês de fevereiro pode ser explicado pela baixa
geração de energia deste mês.

Os resultados obtidos para a Taxa de Desempenho em 2023 estão disponíveis na
Figura 42.
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Figura 46 – Taxa de Desempenho para Campo Mourão em 2023.

Fonte: Autoria Própria.

A média do desempenho de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o CdTe
com 73,2%, o CIGS com 69,8%, o m-Si com 67,4% e o p-Si com 67,0%. Para janeiro e
fevereiro, como foi utilizado os dados de irradiação da estação do INMET, os valores da
Taxa de Desempenho apresentam menor precisão.

O total de energia gerada por cada tecnologia para cada ano do campus Campo
Mourão estão apresentados na Figura 47.
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Figura 47 – Energia gerada total anual para Campo Mourão.

Fonte: Autoria Própria.

O total de energia gerada por cada tecnologia até 2023 para m-Si, p-Si, CdTe e
o CIGS foi, respectivamente, 24.027,2 kWh, 22.098,1 kWh, 7.767,7 kWh e 8.216,0 kWh,
totalizando 62.109,0 kWh de energia.

A média anual do Fator de Capacidade para cada tecnologia estão apresentados
na Figura 48.
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Figura 48 – Média anual do Fator de Capacidade para Campo Mourão.

Fonte: Autoria Própria.

As médias do Fator de Capacidade, levando em consideração todos os meses com
dados válidos foi, em ordem decrescente, o CdTe com 17,9%, o CIGS com 17,2%, o p-Si
com 16,6% e o m-Si com 16,5%. A média entre as quatro tecnologias foi de 17,0%. O
melhor desempenho do Fator de Capacidade foi obtido pelo CdTe em março de 2020 com
24,6%, enquanto que o pior desempenho foi o do p-Si em setembro de 2022 com 11,6%.

A produtividade total anual para cada tecnologia está apresentada na Figura 49.
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Figura 49 – Produtividade total anual para Campo Mourão.

Fonte: Autoria Própria.

As médias da Produtividade, levando em consideração todos os meses com dados
válidos foi, em ordem decrescente, o CdTe com 130 kWh/kWp, o CIGS com 125 kWh/kWp,
o p-Si com 121 kWh/kWp e o m-Si com 121 kWh/kWp. O melhor desempenho de
Produtividade foi obtido pelo CdTe em março de 2020 com 183 kWh/kWp, enquanto
que o pior desempenho foi o do p-Si em setembro de 2022 com 84 kWh/kWp.

A média anual da Taxa de Desempenho para cada tecnologia estão apresentados
na Figura 50.
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Figura 50 – Média anual da Taxa de Desempenho para Campo Mourão.

Fonte: Autoria Própria.

As médias da Taxa de Desempenho, levando em consideração todos os meses com
dados válidos foi, em ordem decrescente, o CdTe com 78,9%, o CIGS com 76,0%, o p-Si
com 73,3% e o m-Si com 73,1%. A média entre as quatro tecnologias foi de 75,3%. O
melhor desempenho da Taxa de Desempenho foi obtido pelo CdTe em março de 2020 com
87,9%, enquanto que o pior desempenho foi o do CdTe em setembro de 2021 com 58,3%.

As temperaturas médias para cada tecnologia estão disponíveis na Figura 51.
Dezembro de 2021 e janeiro de 2022, assim como outubro de 2022 até março de 2023
foram desconsiderados para essa análise pois a maioria dos dias desses meses não tiveram
dados válidos. Em abril de 2023, apesar de os sensores das outras tecnologias terem
voltado a funcionar normalmente, o sensor do CIGS apresentou valores muito inferiores
aos das demais tecnologias e mais próximos aos da temperatura ambiente, o que pode
indicar que o sensor de temperatura desta tecnologia não está mais conectado ao módulo
e, portanto, a temperatura desta tecnologia parou de ser considerada para esta análise.
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Figura 51 – Temperatura média para Campo Mourão.

Fonte: Autoria Própria.

Em ordem decrescente a média da temperatura de cada tecnologia no período
analisado foi o p-Si com 37,8 ºC, o CIGS com 37,7 ºC, o CdTe com 37,2 ºC e o m-Si com
36,9 ºC. A temperatura ambiente média foi de 23,9 ºC.

No Quadro 5 está representado o desempenho dos SFVCR na EPESOL Campo
Mourão, onde as diferentes tecnologias estão numeradas de 1 a 4. A numeração foi
baseada em qual tecnologia possui o melhor desempenho nos 3 índices de mérito, em que
“1” representa o melhor desempenho e “4” o pior.
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Quadro 5 – Comparação de desempenho mensal para as diferentes tecnologias de
SFVCR na EPESOL CM.

Fonte: Autoria Própria.

No período analisado, a tecnologia que apresentou o melhor desempenho na
maioria dos meses foi o CdTe, enquanto que o m-Si apresentou o pior desempenho na
maioria dos meses. Os meses que se destacam como anomalias são outubro de 2020 e
agosto de 2021, onde ambas as tecnologias de filmes finos apresentaram um desempenho
inferior as tecnologias de silício cristalino. Isto pode ser explicado pelos testes realizados
em outubro de 2020, onde a potência fornecida pelas tecnologias fora a de p-Si ficaram
limitadas a um valor inferior as suas potências nominais, e em agosto de 2021 ter ocorrido
um problema com os inversores que reduziu a produção de energia das tecnologias de
filme fino.

4.2 CORNÉLIO PROCÓPIO

A estação EPESOL de Cornélio Procópio consiste de quatro sistemas fotovoltaicos
instalados com uma inclinação igual a latitude, porém com um desvio azimutal de 12º
Oeste, utilizando as tecnologias de silício monocristalino, silício policristalino, disseleneto
de cobre, índio e gálio e o telureto de cádmio, assim como uma estação solarimétrica
padrão LABENS.

Devido a questões de vistorias junto à COPEL, os SFVCR deste campus entraram
em operação apenas em 27/02/2020 e, portanto, se realizou a análise a partir de março
de 2020.
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Os dias em que houve problemas com a geração de energia dos SFVCR em 2020
está apresentado no Quadro 6, sendo que “1” é para dias com dados totalmente ausentes,
“2” para dias em que não há dados para a maior parte do dia e “3” para situações
específicas que serão explicadas em seguida.

Quadro 6 – Dias com problemas na geração de energia dos SFVCR na EPESOL CP
em 2020.

Mês Dia m-Si p-Si CdTe CIGS
09 22 e 23 3
10 08 e 09 3 3 3
11 21 2 2 2 2
12 26 até 31 3

Fonte: Autoria Própria.

Nos dias 22 e 23 de setembro, um dos sistemas de m-Si teve sua potência fornecida
limitada a 1500 W. Para o final do dia 08 e todo o dia 09 de Outubro, foram feitos ensaios
visando controlar a potência fornecida pelos inversores a pedido da COPEL, o que resultou
na potência fornecida pelos sistemas fora os de p-Si a ficarem limitados a valores inferiores
a sua potência nominal, sendo que os inversores de m-Si ficaram limitados a 1200 W e 900
W, e os de CdTe e CIGS ficaram limitados a 200 W e 300 W, respectivamente. A partir
do dia 26 de dezembro de 2020 até 24 de novembro de 2021, o CIGS começou a apresentar,
por problemas com o inversor, uma produção de energia menor que a esperada, ficando
inferior à do CdTe, o que afetou drasticamente o seu desempenho nos três índices de
mérito. É possível perceber esta diferença comparando o gráfico de energia gerada para
15/06/2020 e 14/06/2021 na Figura 52.
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Figura 52 – Comparação da energia gerada pelo CdTe e CIGS de CP nos dias a)
15/06/20 e b) 14/06/21.

Fonte: Autoria Própria.

Ambos os dias possuem uma forma de onda similar para a irradiância no plano
horizontal, sendo que para o dia 15 de junho de 2020 ele possui um valor de irradiação
total de 4,4 kWh/m2 e para o dia 14 de junho de 2021 de 4,6 kWh/m2. Apesar de o CdTe
alcançar uma potência similar em ambos os dias, chegando à 1200 W na hora de pico, o
CIGS passa de cerca de 1350 W em 2020 para apenas 1090 W em 2021.

Outro problema identificado que afetou não apenas este ano, mas todos os anos
seguintes, foi que a produção do CIGS leva mais tempo para entrar em plena operação,
sendo que durante os meses de verão ele chega a levar uma hora e meia, enquanto que
durante os meses de inverno ele leva cerca de trinta minutos. Isto pode ser observado
na Figura 53, que também apresenta a curva de geração do CdTe para comparação, que
mostra a curva para os dias 10 de dezembro de 2020 e 01 de julho de 2022, sendo que se
utilizou a curva de geração de anos diferentes para mostrar que este problema continua
ao longo de toda a operação da EPESOL.
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Figura 53 – Problemas de geração do CIGS em Cornélio Procópio em a) 10/12/2020
e b) 01/07/2022.

Fonte: Autoria Própria.

Na Figura 53 é possível perceber que na curva de dezembro, ou seja, durante os
meses de verão, que entre às 6:40 e às 8:00 a curva do CIGS tem uma geração menor que
a do CdTe. Para a curva de julho, nos meses de inverno, este problema dura apenas entre
às 7:30 e às 8:00.

Na Figura 54 tem-se a média da irradiação no plano inclinado e da energia gerada
para cada tecnologia no campus Cornélio Procópio em 2020.
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Figura 54 – Dados de energia gerada e irradiação para Cornélio Procópio em 2020.

Fonte: Autoria Própria.

Para este ano, as tecnologias de m-Si, p-Si, CdTe e CIGS geraram no total,
respectivamente, 7.554,5 kWh, 6.816,5 kWh, 2.342,6 kWh e 2.438,0 kWh de energia,
totalizando 19.151,6 kWh.

Os resultados obtidos para o Fator de Capacidade deste campus em 2020 estão
disponíveis na Figura 55.

Figura 55 – Fator de Capacidade para Cornélio Procópio em 2020.

Fonte: Autoria Própria.
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A média do fator de capacidade de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o
CdTe com 20,9%, o m-Si com 20,1%, o p-Si com 19,8% e o CIGS com 19,7%. O CdTe
se destacou como a tecnologia com o melhor desempenho, seguido pelo m-Si. Também é
possível perceber que o desempenho do CIGS é pior quando comparado com as demais
tecnologias em dezembro, devido ao problema de geração que começou no final deste mês.

Os resultados obtidos para a Produtividade em 2020 estão disponíveis na Figura
56.

Figura 56 – Produtividade para Cornélio Procópio em 2020.

Fonte: Autoria Própria.

A média da produtividade de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o CdTe
com 153 kWh/kWp, o m-Si com 148 kWh/kWp, o p-Si com 146 kWh/kWp e o CIGS
com 145 kWh/kWp. O CdTe apresentou o melhor desempenho, e o mês de junho teve as
menores médias devido a ter sido o mês com a menor irradiação.

Os resultados obtidos para a Taxa de Desempenho em 2020 estão disponíveis na
Figura 57.
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Figura 57 – Taxa de Desempenho para Cornélio Procópio em 2020.

Fonte: Autoria Própria.

A média do desempenho de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o CdTe
com 85,1%, o m-Si com 82,2%, o p-Si com 80,9% e o CIGS com 80,7%. Em setembro
de 2020, o m-Si teve o pior desempenho por ter sido a única tecnologia que apresentou
problemas de geração em dois dias, e em dezembro deste ano o desempenho do CIGS ficou
bem inferior as demais por ter começado a apresentar problemas de geração reduzida nos
últimos 6 dias do mês.

Os dias em que houve problemas com a geração de energia dos SFVCR em 2021
está apresentado no Quadro 7, sendo que “1” é para dias com dados totalmente ausentes
e “2” para dias em que não há dados para a maior parte do dia.

Quadro 7 – Dias com problemas na geração de energia dos SFVCR na EPESOL CP
em 2021.

Mês Dia m-Si p-Si CdTe CIGS
4 10 2 2 2 2
12 16 1

Fonte: Autoria Própria.

Vale relembrar que até 24 de novembro o CIGS continuo a apresentar o problema
de geração reduzida que foi apresentado quando se explicou os problemas que ocorreram
em 2020.
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Na Figura 58 tem-se a média da irradiação no plano inclinado e da energia gerada
para cada tecnologia no campus Cornélio Procópio em 2021.

Figura 58 – Dados de energia gerada e irradiação para Cornélio Procópio em 2021.

Fonte: Autoria Própria.

Para este ano, as tecnologias de m-Si, p-Si, CdTe e CIGS geraram no total,
respectivamente, 8.274,2 kWh, 7.444,0 kWh, 2.597,0 kWh e 2.278,1 kWh de energia,
totalizando 20.593,3 kWh.

Os resultados obtidos para o Fator de Capacidade em 2021 estão disponíveis na
Figura 59.
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Figura 59 – Fator de Capacidade para Cornélio Procópio em 2021.

Fonte: Autoria Própria.

A média do fator de capacidade de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o
CdTe com 19,4%, o m-Si com 18,5%, o p-Si com 18,1% e o CIGS com 15,5%. O CIGS
se destaca como a tecnologia com o pior desempenho por ter apresentado uma geração
de energia reduzida até o final de novembro deste ano e em dezembro ter sido a única
tecnologia a não gerar energia durante um dia do mês.

Os resultados obtidos para a Produtividade em 2021 estão disponíveis na Figura
60.

Figura 60 – Produtividade para Cornélio Procópio em 2021.

Fonte: Autoria Própria.
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A média da produtividade de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o CdTe
com 141 kWh/kWp, o m-Si com 135 kWh/kWp, o p-Si com 132 kWh/kWp e o CIGS com
113 kWh/kWp. Junho apresentou a menor média de desempenho por ter tido a menor
irradiação, enquanto que o CIGS apresenta o menor desempenho durante todo o ano por
ter apresentado problemas em sua geração em todos os meses.

Os resultados obtidos para a Taxa de Desempenho em 2021 estão disponíveis na
Figura 61.

Figura 61 – Taxa de Desempenho para Cornélio Procópio em 2021.

Fonte: Autoria Própria.

A média do desempenho de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o CdTe
com 81,8%, o m-Si com 78,1%, o p-Si com 76,6% e o CIGS com 65,2%. Devido aos
problemas de geração apresentado em todo o ano, o CIGS teve seu desempenho reduzido.

Na Figura 62 tem-se a média da irradiação no plano inclinado e da energia gerada
para cada tecnologia no campus Cornélio Procópio em 2022. Para este ano, apenas no
dia 29 de maio o CIGS não gerou energia.
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Figura 62 – Dados de energia gerada e irradiação para Cornélio Procópio em 2022.

Fonte: Autoria Própria.

Para este ano, as tecnologias de m-Si, p-Si, CdTe e CIGS geraram no total,
respectivamente, 7.506,0 kWh, 6.759,8 kWh, 2.360,5 kWh e 2.340,7 kWh de energia,
totalizando 18.967,0 kWh.

Os resultados obtidos para o Fator de Capacidade em 2022 estão disponíveis na
Figura 63.

Figura 63 – Fator de Capacidade para Cornélio Procópio em 2022.

Fonte: Autoria Própria.
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A média do fator de capacidade de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o
CdTe com 17,6%, o m-Si com 16,8%, o p-Si com 16,5% e o CIGS com 15,9%. O CdTe se
destacou como a tecnologia com o melhor desempenho, seguida pelo m-Si, p-Si e o CIGS.

Os resultados obtidos para a Produtividade deste campus em 2022 estão
disponíveis na Figura 64.

Figura 64 – Produtividade para Cornélio Procópio em 2022.

Fonte: Autoria Própria.

A média da produtividade de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o CdTe
com 129 kWh/kWp, o m-Si com 122 kWh/kWp, o p-Si com 120 kWh/kWp e o CIGS
com 116 kWh/kWp. Neste ano, devido a menor irradiação, setembro apresentou um
desempenho médio bem inferior as demais.

Os resultados obtidos para a Taxa de Desempenho em 2022 estão disponíveis na
Figura 65.
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Figura 65 – Taxa de Desempenho para Cornélio Procópio em 2022.

Fonte: Autoria Própria.

A média do desempenho de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o CdTe
com 77,5%, o m-Si com 73,9%, o p-Si com 72,5% e o CIGS com 70,0%. Para maio de
2022, o desempenho do CIGS ficou inferior ao esperado por ter sido a única tecnologia
a não gerar energia durante um dia deste mês, enquanto que para janeiro e dezembro o
desempenho desta tecnologia é menor por ser os meses em que o problema de geração que
ela apresenta no começo do dia é mais pronunciado.

Os dias em que houve problemas com a geração de energia dos SFVCR em 2023
está apresentado no Quadro 8, sendo que “1” é para dias com dados totalmente ausentes.

Quadro 8 – Dias com problemas na geração de energia dos SFVCR na EPESOL CP
em 2023.

Mês Dia m-Si p-Si CdTe CIGS
1 21 1
2 17 1

Fonte: Autoria Própria.

Na Figura 66 tem-se a média da irradiação no plano inclinado e da energia gerada
para cada tecnologia no campus Cornélio Procópio em 2023. Para o mês de outubro, a
tecnologia de CIGS começou a apresentar problema com o envio de dados e, portanto, a
partir deste mês foi desconsiderado para a análise.
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Figura 66 – Dados de energia gerada e irradiação para Cornélio Procópio em 2023.

Fonte: Autoria Própria.

Para este ano, as tecnologias de m-Si, p-Si, CdTe e CIGS geraram no total,
respectivamente, 7.215,8 kWh, 6.505,6 kWh, 2.270,3 kWh e 1.708,1 kWh de energia,
totalizando 17.699,8 kWh.

Os resultados obtidos para o Fator de Capacidade em 2023 estão disponíveis na
Figura 63.

Figura 67 – Fator de Capacidade para Cornélio Procópio em 2023.

Fonte: Autoria Própria.
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A média do fator de capacidade de cada tecnologia foi, em ordem decrescente,
o CdTe com 16,9%, o m-Si com 16,1%, o p-Si com 15,8% e o CIGS com 15,5%. O
desempenho do m-Si ficou próximo ao do p-Si para janeiro e fevereiro deste ano devido
ao problema de geração apresentado. O desempenho do CIGS para os meses de janeiro
e fevereiro é ainda menor devido aos problemas de geração que esta tecnologia apresenta
no começo do dia ser mais acentuada durante os meses de verão.

Os resultados obtidos para a Produtividade em 2023 estão disponíveis na Figura
68.

Figura 68 – Produtividade para Cornélio Procópio em 2023.

Fonte: Autoria Própria.

A média da produtividade de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o CdTe
com 124 kWh/kWp, o m-Si com 118 kWh/kWp, o p-Si com 116 kWh/kWp e o CIGS com
113 kWh/kWp. Devido ao problema de geração que ocorreu em um dia de cada mês, o
desempenho do m-Si em janeiro e fevereiro ficou similar à do p-Si.

Os resultados obtidos para a Taxa de Desempenho em 2023 estão disponíveis na
Figura 69.
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Figura 69 – Taxa de Desempenho para Cornélio Procópio em 2023.

Fonte: Autoria Própria.

A média do desempenho de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o CdTe
com 73,0%, o m-Si com 69,5%, o CIGS com 68,4% e o p-Si com 68,3%. O CdTe se destaca
com o melhor desempenho, enquanto que a tecnologia de m-Si teve um desempenho menor
que o esperado por ter apresentado o problema de geração em um dia de janeiro e um
dia de fevereiro. Nos meses de verão, como janeiro e fevereiro, o desempenho do CIGS
é significativamente menor que as demais tecnologias devido ao problema de geração no
início do dia que esta tecnologia apresenta.

O total de energia gerada por cada tecnologia para cada ano do campus Cornélio
Procópio estão apresentados na Figura 70.
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Figura 70 – Energia gerada total anual para Cornélio Procópio.

Fonte: Autoria Própria.

O total de energia gerada por cada tecnologia até 2023 para m-Si, p-Si, CdTe e
o CIGS foi, respectivamente, 30.550,5 kWh, 27.525,9 kWh, 9.570,4 kWh e 8.764,9 kWh,
totalizando 76.411,7 kWh de energia.

A média anual do Fator de Capacidade para cada tecnologia estão apresentados
na Figura 71.
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Figura 71 – Média anual do Fator de Capacidade para Cornélio Procópio.

Fonte: Autoria Própria.

As médias da Fator de Capacidade, levando em consideração todos os meses com
dados válidos foi, em ordem decrescente, o CdTe com 18,6%, o m-Si com 17,8%, o p-Si
com 17,5% e o CIGS com 16,6%. O melhor desempenho do Fator de Capacidade foi
obtido pelo CdTe em abril de 2020 com 25,0%, enquanto que o pior desempenho foi o do
CIGS em outubro de 2021 com 11,8%.

A média anual da Produtividade para cada tecnologia estão apresentados na
Figura 72.
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Figura 72 – Média anual da Produtividade para Cornélio Procópio.

Fonte: Autoria Própria.

As médias da Produtividade, levando em consideração todos os meses com dados
válidos foi, em ordem decrescente, o CdTe com 136 kWh/kWp, o m-Si com 130 kWh/kWp,
o p-Si com 128 kWh/kWp e o CIGS com 121 kWh/kWp. O melhor desempenho da
Produtividade foi obtido pelo CdTe em abril de 2020 com 180 kWh/kWp, enquanto que
o pior desempenho foi o do CIGS em junho de 2021 com 86 kWh/kWp.

A média anual da Taxa de Desempenho para cada tecnologia estão apresentados
na Figura 73.
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Figura 73 – Média anual da Taxa de Desempenho para Cornélio Procópio.

Fonte: Autoria Própria.

As médias da Taxa de Desempenho, levando em consideração todos os meses com
dados válidos foi, em ordem decrescente, o CdTe com 79,1%, o m-Si com 75,7%, o p-Si
com 74,3% e o CIGS com 70,8%. O melhor desempenho da Taxa de Desempenho foi
obtido pelo CdTe em junho de 2020 com 92,2%, enquanto que o pior desempenho foi o
do CIGS em outubro de 2021 com 57,4%.

As temperaturas médias para cada tecnologia estão disponíveis na Figura 74.
Devido às questões de vistoria junto à COPEL, janeiro e fevereiro de 2020 foram
desconsiderados para a análise. De fevereiro a abril de 2022, e de setembro de 2022
até outubro de 2023 a tecnologia de p-Si teve problema com o envio de dados e, portanto,
foi desconsiderado para a análise. A partir de setembro de 2023, os dados enviados pelo
CdTe foram quase idênticos aos dados da temperatura ambiente, o que pode indicar que
o sensor se desconectou do módulo, levando a esta tecnologia a ser desconsiderada para a
análise.
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Figura 74 – Temperatura média para Cornélio Procópio.

Fonte: Autoria Própria.

Em ordem decrescente a média da temperatura de cada tecnologia no período
analisado foi, o CIGS com 36,7 ºC, o m-Si com 35,7 ºC, o p-Si com 35,4 ºC e o CdTe
com 31,0 ºC. A temperatura ambiente média foi de 23,9 ºC. É possível perceber que os
módulos de CdTe possuem uma temperatura média de aproximadamente 5 ºC a menos
que as demais tecnologias, sendo uma possível explicação o sensor desta tecnologia ter se
descolado parcialmente do módulo. Também é importante ressaltar que esta EPESOL foi
a única a ser instalada no topo de um edifício, e esta altura adicional pode ter influenciado
a temperatura dos módulos.

No Quadro 9 está representado o desempenho dos SFVCR na EPESOL Cornélio
Procópio, onde as diferentes tecnologias estão numeradas de 1 a 4. A numeração foi
baseada em qual tecnologia possui o melhor desempenho nos 3 índices de mérito, em que
“1” representa o melhor desempenho e “4” o pior.



106

Quadro 9 – Comparação do desempenho mensal para as diferentes tecnologias de
SFVCR na EPESOL CP.

Fonte: Autoria Própria.

É possível perceber que o CdTe apresentou o melhor desempenho em todos os
meses analisados, enquanto que o CIGS apresentou o pior desempenho em quase todos
os meses, o que pode ser explicado por esta tecnologia ter apresentado problemas que
reduziram sua geração entre 26 de dezembro de 2020 até 24 de novembro de 2021, assim
como os problemas que esta tecnologia apresentou no começo do dia, principalmente
durante os meses de verão.

Os meses que se destacam como exceções são abril, maio, junho e julho de 2020,
onde é a tecnologia de p-Si que apresenta o pior desempenho, e setembro de 2020, onde
m-Si é a tecnologia que apresenta o pior desempenho por ter sido a única tecnologia a
apresentar problemas com a sua geração neste mês.

4.3 CURITIBA

A estação EPESOL de Curitiba consiste de quatro sistemas fotovoltaicos
instalados nas condições ideais, utilizando as tecnologias de silício monocristalino, silício
policristalino, disseleneto de cobre, índio e gálio e o telureto de cádmio, assim como uma
estação solarimétrica padrão SONDA e outra estação padrão LABENS.

Antes de começar a analisar os dados obtidos para este campus, é importante
indicar que de acordo com um estudo realizado por Silveira (2020), durante os meses de
outono e inverno o arranjo de p-Si cria um sombreamento parcial sobre o arranjo de m-Si



107

durante o início do dia e no final do dia, por aproximadamente 30 minutos cada, afetando
o seu desempenho. Isto ocorre pois durante este período o Sol está mais abaixo em relação
à linha do horizonte. A Figura 75 mostra a curva de potência CA para o início do dia
09/06/2023, onde é possível observar o impacto que este fenômeno na geração de energia.

Figura 75 – Curva da potência CA no início do dia 09/06/2023.

Fonte: Autoria Própria.

É possível perceber que ás 7:47h as curvas de potência CA dos arranjos
de p-Si começam a aumentar, porém, a curva dos arranjos de m-Si ainda demora
aproximadamente 23 minutos para começar a crescer. A partir das 8:20h os módulos
de m-Si deixam de ser sombreados e entram em plena operação, alcançando uma potência
CA superior à dos módulos de p-Si, fato que se mantém ao longo do dia.

No trabalho de Silveira (2020) também foi realizada uma simulação no software
SketchUp com o objetivo de se verificar o sombreamento que ocorre no arranjo de m-Si. Na
Figura 76 está destacado em vermelho o sombreamento parcial que ocorre nos módulos
de m-Si, que limitam a potência de saída do inversor e reduzem o desempenho desta
tecnologia. Na Figura 77 está representado o cenário ideal, onde não há sombreamento
nos módulos de m-Si.
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Figura 76 – Sombreamento nos módulos de m-Si às 7:39h.

Fonte: (SILVEIRA, 2020)
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Figura 77 – Fim do sombreamento nos módulos de m-Si às 8:09h.

Fonte: (SILVEIRA, 2020)

Na simulação, o fenômeno tem um horário de início e término diferente, porém
com a mesma duração, entre às 7:39h e 8:09h.

Outro fator identificado que afetou a produção do CIGS em todos os anos foi
que esta tecnologia leva mais tempo para entrar em plena operação no começo do dia,
sendo que durante os meses de verão ele chega a levar uma hora e meia, enquanto que
durante os meses de inverno ele leva cerca de trinta minutos. Os meses de verão, onde
essa característica é mais acentuada, também são os meses com a maior irradiação, o que
resulta na produção do CIGS a ser limitada a potência nominal dos inversores, reduzindo
ainda mais a geração desta tecnologia. Isto pode ser observado na Figura 78 que mostra
a curva para os dias 05 de fevereiro de 2021 e 13 de junho de 2022, assim como a curva
de geração do CdTe para comparação. Foi utilizado a curva de geração de anos diferentes
para mostrar que este problema continua ao longo de toda a operação da EPESOL.
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Figura 78 – Curva de geração do CIGS e do CdTe em Curitiba em a) 05/02/2021
e b) 13/06/2022.

Fonte: Autoria Própria.

Na Figura 78 é possível perceber que na curva de fevereiro, ou seja, durante os
meses de verão, que entre às 6:20 e 7:20 a curva do CIGS tem uma geração menor que a
do CdTe. Para a curva de junho, nos meses de inverno, ela dura apenas entre às 7:20 e
7:40.

Os dias em que houve problemas com a geração de energia dos SFVCR em 2020
está apresentado no Quadro 10, sendo que “1” é para dias com dados totalmente ausentes,
“2” para dias em que não há dados para a maior parte do dia e “3” para situações
específicas que serão explicadas em seguida. Em 18 e 19 fevereiro de 2020 foi necessário
trocar um dos módulos da tecnologia CIGS, o que levou o sistema a ter uma queda de
desempenho neste mês. A EPESOL apresentou uma grande quantidade de falhas no envio
de dados no mês de setembro e, portanto, este mês foi desconsiderado. De 10 até 13 de
outubro, foram feitos ensaios visando controlar a potência fornecida pelos inversores a
pedido da COPEL, o que resultou na potência fornecida pelos sistemas fora os de p-Si a



111

ficarem limitados a valores inferiores à sua potência nominal, sendo que os inversores de
m-Si ficaram limitados a 1100 W e 900 W, a potência do CIGS ficou limitada à 330 W,
a do CdTe à 190 W.

Quadro 10 – Dias com problemas na geração de energia dos SFVCR na EPESOL
CT em 2020.

Mês Dia m-Si p-Si CdTe CIGS
2 18 e 19 2
10 10 até 13 3 3 3

Fonte: Autoria Própria.

Na Figura 79 tem-se a média da irradiação no plano inclinado e da energia gerada
para cada tecnologia no campus Curitiba em 2020. Devido a setembro deste ano ter
apresentado problemas no envio de dados de geração de energia na maioria dos dias, ele
foi desconsiderado para a análise.

Figura 79 – Dados de energia gerada e irradiação para Curitiba em 2020.

Fonte: Autoria Própria.

Para este ano, as tecnologias de m-Si, p-Si, CdTe e CIGS geraram no total,
respectivamente, 6.729,0 kWh, 6.213,3 kWh, 2.116,3 kWh e 2.310,4 kWh de energia,
totalizando 17.369,0 kWh.

Os resultados obtidos para o Fator de Capacidade de 2020 estão disponíveis na
Figura 80.
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Figura 80 – Fator de Capacidade para Curitiba em 2020.

Fonte: Autoria Própria.

A média do fator de capacidade de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o
CdTe com 17,2%, o CIGS com 17,0%, o p-Si com 16,4% e o m-Si com 16,3%. Fevereiro se
destacou como o mês onde o desempenho do CIGS foi o pior entre todas as tecnologias,
devido a substituição de um dos módulos desta tecnologia, junho se destacou como
o mês com o menor desempenho devido a ter sido o mês com a menor irradiação e
outubro se destacou como o mês onde o desempenho das tecnologias de filme fino foi
menor que o desempenho das tecnologias de silício cristalino, o que pode ser atribuído ao
testes realizados para controlar a potência nominal fornecida pelos inversores. Também
é possível ver que o CIGS tem um desempenho maior que o CdTe para os meses de
inverno por ser o período no qual os problemas de geração desta tecnologia, que foram
apresentados na Figura 78, serem amenizados.

Os resultados obtidos para a Produtividade em 2020 para este campus estão
disponíveis na Figura 81.



113

Figura 81 – Produtividade para Curitiba em 2020.

Fonte: Autoria Própria.

A média da produtividade de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o CdTe
com 126 kWh/kWp, o CIGS com 125 kWh/kWp, o p-Si com 120 kWh/kWp e o m-Si com
120 kWh/kWp. Junho apresentou o menor desempenho por ter sido o mês com a menor
irradiação e outubro, devido aos testes realizados, apresentou um desempenho menor que
o esperado para todas as tecnologias, exceto a de p-Si.

Os resultados obtidos para a Taxa de Desempenho para 2020 estão disponíveis
na Figura 82.

Figura 82 – Taxa de Desempenho para Curitiba para 2020.

Fonte: Autoria Própria.
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A média do desempenho de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o CdTe
com 81,5%, o CIGS com 81,1%, o p-Si com 78,1% e o m-Si com 77,6%. Para os meses de
verão, o desempenho do CIGS ficou reduzido devido aos problemas na geração, enquanto
que durante os meses de inverno, o desempenho do m-Si é afetado devido ao sombreamento
que surge no começo e final do dia. Em fevereiro, o desempenho do CIGS ficou ainda
menor por ter sido realizada a troca de um dos módulos desta tecnologia, o que afetou a
sua geração durante dois dias.

Os dias em que houve problemas com a geração de energia dos SFVCR em 2021
está apresentado no Quadro 11, sendo que “1” é para dias com dados totalmente ausentes
e “2” para dias em que não há dados para a maior parte do dia.

Quadro 11 – Dias com problemas na geração de energia dos SFVCR na EPESOL
CT em 2021.

Mês Dia m-Si p-Si CdTe CIGS
1 1 2
2 1, 10, 13 e 14 2
3 13 e 14 2
4 7 e 8 2
9 25 2
11 22 e 26 2
12 4, 5 e 25 2

Fonte: Autoria Própria.

Na Figura 83 está apresentado a média de irradiação no plano inclinado e energia
gerada em 2021.
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Figura 83 – Dados de energia gerada e irradiação para Curitiba em 2021.

Fonte: Autoria Própria.

Para este ano, as tecnologias de m-Si, p-Si, CdTe e CIGS geraram no total,
respectivamente, 6.514,5 kWh, 6.031,6 kWh, 1.949,7 kWh e 2.210,3 kWh de energia,
totalizando 16.706,1 kWh.

Os resultados obtidos para o Fator de Capacidade de 2021 para este campus estão
disponíveis na Figura 84.

Figura 84 – Fator de Capacidade para Curitiba em 2021.

Fonte: Autoria Própria.
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A média do fator de capacidade de cada tecnologia foi, em ordem decrescente,
o CIGS com 15,1%, o p-Si com 14,7%, o m-Si com 14,6% e o CdTe com 14,6%. A
tecnologia do CdTe teve vários dias em que ele apresentou uma geração prejudicada
para os meses janeiro até abril, assim como em novembro e dezembro, resultando nesta
tecnologia apresentar o pior desempenho nestes meses.

Os resultados obtidos para a Produtividade em 2021 estão disponíveis na Figura
85.

Figura 85 – Produtividade para Curitiba em 2021.

Fonte: Autoria Própria.

A média da produtividade de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o CIGS
com 110 kWh/kWp, o p-Si com 107 kWh/kWp, o m-Si com 106 kWh/kWp e o CdTe
com 106 kWh/kWp. Para o começo e o final deste ano, o CdTe apresentou diversos
problemas na sua geração, que levaram esta tecnologia a ter o pior desempenho entre
todas as tecnologias.

Os resultados obtidos para a Taxa de Desempenho para 2021 estão disponíveis
na Figura 86.
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Figura 86 – Taxa de Desempenho para Curitiba para 2021.

Fonte: Autoria Própria.

A média do desempenho de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o CIGS
com 78,5%, o p-Si com 76,8%, o CdTe com 76,3% e o m-Si com 76,0%. O desempenho
do CdTe foi reduzido entre janeiro e abril, assim como novembro e dezembro, devido aos
problemas de geração que esta tecnologia apresentou.

Os dias em que houve problemas com a geração de energia dos SFVCR em 2022
está apresentado no Quadro 12, sendo que “1” é para dias com dados totalmente ausentes
e “2” para dias em que não há dados para a maior parte do dia.

Quadro 12 – Dias com problemas na geração de energia dos SFVCR na EPESOL
CT em 2022.

Mês Dia m-Si p-Si CdTe CIGS
1 1, 3, 5, 17, 19 e 22 2

2
2, 5 e 21 2

18 1

3
1 2 2 2 2

4, 5 e 26 2
5 7, 16 e 17 2

12
12 1

15 e 30 2
Fonte: Autoria Própria.
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Na Figura 87 está apresentado a média de irradiação no plano inclinado e energia
gerada em 2022.

Figura 87 – Dados de energia gerada e irradiação para Curitiba em 2022.

Fonte: Autoria Própria.

Para este ano, as tecnologias de m-Si, p-Si, CdTe e CIGS geraram no total,
respectivamente, 6.228,8 kWh, 5.765,6 kWh, 1.886,1 kWh e 2.049,7 kWh de energia,
totalizando 15.930,2 kWh.

Os resultados obtidos para o Fator de Capacidade de 2022 deste campus estão
disponíveis na Figura 88.
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Figura 88 – Fator de Capacidade para Curitiba em 2022.

Fonte: Autoria Própria.

A média do fator de capacidade de cada tecnologia foi, em ordem decrescente,
o CdTe com 14,2%, o p-Si com 14,1%, o CIGS com 14,1% e o m-Si com 13,9%. O pior
desempenho do CdTe em relação as outras tecnologias para janeiro, fevereiro, março, maio
e dezembro pode ser explicado pelos múltiplos dias com problemas na geração. Para o
CIGS, o fato de o seu desempenho ser inferior as tecnologias de silício nos meses de verão
podem ser explicadas pelo problema de geração que ele apresenta no início do dia, que é
exacerbado nesse período, assim como o problema de geração que ele apresentou em um
dia de fevereiro e um dia de dezembro de 2022.

Os resultados obtidos para a Produtividade em 2022 estão disponíveis na Figura
89.
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Figura 89 – Produtividade para Curitiba em 2022.

Fonte: Autoria Própria.

A média da produtividade de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o CdTe
com 103 kWh/kWp, o p-Si com 102 kWh/kWp, o CIGS com 101 kWh/kWp e o m-Si com
100 kWh/kWp. O desempenho inferior do CdTe para o começo deste ano, assim como
para dezembro é resultado dos problemas de geração que ocorreram em múltiplos dias
desses meses. Junho e setembro se destacaram como os meses com o menor desempenho
médio devido a serem os meses com a menor irradiação.

Os resultados obtidos para a Taxa de Desempenho para 2022 estão disponíveis
na Figura 90.
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Figura 90 – Taxa de Desempenho para Curitiba para 2022.

Fonte: Autoria Própria.

A média do desempenho de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o CdTe
com 74,2%, o p-Si com 73,8%, o CIGS com 73,2% e o m-Si com 73,1%. Para janeiro,
fevereiro, março, maio e dezembro o CdTe apresentou um desempenho inferior em relação
as tecnologias de silício devido a ter apresentado múltiplos dias com problemas em
sua geração. Para os meses de verão, o desempenho do CIGS fica reduzido devido
aos problemas de geração no início do dia, enquanto que para os meses de inverno o
desempenho do m-Si fica reduzido devido aos problemas de sombreamento que surgem no
começo e no final do dia.

Os dias em que houve problemas com a geração de energia dos SFVCR em 2023
está apresentado no Quadro 13, sendo que “1” é para dias com dados totalmente ausentes
e “2” para dias em que não há dados para a maior parte do dia. É importante notar
que um dos sistemas de p-Si parou de funcionar após o dia 12 de junho, o que levou
esta tecnologia a ser desconsiderada para a análise a partir deste mês. Em julho, não
houve dados enviados por nenhuma tecnologia, sendo este mês desconsiderado. A partir
de outubro deste ano, as demais tecnologias também pararam de enviar dados, sendo
estes meses desconsiderados para a análise.
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Quadro 13 – Dias com problemas na geração de energia dos SFVCR na EPESOL
CT em 2023.

Mês Dia m-Si p-Si CdTe CIGS

1
1 e 6 2

5 2
2 5 e 8 2

3
3, 4, 19, 24, 25 e 26 2

9 2
4 2 e 24 2
9 30 1 1

Fonte: Autoria Própria.

Na Figura 91 está apresentado a média de irradiação no plano inclinado e energia
gerada em 2023.

Figura 91 – Dados de energia gerada e irradiação para Curitiba em 2023.

Fonte: Autoria Própria.

Para este ano, as tecnologias de m-Si, p-Si, CdTe e CIGS geraram no total,
respectivamente, 4.187,9 kWh, 2.482,2 kWh, 1.280,0 kWh e 1.411,5 kWh de energia,
totalizando 9.361,8 kWh.

Os resultados obtidos para o Fator de Capacidade de 2023 estão disponíveis na
Figura 92.
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Figura 92 – Fator de Capacidade para Curitiba em 2023.

Fonte: Autoria Própria.

A média do fator de capacidade de cada tecnologia foi, em ordem decrescente,
o p-Si com 14,6%, o CIGS com 14,5%, o CdTe com 14,4% e o m-Si com 14,1%. Os
problemas de geração parcial apresentados pelo CdTe nos quatro primeiros meses do ano,
especialmente em março e abril, reduziram o desempenho desta tecnologia nestes meses.
O desempenho médio do p-Si foi o maior entre as quatro tecnologias por não levar em
consideração os meses de inverno, quando a capacidade é menor.

Os resultados obtidos para a Produtividade em 2023 estão disponíveis na Figura
93.
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Figura 93 – Produtividade para Curitiba em 2023.

Fonte: Autoria Própria.

A média da produtividade de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o p-Si
com 106 kWh/kWp, o CIGS com 105 kWh/kWp, o CdTe com 105 kWh/kWp e o m-Si com
102 kWh/kWp. O CdTe teve seu desempenho afetado por múltiplos dias com problemas
de geração em março e abril de 2023. A produtividade média do p-Si foi superior as
demais tecnologias por não ter os dados dos meses de inverno.

Os resultados obtidos para a Taxa de Desempenho para 2023 estão disponíveis
na Figura 94.

Figura 94 – Taxa de Desempenho para Curitiba para 2023.

Fonte: Autoria Própria.
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A média do desempenho de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o CIGS
com 73,2%, o CdTe com 72,9%, o m-Si com 71,3% e o p-Si com 71,1%. Vale notar
que durante 13 dias de fevereiro foi necessário usar a irradiação obtida das estações do
INMET, o que pode ter reduzido a confiabilidade do resultado obtido para o desempenho
das tecnologias neste mês. Os problemas de geração que o CdTe apresentou em 6 dias
de março e 2 dias de abril levaram ao seu menor desempenho nestes meses. O p-Si foi
desconsiderado para a análise em junho por não ter apresentado dados de geração em 18
dias.

O total de energia gerada por cada tecnologia para cada ano do campus Curitiba
estão apresentados na Figura 95.

Figura 95 – Energia gerada total anual para Curitiba.

Fonte: Autoria Própria.

O total de energia gerada por cada tecnologia até 2023 para m-Si, p-Si, CdTe e
o CIGS foi, respectivamente, 23.660,2 kWh, 20.492,9 kWh, 7.232,1 kWh e 7.981,9 kWh,
totalizando 59.367,1 kWh de energia.

A média anual do Fator de Capacidade para cada tecnologia estão apresentados
na Figura 96.
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Figura 96 – Média anual do Fator de Capacidade para Curitiba.

Fonte: Autoria Própria.

As médias do Fator de Capacidade, levando em consideração todos os meses com
dados válidos foi, em ordem decrescente, o CIGS com 15,1%, o CdTe com 15,1%, o p-Si
com 15,0% e o m-Si com 14,8%. O melhor desempenho do Fator de Capacidade foi obtido
pelo CdTe em março de 2020 com 21,9%, enquanto que o pior desempenho foi o do CIGS
em outubro de 2021 com 9,9%.

A média anual da Produtividade para cada tecnologia neste campus estão
apresentados na Figura 97.
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Figura 97 – Média anual da Produtividade para Curitiba.

Fonte: Autoria Própria.

As médias da Produtividade, levando em consideração todos os meses com dados
válidos foi, em ordem decrescente, o CIGS com 110 kWh/kWp, o CdTe com 110 kWh/kWp,
o p-Si com 109 kWh/kWp e o m-Si com 108 kWh/kWp. O melhor desempenho da
Produtividade foi obtido pelo CdTe em março de 2020 com 163 kWh/kWp, enquanto
que o pior desempenho foi o do CIGS em outubro de 2021 com 74 kWh/kWp.

A média anual da Taxa de Desempenho para cada tecnologia neste campus estão
apresentados na Figura 98.
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Figura 98 – Média anual da Taxa de Desempenho para Curitiba.

Fonte: Autoria Própria.

As médias da Taxa de Desempenho, levando em consideração todos os meses com
dados válidos foi, em ordem decrescente, o CIGS com 76,7%, o CdTe com 76,4%, o p-Si
com 75,5% e o m-Si com 74,7%. O melhor desempenho da Taxa de Desempenho foi obtido
pelo CIGS em maio de 2020 com 86,6%, enquanto que o pior desempenho foi o do CdTe
em dezembro de 2021 com 65,0%.

As temperaturas médias para cada tecnologia, assim como a temperatura
ambiente média, estão disponíveis na Figura 99. Os meses de setembro de 2020,
assim como julho até setembro de 2023 foram desconsiderados para a análise por terem
apresentado vários dias com problemas no envio de dados. Em fevereiro de 2023, foi
desconsiderado a análise da temperatura ambiente por ter apresentado múltiplos dias
sem dados.
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Figura 99 – Temperatura média para Curitiba.

Fonte: Autoria Própria.

Em ordem decrescente a média da temperatura de cada tecnologia no período
analisado foi, o CIGS com 34,8 ºC, o CdTe com 34,4 ºC, o m-Si com 33,9 ºC e o p-Si com
33,1 ºC. A temperatura ambiente média foi de 20,8 ºC.

No Quadro 14 está representado o desempenho dos SFVCR na EPESOL Curitiba
para cada mês analisado, onde as diferentes tecnologias estão numeradas de 1 a 4. A
numeração foi baseada em qual tecnologia possui o melhor desempenho nos 3 índices de
mérito, em que “1” representa o melhor desempenho e “4” o pior.

Quadro 14 – Comparação de desempenho mensal para as diferentes tecnologias de
SFVCR na EPESOL CT.

Fonte: Autoria Própria.
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No período analisado, as tecnologias de filme fino apresentaram o melhor
desempenho, porém esta estação foi a que apresentou as maiores variações nos
desempenhos apresentados. Durante os meses de verão o desempenho do CIGS é menor
devido aos problemas de geração no início do dia, enquanto que durante os meses de
inverno o desempenho do m-Si é menor devido aos problemas de sombreamento que
surgem no começo e no final do dia.

Para o CIGS, o seu desempenho foi reduzido em fevereiro de 2020 por ter sido
realizada a troca de um dos módulos. Para o CdTe, ele apresentou problemas em geração
em vários dias ao longo de sua operação para os seguintes meses: entre janeiro e abril
mais novembro e dezembro de 2021, em janeiro, fevereiro, março, maio e dezembro de
2022 e entre janeiro até abril de 2023.

4.4 MEDIANEIRA

A estação EPESOL de Medianeira consiste de quatro sistemas fotovoltaicos
instalados nas condições ideais, utilizando as tecnologias de silício monocristalino, silício
policristalino, disseleneto de cobre, índio e gálio e o telureto de cádmio, assim como uma
estação solarimétrica padrão SONDA.

Os dias em que houve problemas com a geração de energia dos SFVCR em 2020
está apresentado no Quadro 15, sendo que “1” é para dias com dados totalmente ausentes,
“2” para dias em que não há dados para a maior parte do dia e “3” para situações
específicas que serão explicadas em seguida. Para os dias 10 a 13 de outubro, foram feitos
ensaios visando controlar a potência fornecida pelos inversores a pedido da COPEL, o que
resultou na potência fornecida pelos sistemas de m-Si e CIGS a ficarem limitados a valores
inferiores a sua potência nominal, sendo que os inversores de m-Si ficaram limitados a 1200
W e 900 W, e os do CIGS ficaram limitados a 330 W.

Quadro 15 – Dias com problemas na geração de energia dos SFVCR na EPESOL
MD em 2020.

Mês Dias m-Si p-Si CdTe CIGS

10
10 até 13 3 3

29 1
12 12 2 2 2 2

Fonte: Autoria Própria.
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Na Figura 100 tem-se a média da irradiação no plano inclinado e da energia
gerada para cada tecnologia no campus Medianeira para 2020.

Figura 100 – Dados de energia gerada e irradiação para Medianeira em 2020.

Fonte: Autoria Própria.

Para este ano, as tecnologias de m-Si, p-Si, CdTe e CIGS geraram no total,
respectivamente, 8.235,6 kWh, 7.551,1 kWh, 2.683,3 kWh e 2.803,7 kWh de energia,
totalizando 21.273,7 kWh.

Os resultados obtidos para o Fator de Capacidade para 2020 estão disponíveis na
Figura 101.
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Figura 101 – Fator de Capacidade para Medianeira para 2020.

Fonte: Autoria Própria.

A média do fator de capacidade de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o
CdTe com 20,0%, o CIGS com 19,0%, o m-Si com 18,4% e o p-Si com 18,3%. CdTe se
destaca como a tecnologia com o melhor desempenho e o mês de junho se destaca como
o mês com os menores desempenhos devido a ter sido o mês com a menor irradiação. No
mês de outubro o CIGS apresenta o pior desempenho entre todas as tecnologias devido a
ter sido a única que apresenta um dia sem geração, sendo que neste mês também houve
os testes para limitar a potência das tecnologias de m-Si e CIGS.

Os resultados obtidos para a Produtividade deste campus para 2020 estão
disponíveis na Figura 102.
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Figura 102 – Produtividade para Medianeira para 2020.

Fonte: Autoria Própria.

A média da produtividade de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o CdTe
com 146 kWh/kWp, o CIGS com 139 kWh/kWp, o m-Si com 134 kWh/kWp e o p-Si com
134 kWh/kWp. As tecnologias de filme fino se destacam com os melhores desempenhos,
exceto em outubro onde o seu desempenho foi prejudicado devido aos testes realizados e
por ter apresentado um dia sem geração. Junho se destacou com um desempenho baixo
devido a ter tido a menor irradiação.

Os resultados obtidos para a Taxa de Desempenho para 2020 estão disponíveis
na Figura 103.
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Figura 103 – Taxa de Desempenho para Medianeira para 2020.

Fonte: Autoria Própria.

A média do desempenho de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o CdTe
com 86,0%, o CIGS com 82,1%, o m-Si com 79,2% e o p-Si com 79,1%. CdTe apresentou
o melhor desempenho em todos os meses, e outubro se destaca devido ao desempenho
do m-Si e do CIGS terem sido reduzidos por causa dos testes realizados neste mês que
limitaram suas potências.

Os dias em que houve problemas com a geração de energia dos SFVCR em 2021
está apresentado no Quadro 16, sendo que “1” é para dias com dados totalmente ausentes.

Quadro 16 – Dias com problemas na geração de energia dos SFVCR na EPESOL
MD em 2021.

Mês Dias m-Si p-Si CdTe CIGS

4
12 1
30 1

Fonte: Autoria Própria.

Na Figura 104 tem-se a média da irradiação no plano inclinado e da energia
gerada para cada tecnologia no campus Medianeira para 2021.
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Figura 104 – Dados de energia gerada e irradiação para Medianeira em 2021.

Fonte: Autoria Própria.

Para este ano, as tecnologias de m-Si, p-Si, CdTe e CIGS geraram no total,
respectivamente, 7.583,5 kWh, 6.937,1 kWh, 2.526,7 kWh e 2.627,6 kWh de energia,
totalizando 19.674,9 kWh.

Os resultados obtidos para o Fator de Capacidade para 2021 estão disponíveis na
Figura 105.

Figura 105 – Fator de Capacidade para Medianeira para 2021.

Fonte: Autoria Própria.
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A média do fator de capacidade de cada tecnologia foi, em ordem decrescente,
o CdTe com 18,9%, o CIGS com 17,9%, o m-Si com 17,0% e o p-Si com 16,9%. Junho
apresentou os menores desempenhos devido à baixa irradiação e o CdTe se destacou como
a tecnologia com o melhor desempenho.

Os resultados obtidos para a Produtividade deste campus para 2021 estão
disponíveis na Figura 106.

Figura 106 – Produtividade para Medianeira para 2021.

Fonte: Autoria Própria.

A média da produtividade de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o CdTe
com 138 kWh/kWp, o CIGS com 130 kWh/kWp, o m-Si com 124 kWh/kWp e o p-Si com
123 kWh/kWp. O CdTe apresentou o melhor desempenho em todos os meses, sendo que
junho apresentou os menores valores para todas as tecnologias devido à baixa irradiação.

Os resultados obtidos para a Taxa de Desempenho para 2021 estão disponíveis
na Figura 107.
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Figura 107 – Taxa de Desempenho para Medianeira para 2021.

Fonte: Autoria Própria.

A média do desempenho de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o CdTe
com 84,8%, o CIGS com 80,5%, o m-Si com 76,4% e o p-Si com 76,2%.

Os dias em que houve problemas com a geração de energia dos SFVCR em 2022
está apresentado no Quadro 17, sendo que “1” é para dias com dados totalmente ausentes
e “2” para dias em que não há dados para a maior parte do dia. Vale notar que a partir
de 19 de novembro até o dia 23 de janeiro do ano seguinte o sistema para de enviar dados
de energia gerada, sendo estes dois últimos meses desconsiderados para a análise.

Quadro 17 – Dias com problemas na geração de energia dos SFVCR na EPESOL
MD em 2022.

Mês Dias m-Si p-Si CdTe CIGS
5 7 2 2 2 2
7 11 2 2 2 2
8 24 2 2 2 2
9 17 e 23 2 2 2 2

10
24 2 2 2 2

25 até 31 1 1 1 1
Fonte: Autoria Própria.

Também é importante notar que a estação LABENS parou de fornecer dados
entre 11 de julho até 20 de abril do ano seguinte, sendo necessário usar os dados da
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estação do INMET para obter a irradiação. Isto pode impactar a precisão para a Taxa
de Desempenho neste período.

Na Figura 108 tem-se a média da irradiação no plano inclinado e da energia
gerada para cada tecnologia no campus Medianeira para 2022.

Figura 108 – Dados de energia gerada e irradiação para Medianeira em 2022.

Fonte: Autoria Própria.

Para este ano, as tecnologias de m-Si, p-Si, CdTe e CIGS geraram no total,
respectivamente, 5.333,2 kWh, 4.878,3 kWh, 1.796,6 kWh e 1.868,3 kWh de energia,
totalizando 13.876,4 kWh.

Os resultados obtidos para o Fator de Capacidade neste campus para 2022 estão
disponíveis na Figura 109.
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Figura 109 – Fator de Capacidade para Medianeira para 2022.

Fonte: Autoria Própria.

A média do fator de capacidade de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o
CdTe com 16,1%, o CIGS com 15,3%, o m-Si com 14,3% e o p-Si com 14,3%. Setembro
e outubro apresentaram um desempenho baixo por terem apresentado, respectivamente,
2 dias e 7 dias em que as quatro tecnologias não geraram energia.

Os resultados obtidos para a Produtividade para 2022 estão disponíveis na Figura
110.

Figura 110 – Produtividade para Medianeira para 2022.

Fonte: Autoria Própria.
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A média da produtividade de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o CdTe
com 117 kWh/kWp, o CIGS com 111 kWh/kWp, o m-Si com 104 kWh/kWp e o p-Si com
104 kWh/kWp. Por terem apresentados dias em que houve problemas com a geração nas
quatro tecnologias, setembro e outubro tiveram um desempenho mais baixo.

Os resultados obtidos para a Taxa de Desempenho para 2022 estão disponíveis
na Figura 111.

Figura 111 – Taxa de Desempenho para Medianeira para 2022.

Fonte: Autoria Própria.

A média do desempenho de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o CdTe
com 76,6%, o CIGS com 72,6%, o m-Si com 68,3% e o p-Si com 68,0%. O desempenho
em outubro para todas as tecnologias foi inferior ao esperado devido ao fato de ter havido
7 dias em que eles não geraram energia.

Os dias em que houve problemas com a geração de energia dos SFVCR em 2023
estão apresentados no Quadro 18, sendo que “1” é para dias com dados totalmente ausentes
e “2” para dias em que não há dados para a maior parte do dia. Vale notar que até o
dia 23 de janeiro os sistemas não enviaram dados de energia gerada, sendo este mês
desconsiderado para a análise, e que até o dia 20 de abril a estação solarimétrica não
enviou dados, sendo necessário usar os dados de irradiação obtidos da estação do INMET
A820, que se encontra a 77,2 km de distância da EPESOL.



141

Quadro 18 – Dias com problemas na geração de energia dos SFVCR na EPESOL
MD em 2023.

Mês Dia m-Si p-Si CdTe CIGS

2
4 2
15 2 2 2 2

3 1 1 1 1 1
Fonte: Autoria Própria.

Na Figura 112 tem-se a média da irradiação no plano inclinado e da energia
gerada para cada tecnologia no campus Medianeira para 2023.

Figura 112 – Dados de energia gerada e irradiação para Medianeira em 2023.

Fonte: Autoria Própria.

Para este ano, as tecnologias de m-Si, p-Si, CdTe e CIGS geraram no total,
respectivamente, 5.494,4 kWh, 5.028,6 kWh, 1.792,4 kWh e 1.869,7 kWh de energia,
totalizando 14.185,1 kWh.

Os resultados obtidos para o Fator de Capacidade para 2023 neste campus estão
disponíveis na Figura 113.
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Figura 113 – Fator de Capacidade para Medianeira para 2023.

Fonte: Autoria Própria.

A média do fator de capacidade de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o
CdTe com 14,6%, o CIGS com 13,9%, o m-Si com 13,4% e o p-Si com 13,4%. É possível
ver que o CdTe se destaca com o melhor desempenho.

Os resultados obtidos para a Produtividade para 2023 estão disponíveis na Figura
114.

Figura 114 – Produtividade para Medianeira para 2023.

Fonte: Autoria Própria.

A média da produtividade de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o CdTe
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com 107 kWh/kWp, o CIGS com 101 kWh/kWp, o m-Si com 98 kWh/kWp e o p-Si com
97 kWh/kWp. O CdTe apresenta o melhor desempenho.

Os resultados obtidos para a Taxa de Desempenho para 2023 estão disponíveis
na Figura 115.

Figura 115 – Taxa de Desempenho para Medianeira para 2023.

Fonte: Autoria Própria.

A média do desempenho de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o CdTe
com 72,2%, o CIGS com 68,7%, o m-Si com 66,4% e o p-Si com 66,2%. As tecnologias de
filme fino apresentam os melhores desempenhos.

O total de energia gerada por cada tecnologia para cada ano do campus
Medianeira estão apresentados na Figura 116.
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Figura 116 – Energia gerada total anual para Medianeira.

Fonte: Autoria Própria.

O total de energia gerada por cada tecnologia até 2023 para m-Si, p-Si, CdTe e
o CIGS foi, respectivamente, 26.646,7 kWh, 24.395,1 kWh, 8.799,0 kWh e 9.169,3 kWh,
totalizando 69.010,1 kWh de energia.

A média anual do Fator de Capacidade para cada tecnologia estão apresentados
na Figura 117.
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Figura 117 – Média anual do Fator de Capacidade para Medianeira.

Fonte: Autoria Própria.

As médias da Fator de Capacidade, levando em consideração todos os meses com
dados válidos foi, em ordem decrescente, o CdTe com 17,5%, o CIGS com 16,6%, o m-Si
com 15,9% e o p-Si com 15,8%. O melhor desempenho do Fator de Capacidade foi obtido
pelo CdTe em abril de 2020 com 23,8%, enquanto que o pior desempenho foi o do p-Si
em outubro de 2022 com 10,7%.

A média anual da Produtividade para cada tecnologia estão apresentados na
Figura 118.
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Figura 118 – Média anual da Produtividade para Medianeira.

Fonte: Autoria Própria.

As médias da Produtividade, levando em consideração todos os meses com dados
válidos foi, em ordem decrescente, o CdTe com 128 kWh/kWp, o CIGS com 121 kWh/kWp,
o m-Si com 116 kWh/kWp e o p-Si com 116 kWh/kWp. O melhor desempenho da
Produtividade foi obtido pelo CdTe em março de 2020 com 173 kWh/kWp, enquanto
que o pior desempenho foi o do p-Si em outubro de 2022 com 80 kWh/kWp.

A média anual da Taxa de Desempenho para cada tecnologia estão apresentados
na Figura 119.
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Figura 119 – Média anual da Taxa de Desempenho para Medianeira.

Fonte: Autoria Própria.

As médias da Taxa de Desempenho, levando em consideração todos os meses com
dados válidos foi, em ordem decrescente, o CdTe com 80,2%, o CIGS com 76,3%, o m-Si
com 72,9% e o p-Si com 72,7%. O melhor desempenho da Taxa de Desempenho foi obtido
pelo CdTe em maio de 2021 com 88,7%, enquanto que o pior desempenho foi o do p-Si
em outubro de 2022 com 51,1%.

As temperaturas médias para cada tecnologia, assim como a temperatura
ambiente média, estão disponíveis na Figura 120.
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Figura 120 – Temperatura média para Medianeira.

Fonte: Autoria Própria.

Em ordem decrescente a média da temperatura de cada tecnologia no período
analisado foi, o CdTe com 40,8 ºC, o CIGS com 40,1 ºC, o m-Si com 39,4 ºC e o p-Si com
38,1 ºC. A temperatura ambiente média foi de 26,6 ºC. Para abril e maio de 2022, assim
como entre julho de 2022 e abril de 2023 não foram enviados dados de temperatura, o
que levou esses meses a serem desconsiderados. A partir de maio de 2023, os dados de
temperatura voltaram a ser enviados, porém as temperaturas do CdTe começaram a ser
cerca de 7º inferiores as demais tecnologias, o que levou esta tecnologia a continuar a ser
desconsiderada.

No quadro 19 está representado o desempenho dos SFVCR na EPESOL
Medianeira para cada mês analisado, onde as diferentes tecnologias estão numeradas de
1 a 4. A numeração foi baseada em qual tecnologia possui o melhor desempenho nos 3
índices de mérito, em que “1” representa o melhor desempenho e “4” a pior.
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Quadro 19 – Comparação de desempenho mensal para as diferentes tecnologias de
SFVCR na EPESOL MD.

Fonte: Autoria Própria.

No período analisado, as tecnologias que apresentaram o melhor desempenho
foram, em ordem decrescente, o CdTe, o CIGS, o m-Si e o p-Si. Em outubro de 2020 houve
uma discrepância onde o CIGS apresentou o pior desempenho e o p-Si o segundo melhor
desempenho, o que pode ser explicado pelos testes realizados neste mês que afetaram as
tecnologias de m-Si e CIGS. Outra discrepância foi o m-Si, que apresentou um desempenho
inferior ao p-Si em dezembro de 2020, assim como em janeiro e outubro de 2021 e em
janeiro e setembro de 2022.

4.5 PATO BRANCO

A estação EPESOL de Pato Branco consiste de quatro sistemas fotovoltaicos
instalados nas condições ideais, utilizando as tecnologias de silício monocristalino, silício
policristalino, disseleneto de cobre, índio e gálio e o telureto de cádmio, assim como uma
estação solarimétrica padrão LABENS.

Os dias em que houve problemas com a geração de energia dos SFVCR em 2020
está apresentado no Quadro 20, sendo que “1” é para dias com dados totalmente ausentes,
“2” para dias em que não há dados para a maior parte do dia e “3” para situações
específicas que serão explicadas em seguida. Para os dias 09 a 13 de outubro, foram feitos
ensaios visando controlar a potência fornecida pelos inversores a pedido da COPEL, o que
resultou na potência fornecida pelos sistemas fora os de p-Si a ficarem limitados a valores
inferiores a sua potência nominal, sendo que um dos inversores de m-Si ficou limitado a
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1200 W enquanto o outo contínuo com a operação normal, e os de CdTe e CIGS ficaram
limitados a 200 W e 300 W, respectivamente.

Quadro 20 – Dias com problemas na geração de energia dos SFVCR na EPESOL
PB em 2020.

Mês Dia m-Si p-Si CdTe CIGS
2 4, 16 1
4 5 2 2 2 2
5 26 1
10 10 até 13 3 3 3

Fonte: Autoria Própria.

Na Figura 121 tem-se a média da irradiação no plano inclinado e da energia
gerada para cada tecnologia no campus Pato Branco em 2020. Neste campus houve
problemas de comunicação com o inversor que resultaram nos dados de geração de energia
não serem armazenados entre 3 de junho a 30 de setembro de 2020, sendo estes meses
desconsiderados.

Figura 121 – Dados de energia gerada e irradiação para Pato Branco em 2020.

Fonte: Autoria Própria.

Para este ano, as tecnologias de m-Si, p-Si, CdTe e CIGS geraram no total,
respectivamente, 5.748,5 kWh, 5.248,8 kWh, 1.767,5 kWh e 1.885,2 kWh de energia,
totalizando 14.650,0 kWh.
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Os resultados obtidos para o Fator de Capacidade neste campus em 2020 estão
disponíveis na Figura 122.

Figura 122 – Fator de Capacidade para Pato Branco em 2020.

Fonte: Autoria Própria.

A média do fator de capacidade de cada tecnologia foi, em ordem decrescente,
o CdTe com 19,8%, o m-Si com 19,2%, o CIGS com 19,2% e o p-Si com 19,1%. O
desempenho das tecnologias de filme fino foi reduzido em outubro de 2020 devido aos
testes realizados que limitaram a potência fornecida por essas tecnologias.

Os resultados obtidos para a Produtividade em 2020 estão disponíveis na Figura
123.
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Figura 123 – Produtividade para Pato Branco em 2020.

Fonte: Autoria Própria.

A média da produtividade de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o CdTe
com 144 kWh/kWp, o m-Si com 141 kWh/kWp, o CIGS com 140 kWh/kWp e o p-Si com
140 kWh/kWp. Em outubro deste ano o desempenho das tecnologias de filme fino foi
reduzido devido aos testes realizados para limitar a potência fornecida pelos inversores
durante 4 dias deste mês.

Os resultados obtidos para a Taxa de Desempenho em 2020 estão disponíveis na
Figura 124.
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Figura 124 – Taxa de Desempenho para Pato Branco em 2020.

Fonte: Autoria Própria.

A média do desempenho de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o CdTe
com 80,3%, o m-Si com 78,2%, o CIGS com 78,0% e o p-Si com 77,8%. Em abril, houve
um dia em que todas as tecnologias apresentaram problemas de geração, porém o CdTe foi
o mais fortemente afetado, levando esta tecnologia ter um desempenho inferior ao CIGS
e em maio, o CIGS foi a única tecnologia a apresentar um dia sem geração, levando esta
tecnologia a apresentar um desempenho inferior ao esperado. Em outubro, o desempenho
do p-Si foi superior à de todas as outras tecnologias devido aos testes realizados que
limitaram a potência fornecida pelas outras tecnologias, que afetaram mais fortemente as
tecnologias de filme fino.

Para o ano de 2021 neste campus houve problemas de comunicação com o inversor
entre janeiro a setembro, o que levou a esses meses serem desconsiderados.

Na Figura 125 tem-se a média da irradiação no plano inclinado e da energia
gerada para cada tecnologia no campus Pato Branco em 2021.
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Figura 125 – Dados de energia gerada e irradiação para Pato Branco em 2021.

Fonte: Autoria Própria.

Para este ano, as tecnologias de m-Si, p-Si, CdTe e CIGS geraram no total,
respectivamente, 1.924,6 kWh, 1.775,9 kWh, 600,7 kWh e 620,8 kWh de energia,
totalizando 4.922,0 kWh.

Os resultados obtidos para o Fator de Capacidade em 2021 estão disponíveis na
Figura 126.

Figura 126 – Fator de Capacidade para Pato Branco em 2021.

Fonte: Autoria Própria.
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A média do fator de capacidade de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o
CdTe com 17,8%, o p-Si com 17,2%, o m-Si com 17,1% e o CIGS com 16,8%. O CdTe se
destaca com o melhor desempenho em todos os meses, enquanto que o CIGS apresentou
o pior.

Os resultados obtidos para a Produtividade em 2021 para este campus estão
disponíveis na Figura 127.

Figura 127 – Produtividade para Pato Branco em 2021.

Fonte: Autoria Própria.

A média da produtividade de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o CdTe
com 131 kWh/kWp, o p-Si com 126 kWh/kWp, o m-Si com 126 kWh/kWp e o CIGS com
123 kWh/kWp. O CdTe foi a tecnologia com o melhor desempenho quanto a produtividade
para 2021.

Os resultados obtidos para a Taxa de Desempenho em 2021 estão disponíveis na
Figura 128.
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Figura 128 – Taxa de Desempenho para Pato Branco em 2021.

Fonte: Autoria Própria.

A média do desempenho de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o CdTe
com 74,6%, o p-Si com 72,1%, o m-Si com 71,7% e o CIGS com 70,3%. O CdTe apresentou
o melhor desempenho enquanto que o CIGS apresentou o pior.

Os dias em que houve problemas com a geração de energia dos SFVCR em 2022
está apresentado no Quadro 21, sendo que “1” é para dias com dados totalmente ausentes,
“2” para dias em que não há dados para a maior parte do dia e “3” para situações
específicas que serão explicadas em seguida. Devido a problemas com o , durante o mês
de janeiro a curva de geração do CIGS foi praticamente idêntica a da geração do CdTe
apesar de possuir uma potência instalada maior, o que deveria resultar em uma geração
superior.

Quadro 21 – Dias com problemas na geração de energia dos SFVCR na EPESOL
PB em 2022.

Mês Dias m-Si p-Si CdTe CIGS
1 1 até 31 3
4 13 1
7 1 2
9 17 2

Fonte: Autoria Própria.
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Na Figura 129 tem-se a média da irradiação no plano inclinado e da energia
gerada para cada tecnologia no campus Pato Branco em 2022. Entre 4 e 17 de junho
não foram enviados dados de energia gerada para todas as tecnologias, exceto a de m-
Si, portanto, neste mês se realizou a análise apenas desta tecnologia. A partir de 18
de novembro começou um problema de comunicação com os inversores que resultou nos
dados de geração a não serem armazenados e, portanto, novembro e dezembro foram
desconsiderados para a análise.

Figura 129 – Dados de energia gerada e irradiação para Pato Branco em 2022.

Fonte: Autoria Própria.

Para este ano, as tecnologias de m-Si, p-Si, CdTe e CIGS geraram no total,
respectivamente, 5.250,5 kWh, 4.425,2 kWh, 1.494,0 kWh e 1.547,9 kWh de energia,
totalizando 12.717,6 kWh.

Os resultados obtidos para o Fator de Capacidade em 2022 estão disponíveis na
Figura 130.
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Figura 130 – Fator de Capacidade para Pato Branco em 2022.

Fonte: Autoria Própria.

A média do fator de capacidade de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o
CdTe com 14,9%, o m-Si com 14,4%, o p-Si com 14,1% e o CIGS com 14,0%. A geração
reduzida do CIGS em janeiro de 2022 levou esta tecnologia a ter um desempenho menor
que o esperado. Já maio e setembro apresentaram menores desempenhos médios devido
a terem sido os meses com menor irradiação.

Os resultados obtidos para a Produtividade em 2022 estão disponíveis na Figura
131.
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Figura 131 – Produtividade para Pato Branco em 2022.

Fonte: Autoria Própria.

A média da produtividade de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o CdTe
com 108 kWh/kWp, o p-Si com 105 kWh/kWp, o m-Si com 103 kWh/kWp e o CIGS com
102 kWh/kWp. O CdTe apresentou o melhor desempenho em todos os meses, enquanto
que o CIGS apresentou o pior na maioria dos meses, exceto em setembro, onde o m-Si
teve um menor desempenho por ter tido sua geração prejudicada em 1 dia.

Os resultados obtidos para a Taxa de Desempenho em 2022 estão disponíveis na
Figura 132.
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Figura 132 – Taxa de Desempenho para Pato Branco em 2022.

Fonte: Autoria Própria.

A média do desempenho de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o CdTe
com 71,8%, o p-Si com 69,5%, o m-Si com 69,2% e o CIGS com 67,8%. Em janeiro de 2022
o CIGS teve um desempenho bem inferior as demais tecnologias devido aos problemas de
geração que esta tecnologia apresentou neste mês. Em abril, julho e setembro deste ano,
o m-Si apresentou 1 dia com problema de geração o que reduziu o seu desempenho.

Em 2023, os inversores de todas as tecnologias continuaram a não enviar dados,
o que levou a eles serem removidos e enviados para o fabricante para realizar o conserto.
Portanto, para este ano não foi realizado a análise de nenhum mês.

O total de energia gerada por cada tecnologia para cada ano do campus pato
Branco estão apresentados na Figura 133.
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Figura 133 – Energia gerada total anual para Pato Branco.

Fonte: Autoria Própria.

O total de energia gerada por cada tecnologia até 2023 para m-Si, p-Si, CdTe e
o CIGS foi, respectivamente, 12.923,6 kWh, 11.449,9 kWh, 3.862,2 kWh e 4.053,9 kWh,
totalizando 32.289,6 kWh de energia.

A média anual do Fator de Capacidade para cada tecnologia estão apresentados
na Figura 134.
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Figura 134 – Média anual do Fator de Capacidade para Pato Branco.

Fonte: Autoria Própria.

As médias do Fator de Capacidade, levando em consideração todos os meses com
dados válidos foi, em ordem decrescente, o CdTe com 17,3%, o p-Si com 16,7%, o m-Si
com 16,5% e o CIGS com 16,5%. O melhor desempenho do Fator de Capacidade foi
obtido pelo CdTe em março de 2020 com 23,7%, enquanto que o pior desempenho foi o
do CIGS em maio de 2022 com 10,8%.

A média anual da Produtividade para cada tecnologia estão apresentados na
Figura 135.
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Figura 135 – Média anual da Produtividade para Pato Branco.

Fonte: Autoria Própria.

As médias da Produtividade, levando em consideração todos os meses com dados
válidos foi, em ordem decrescente, o CdTe com 126 kWh/kWp, o p-Si com 122 kWh/kWp,
o CIGS com 121 kWh/kWp e o m-Si com 120 kWh/kWp. O melhor desempenho da
Produtividade foi obtido pelo CIGS em março de 2020 com 176 kWh/kWp, enquanto que
o pior desempenho foi o do CIGS em junho de 2022 com 80 kWh/kWp.

A média anual da Taxa de Desempenho para cada tecnologia estão apresentados
na Figura 136.
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Figura 136 – Média anual da Taxa de Desempenho para Pato Branco.

Fonte: Autoria Própria.

As médias da Taxa de Desempenho, levando em consideração todos os meses com
dados válidos foi, em ordem decrescente, o CdTe com 75,7%, o p-Si com 73,2%, o m-Si
com 73,0% e o CIGS com 72,3%. O melhor desempenho da Taxa de Desempenho foi
obtido pelo CdTe em janeiro de 2020 com 86,37%, enquanto que o pior desempenho foi o
do CdTe em junho de 2022 com 63,26%.

As temperaturas médias para cada tecnologia, assim como a temperatura
ambiente média, estão disponíveis na Figura 137. A partir de 12 de janeiro de 2023,
o m-Si começou a apresentar valores cerca de 7º abaixo das demais tecnologias, portanto,
o m-Si parou de ser analisado a partir deste mês.
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Figura 137 – Temperatura média para Pato Branco.

Fonte: Autoria Própria.

Em ordem decrescente a média da temperatura de cada tecnologia no período
analisado foi, o CIGS com 38,4 ºC, o m-Si com 37,6 ºC, o p-Si com 37,6 ºC e o CdTe com
37,2 ºC. A temperatura ambiente média foi de 22,4 ºC.

No Quadro 22 está representado o desempenho dos SFVCR na EPESOL
Medianeira para cada mês analisado, onde as diferentes tecnologias estão numeradas de
1 a 4. A numeração foi baseada em qual tecnologia possui o melhor desempenho nos 3
índices de mérito, em que “1” representa o melhor desempenho e “4” a pior.

Quadro 22 – Comparação de desempenho mensal para as diferentes tecnologias de
SFVCR na EPESOL PB.

Fonte: Autoria Própria.
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No período analisado, a tecnologia que apresentou o melhor desempenho na
maioria dos meses foi o CdTe, sendo que em 2020 o que mostra o pior desempenho foi o
p-Si, porém, a partir de 2021 o CIGS começa a apresentar o pior desempenho. Outubro
de 2020 se destaca como o mês onde o desempenho do p-Si foi a maior, o que pode ser
explicado pelos testes realizados neste mês que limitaram a energia fornecida pelas demais
tecnologias. Esta estação foi a que apresentou o maior número de falhas, assim como a
maior inconsistência no desempenho dos sistemas.

4.6 PONTA GROSSA

A estação EPESOL de Ponta Grossa consiste de quatro sistemas fotovoltaicos
instalados nas condições ideais, utilizando as tecnologias de silício monocristalino, silício
policristalino, disseleneto de cobre, índio e gálio e o telureto de cádmio, assim como uma
estação solarimétrica padrão LABENS.

Os dias em que houve problemas com a geração de energia dos SFVCR em 2020
está apresentado no Quadro 23, sendo que “1” é para dias com dados totalmente ausentes,
“2” para dias em que não há dados para a maior parte do dia e “3” para situações
específicas que serão explicadas em seguida. No dia 13 de julho, um dos sistemas de p-Si
não gerou energia. Para os dias 09 a 13 de outubro, devido a testes realizados a pedido
da COPEL, a potência fornecida pelos sistemas fora os de p-Si ficaram limitados a valores
inferiores à sua potência nominal, sendo que os inversores de m-Si ficaram limitados a 1200
W e 900 W, e os de CdTe e CIGS ficaram limitados a 200 W e 300 W, respectivamente.

Quadro 23 – Dias com problemas na geração de energia dos SFVCR na EPESOL
PG em 2020.

Mês Dia m-Si p-Si CdTe CIGS
7 13 2
9 7 2 2
10 10 até 13 3 3 3

Fonte: Autoria Própria.

Na Figura 138 tem-se a média da irradiação no plano inclinado e da energia
gerada para cada tecnologia no campus Ponta Grossa para 2020.
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Figura 138 – Dados de energia gerada e irradiação para Ponta Grossa para 2020.

Fonte: Autoria Própria.

Para este ano, as tecnologias de m-Si, p-Si, CdTe e CIGS geraram no total,
respectivamente, 7.795,1 kWh, 7.111,0 kWh, 2.411,3 kWh e 2.606,7 kWh de energia,
totalizando 19.924,1 kWh.

Os resultados obtidos para o Fator de Capacidade para 2020 estão disponíveis na
Figura 139.

Figura 139 – Fator de Capacidade para Ponta Grossa para 2020.

Fonte: Autoria Própria.
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A média do fator de capacidade de cada tecnologia foi, em ordem decrescente,
o CdTe com 17,9%, o CIGS com 17,7%, o m-Si com 17,4% e o p-Si com 17,3%. Em
outubro, o p-Si apresentou o melhor desempenho devido aos testes que limitaram a
potência fornecida pelas outras tecnologias.

Os resultados obtidos para a Produtividade em 2020 estão disponíveis na Figura
140.

Figura 140 – Produtividade para Ponta Grossa em 2020.

Fonte: Autoria Própria.

A média da produtividade de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o CdTe
com 131 kWh/kWp, o CIGS com 129 kWh/kWp, o m-Si com 127 kWh/kWp e o p-Si com
126 kWh/kWp. Junho apresentou a menor média de desempenho pelo fato de ter sido o
mês com a menor irradiação, enquanto que outubro se destaca por ter sido o único mês
em que o p-Si teve o melhor desempenho, devido aos testes que limitaram a potência
gerada pelos demais sistemas.

Os resultados obtidos para a Taxa de Desempenho neste campus em 2020 estão
disponíveis na Figura 141.
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Figura 141 – Taxa de Desempenho para Ponta Grossa em 2020.

Fonte: Autoria Própria.

A média do desempenho de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o CdTe
com 80,8%, o CIGS com 79,6%, o m-Si com 78,3% e o p-Si com 77,8%. O desempenho
do p-Si foi prejudicado em julho, por ter apresentado problemas de geração em um dia,
em setembro o m-Si e o p-Si apresentaram problemas em um dia e em outubro o m-Si,
CdTe e CIGS tiveram 4 dias em que eles apresentaram menor geração devido aos testes
realizados que limitaram a energia que esses sistemas forneceram.

Os dias em que houve problemas com a geração de energia dos SFVCR em 2021
está apresentado no Quadro 24, sendo que “1” é para dias com dados totalmente ausentes,
“2” para dias em que não há dados para a maior parte do dia e “3” para situações
específicas que serão explicadas em seguida.

Quadro 24 – Dias com problemas na geração de energia dos SFVCR na EPESOL
PG em 2021.

Mês Dia m-Si p-Si CdTe CIGS
1 9 3
12 12 até 31 3

Fonte: Autoria Própria.

Para 2021, houve problemas com a geração de energia do m-Si no dia 9 de janeiro,
onde um dos sistemas teve sua potência limitada a 700 W e o outro limitada a 300 W
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entre 11:00h e 15:00h. Em dezembro deste ano também foi possível perceber que a partir
do dia 12 deste mês até o dia 31, devido a problemas com o inversor, um dos sistemas de
m-Si começou a apresentar uma menor geração, como é apresentado na Figura 142, que
mostra a geração para os dias 4 e 25 de dezembro deste ano para permitir a comparação.

Figura 142 – Geração de energia dos sistemas de m-Si para a) 04/12/21 e b)
25/12/21.

Fonte: Autoria Própria.

Os dias 4 e 25 tem, respectivamente, 7,6 e 7,9 kWh/m2 de irradiação no plano
inclinado. É possível ver que no dia 4, a diferença entre a energia gerada por cada sistema
de m-Si nos períodos de maior irradiação é de aproximadamente 50 W, enquanto que para
o dia 25 a diferença de geração chega a ser cerca de 300 W. Isto leva o dia 25 a gerar
cerca de 8% a menos de energia do que o esperado.

Na Figura 143 tem-se a média da irradiação no plano inclinado e da energia
gerada para cada tecnologia no campus Ponta Grossa para 2021.
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Figura 143 – Dados de energia gerada e irradiação para Ponta Grossa para 2021.

Fonte: Autoria Própria.

Para este ano, as tecnologias de m-Si, p-Si, CdTe e CIGS geraram no total,
respectivamente, 6.826,5 kWh, 6.231,8 kWh, 2.149,5 kWh e 2.298,7 kWh de energia,
totalizando 17.506,5 kWh.

Os resultados obtidos para o Fator de Capacidade para 2021 estão disponíveis na
Figura 144.

Figura 144 – Fator de Capacidade para Ponta Grossa para 2021.

Fonte: Autoria Própria.
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A média do fator de capacidade de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o
CdTe com 16,1%, o CIGS com 15,7%, o m-Si com 15,3% e o p-Si com 15,2%. Dezembro
se destaca pela tecnologia de m-Si ter apresentado um desempenho inferior as demais
tecnologias.

Os resultados obtidos para a Produtividade em 2021 estão disponíveis na Figura
145.

Figura 145 – Produtividade para Ponta Grossa em 2021.

Fonte: Autoria Própria.

A média da produtividade de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o CdTe
com 117 kWh/kWp, o CIGS com 114 kWh/kWp, o m-Si com 111 kWh/kWp e o p-Si
com 111 kWh/kWp. Janeiro, junho e outubro tiveram as menores médias de desempenho
por terem tido as menores irradiações. Em dezembro, m-Si teve a menor produtividade
devido aos problemas que reduziram a sua geração de energia.

Os resultados obtidos para a Taxa de Desempenho em 2021 estão disponíveis na
Figura 146.
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Figura 146 – Taxa de Desempenho para Ponta Grossa em 2021.

Fonte: Autoria Própria.

A média do desempenho de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o CdTe
com 77,6%, o CIGS com 75,5%, o m-Si com 73,9% e o p-Si com 73,4%. Os problemas de
geração que o m-Si, onde um dos sistemas teve sua geração menor que o outro sistema,
levou esta tecnologia ter um desempenho prejudicado em dezembro.

Os dias em que houve problemas com a geração de energia dos SFVCR em 2022
está apresentado no Quadro 25, sendo que “1” é para dias com dados totalmente ausentes
e “2” para dias em que não há dados para a maior parte do dia.

Quadro 25 – Dias com problemas na geração de energia dos SFVCR na EPESOL
PG em 2022.

Mês Dias m-Si p-Si CdTe CIGS
5 26 1 1 1 1
7 9 2 2 2 2
8 8 2

Fonte: Autoria Própria.

Também é importante notar que devido a problemas com o inversor, a partir do
dia 19 de janeiro até o dia 2 de maio a produção de um dos sistemas de m-Si começou a
apresentar problemas na parte da manhã. Este problema pode ser observado na Figura
147, que mostra a curva de geração dos dois sistemas de m-Si para o dia 13 de fevereiro.
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Figura 147 – Curva de potência CA para os sistemas de m-Si no dia 13/02/2022.

Fonte: Autoria Própria

É possível perceber que entre às 7:30 e 9:00 a geração de um dos sistemas de m-Si
ficou prejudicada, o que levou o sistema de m-Si a gerar cerca de 5,2% a menos que o
esperado para este dia, resultando em uma produção total inferior à do p-Si.

Na Figura 148 tem-se a média da irradiação no plano inclinado e da energia
gerada para cada tecnologia no campus Ponta Grossa para 2022.

Figura 148 – Dados de energia gerada e irradiação para Ponta Grossa para 2022.

Fonte: Autoria Própria.

Para este ano, as tecnologias de m-Si, p-Si, CdTe e CIGS geraram no total,
respectivamente, 5.783,6 kWh, 5.626,2 kWh, 1.995,8 kWh e 2.094,7 kWh de energia,
totalizando 15.460,3 kWh.
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Os resultados obtidos para o Fator de Capacidade para 2022 neste campus estão
disponíveis na Figura 149.

Figura 149 – Fator de Capacidade para Ponta Grossa para 2022.

Fonte: Autoria Própria.

A média do fator de capacidade de cada tecnologia foi, em ordem decrescente,
o CdTe com 14,6%, o CIGS com 14,3%, o p-Si com 13,7% e o m-Si com 12,9%. Até o
dia 2 de maio um dos sistemas de m-Si apresentou problemas entre as 7:30h e as 9:00,
levando esta tecnologia a ter um desempenho menor para os primeiros 4 meses deste
ano. Setembro, devido a menor irradiação, apresentou os menores desempenhos para as
4 tecnologias.

Os resultados obtidos para a Produtividade em 2022 estão disponíveis na Figura
150.
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Figura 150 – Produtividade para Ponta Grossa em 2022.

Fonte: Autoria Própria.

A média da produtividade de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o CdTe
com 107 kWh/kWp, o CIGS com 104 kWh/kWp, o p-Si com 100 kWh/kWp e o m-Si com
94 kWh/kWp. A tecnologia de m-Si teve seu desempenho prejudicado para os 4 primeiros
meses devido ao problema de geração que um de seus sistemas apresentou durante a
manhã, e setembro teve um desempenho baixo para as quatro tecnologias devido à baixa
irradiação do mês.

Os resultados obtidos para a Taxa de Desempenho em 2022 estão disponíveis na
Figura 151.
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Figura 151 – Taxa de Desempenho para Ponta Grossa em 2022.

Fonte: Autoria Própria.

A média do desempenho de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o CdTe
com 72,4%, o CIGS com 70,6%, o p-Si com 68,0% e o m-Si com 64,5%. Para os quatro
primeiros meses, o m-Si teve seu desempenho prejudicado devido aos problemas de geração
que esta tecnologia apresentou durante à parte da manhã.

Os dias em que houve problemas com a geração de energia dos SFVCR em 2023
está apresentado no Quadro 26, sendo que “1” é para dias com dados totalmente ausentes,
“2” para dias em que não há dados para a maior parte do dia e “3” para situações
específicas que serão explicadas em seguida.

Quadro 26 – Dias com problemas na geração de energia dos SFVCR na EPESOL
PG em 2023.

Mês Dia m-Si p-Si CdTe CIGS

1
19 1 1 1 1

20 e 21 2 2 2 2
2 5 1
3 10 até 31 3
4 1 até 4 3
8 26 2

Fonte: Autoria Própria.
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Entre 10 de março e 4 de abril o CIGS apresentou uma geração reduzida,
especialmente na parte da manhã, como pode ser observado na Figura 152, que mostra a
potência do CIGS e do CdTe para os dias 25 de março de 2020 e 17 de março de 2023.

Figura 152 – Curva de geração do CIGS e CdTe para Ponta Grossa em a)25/03/2020
e b) 17/03/2023.

Fonte: Autoria Própria.

A irradiação diária no plano inclinado foram, respectivamente, de 7,7 e 7,8
kWh/m2. É possível perceber que para 2020 o CIGS, apesar de ter sua potência fornecida
limitada a potência do inversor de 1500 W entre as 11:00h e as 13:30h, gera mais energia
que o CdTe, gerando respectivamente 11,0 kWh e 10,1 kWh. Porém, para 2023 acontece
o oposto, sendo que o CIGS gera apenas 8,1 kWh enquanto que o CdTe gera 8,5 kWh.

Na Figura 153 tem-se a média da irradiação no plano inclinado e da energia
gerada para cada tecnologia no campus Ponta Grossa para 2023. Neste ano, dezembro
apresentou 11 dias sem dados e, portanto, foi desconsiderado para a análise.
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Figura 153 – Dados de energia gerada e irradiação para Ponta Grossa para 2023.

Fonte: Autoria Própria.

Para este ano, as tecnologias de m-Si, p-Si, CdTe e CIGS geraram no total,
respectivamente, 5.484,6 kWh, 4.858,9 kWh, 1.687,2 kWh e 1.747,9 kWh de energia,
totalizando 13.778,6 kWh.

Os resultados obtidos para o Fator de Capacidade para 2023 neste campus estão
disponíveis na Figura 154.

Figura 154 – Fator de Capacidade para Ponta Grossa para 2023.

Fonte: Autoria Própria.
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A média do fator de capacidade de cada tecnologia foi, em ordem decrescente,
o CdTe com 13,8%, o m-Si com 13,4%, o CIGS com 13,0% e o p-Si com 12,9%. O
desempenho do CIGS ficou reduzido entre fevereiro e abril, devido a não ter gerado
energia em um dia de fevereiro e o problema que resultou em uma geração reduzida para
21 dias de março e 4 dias de abril.

Os resultados obtidos para a Produtividade em 2023 estão disponíveis na Figura
155.

Figura 155 – Produtividade para Ponta Grossa em 2023.

Fonte: Autoria Própria.

A média da produtividade de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o CdTe
com 100 kWh/kWp, o m-Si com 98 kWh/kWp, o CIGS com 95 kWh/kWp e o p-Si com 94
kWh/kWp. Fevereiro apresentou uma menor produtividade por ter tido a menor irradiação
assim como um menor número de dias. O desempenho do CIGS foi prejudicado em
fevereiro, por ter tido 1 dia sem geração, em março, por ter apresentado 21 dias com uma
geração reduzida, e em abril, por ter apresentado 4 dias com a geração reduzida.

Os resultados obtidos para a Taxa de Desempenho em 2023 estão disponíveis na
Figura 156.
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Figura 156 – Taxa de Desempenho para Ponta Grossa em 2023.

Fonte: Autoria Própria.

A média do desempenho de cada tecnologia foi, em ordem decrescente, o CdTe
com 69,8%, o m-Si com 68,0%, o CIGS com 65,9% e o p-Si com 65,7%. O desempenho
em janeiro de todas as tecnologias ficou abaixo da média por ter havido 1 dia sem geração
e 2 dias sem geração para maior parte do dia para todos os sistemas. O desempenho do
CIGS em fevereiro foi prejudicado por ter tido um dia sem geração e por ter ocorrido
o problema de geração entre 10 de março e 4 de abril, esses meses também tiveram o
desempenho do CIGS prejudicado.

O total de energia gerada por cada tecnologia para cada ano do campus Ponta
Grossa estão apresentados na Figura 157.
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Figura 157 – Energia gerada anual para Ponta Grossa.

Fonte: Autoria Própria.

O total de energia gerada por cada tecnologia até 2023 para m-Si, p-Si, CdTe e
o CIGS foi, respectivamente, 25.889,8 kWh, 23.827,9 kWh, 8.203,8 kWh e 8.748,0 kWh,
totalizando 66.669,5 kWh de energia.

A média anual do Fator de Capacidade para cada tecnologia estão apresentados
na Figura 158.
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Figura 158 – Média anual do Fator de Capacidade para Ponta Grossa.

Fonte: Autoria Própria.

As médias do Fator de Capacidade, levando em consideração todos os meses com
dados válidos foi, em ordem decrescente, o CdTe com 15,6%, o CIGS com 15,2%, o p-Si
com 14,8% e o m-Si com 14,8%. O melhor desempenho do Fator de Capacidade foi obtido
pelo CdTe em abril de 2020 com 22,3%, enquanto que o pior desempenho foi o do p-Si
em setembro de 2022 com 9,7%.

A média anual da Produtividade para cada tecnologia estão apresentados na
Figura 159.
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Figura 159 – Média anual da Produtividade para Ponta Grossa.

Fonte: Autoria Própria.

As médias da Produtividade, levando em consideração todos os meses com dados
válidos foi, em ordem decrescente, o CdTe com 114 kWh/kWp, o CIGS com 111 kWh/kWp,
o p-Si com 108 kWh/kWp e o m-Si com 108 kWh/kWp. O melhor desempenho da
Produtividade foi obtido pelo CdTe em março de 2020 com 163 kWh/kWp, enquanto
que o pior desempenho foi a do p-Si em setembro de 2022 com 70 kWh/kWp.

A média anual da Taxa de Desempenho para cada tecnologia estão apresentados
na Figura 160.
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Figura 160 – Média anual da Taxa de Desempenho para Ponta Grossa.

Fonte: Autoria Própria.

As médias da Taxa de Desempenho, levando em consideração todos os meses com
dados válidos foi, em ordem decrescente, o CdTe com 75,3%, o CIGS com 73,1%, o p-Si
com 71,4% e o m-Si com 71,3%. O melhor desempenho da Taxa de Desempenho foi obtido
pelo CIGS em maio de 2020 com 84,9%, enquanto que o pior desempenho foi o do m-Si
em fevereiro de 2022 com 51,8%.

As temperaturas médias para cada tecnologia, assim como a temperatura
ambiente média, estão disponíveis na Figura 161.
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Figura 161 – Temperatura média para Ponta Grossa.

Fonte: Autoria Própria.

Em ordem decrescente a média da temperatura de cada tecnologia no período
analisado foi, o m-Si com 36,6 ºC, o p-Si com 35,9 ºC, o CdTe com 35,4 ºC e o CIGS com
35,2 ºC. A temperatura ambiente média foi de 21,5 ºC.

No Quadro 27 está representado o desempenho dos SFVCR na EPESOL Ponta
Grossa para cada mês analisado, onde as diferentes tecnologias estão numeradas de 1 a 4.
A numeração foi baseada em qual tecnologia possui o melhor desempenho nos 3 índices
de mérito, em que “1” representa o melhor desempenho e “4” a pior.

Quadro 27 – Comparação de desempenho mensal para as diferentes tecnologias de
SFVCR na EPESOL PG.

Fonte: Autoria Própria.
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No período analisado, a tecnologia que apresentou o melhor desempenho foi o
CdTe, seguido pelo CIGS, o m-Si e finalmente o p-Si. Em outubro, devido aos testes
realizados que limitaram a energia fornecida por todas as tecnologias exceto a de p-Si,
houve uma ordem distinta para quais tecnologias apresentaram o melhor desempenho.
Entre dezembro de 2021 e maio de 2022, o p-Si começou a apresentar um desempenho
superior ao m-Si devido aos problemas de geração que o m-Si apresentou durante este
período. O desempenho do CIGS teve um comportamento distinto para janeiro de 2021,
assim como fevereiro e março de 2023, por ter havido 1 dia sem geração de energia e 21
dias em que ele apresentou uma geração prejudicada, respectivamente.

4.7 COMPARAÇÃO DO DESEMPENHO DAS EPESOL

Para poder analisar e comparar o desempenho dos múltiplos SFVCR
primeiramente será apresentado na Figura 162 o total de energia gerada por cada
tecnologia durante os meses com dados válidos.

Figura 162 – Total de energia gerada para cada EPESOL.

Fonte: Autoria Própria.

No total, foram gerados 365.857 kWh, sendo que as tecnologias de m-Si, p-Si,
CdTe e CIGS geraram, respectivamente, 143.698 kWh, 129.790 kWh, 45.435 kWh e 46.934
kWh.

Em relação ao total de energia gerada por cada EPESOL, a ordem decrescente
foi: Cornélio Procópio com 76.412 kWh, Medianeira com 69.010 kWh, Ponta Grossa com
66.670 kWh, Campo Mourão com 62.109 kWh, Curitiba com 59.367 kWh e Pato Branco
com 32.290 kWh. Esta ordem é similar a ordem de qual EPESOL possuí a maior irradiação
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total no plano inclinado, sendo que apenas Medianeira e Ponta Grossa estão com uma
ordem invertida. O fato de Ponta Grossa ter gerado menos energia que Medianeira apesar
de ter uma maior irradiação pode ser explicado pelo fato de ter apresentado quase três
vezes mais dias com problemas de geração.

Na Figura 163 está apresentado quais tecnologias foram analisadas em
determinado mês para cada EPESOL.

Figura 163 – Quais tecnologias foram analisadas no mês em cada EPESOL.

Fonte: Autoria Própria.

Os meses que foram desconsiderados para a análise foram: Para Campo Mourão
os meses de janeiro de 2022, abril de 2023 e de junho até novembro de 2023. Para Cornélio
Procópio os meses de janeiro e fevereiro de 2020. Para Curitiba os meses de setembro
de 2020, julho de 2023 e a partir de outubro de 2023, porém a tecnologia de p-Si foi
desconsiderada a partir de junho de 2023. Para Medianeira de novembro de 2022 até
janeiro de 2023. Para Pato Branco, os meses de junho até outubro de 2020, de janeiro até
setembro de 2021 e de novembro de 2022 até dezembro de 2023, sendo que em junho de
2022 foi considerado apenas a tecnologia de m-Si. Por último, Ponta Grossa teve apenas
dezembro de 2023 desconsiderado.

No total, foram desconsiderados para a análise 8 meses em Campo Mourão, 2
meses para Cornélio Procópio, 7 meses para o p-Si e 5 meses para as demais tecnologias
em Curitiba, 3 meses em Medianeira e 27 meses em Pato Branco e 1 mês em Ponta Grossa.

No Quadro 28 está apresentado o total de dias analisados em cada EPESOL,
assim como a porcentagem de dias que a respectiva EPESOL apresentou problemas com
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a geração de energia.

Quadro 28 – Total de dias analisados em cada EPESOL e porcentagem de dias que
apresentaram problemas.

Fonte: Autoria Própria.

No Quadro 29 estão indicados a quantidade de dias em que cada EPESOL
apresentou problemas na sua geração, sendo que os casos especiais serão explicados em
seguida. Vale notar que estes dias com erros são os que ocorreram nos meses que foram
analisados.

Quadro 29 – Quantidade de dias com problemas na geração ao longo do
funcionamento de cada EPESOL.

Fonte: Autoria Própria.

Para Campo Mourão, houve 5 dias em que a potência das tecnologias exceto a de
p-Si foram limitadas a uma potência inferior à sua potência nominal devido aos ensaios
realizados a pedido da COPEL. Durante 31 dias o CdTe e o CIGS tiveram uma geração
prejudicada, especialmente o CdTe, como foi explicado na Figura 34.

Para Cornélio Procópio, os ensaios realizados para limitar a potência fornecida
feitos para a COPEL afetaram a geração das tecnologias exceto a de p-Si para 2 dias. O m-
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Si teve sua potência limitada a 1.500 W para 2 dias. Para 338 dias, entre 26 de dezembro
de 2020 e 24 de novembro de 2021, o CIGS teve uma geração de energia reduzida, como
foi explicado na Figura 52. Outro problema apresentado pelo CIGS foi que sua geração
demora para entrar em plena operação no começo do dia, sendo que nos meses de Verão
ela demora cerca de 30 minutos, enquanto que nos meses de Inverno ela demora cerca de
1:30h, como foi apresentado na Figura 53.

Para Curitiba, houve 4 dias que foram afetados pelos testes para limitar a potência
gerada pelas tecnologias de m-Si, CdTe e CIGS. Durante os meses de Outono e Inverno,
os módulos de p-Si criam um sombreamento parcial sobre os módulos de m-Si no começo
do dia, como foi explicado na Figura 75. Outro problema apresentado foi que os módulos
de CIGS demoraram para entrar em plena operação no começo do dia, sendo que nos
meses de Inverno ela demora cerca de 20 minutos, enquanto que nos meses de Verão ela
leva cerca de 1 hora, como foi apresentado na Figura 78.

Para Medianeira os testes realizados a pedido da COPEL afetaram apenas as
tecnologias de m-Si e CIGS, por 4 dias.

Para Pato Branco, as potências do m-Si, CdTe e CIGS foram limitadas ao longo
de 4 dias devido aos ensaios realizados. Para 31 dias, a geração do CIGS foi prejudicada,
tendo uma geração similar ao CdTe apesar de possuir uma potência instalada maior.

Para Ponta Grossa, durante 4 dias as tecnologias de m-Si, CdTe e CIGS foram
afetadas pelos testes que limitaram a potência fornecida. Durante 20 dias um dos sistemas
de m-Si começou a apresentar uma menor geração quando comparado com o outro sistema,
como foi apresentado na Figura 142 e durante outros 103 dias, um dos sistemas de m-Si
apresentou problemas para entrar em plena operação por cerca de 3 horas na parte da
manhã, como foi apresentado na Figura 147. Em relação ao CIGS, durante 24 dias ele
apresenta uma geração reduzida, como foi mostrado na Figura 152.

Na Figura 164 está apresentado os tipos de problemas que cada tecnologia de
cada EPESOL apresentou em determinado mês.
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Figura 164 – Meses em que houve problemas com a geração para cada tecnologia
de cada EPESOL.

Fonte: Autoria Própria.

A seguir será apresentado o desempenho de cada EPESOL para os três índices
de mérito ao longo dos quatro anos de operação.

Na Figura 165 está apresentado o desempenho das quatro tecnologias na EPESOL
de Campo Mourão para o Fator de Capacidade, Produtividade e Taxa de Desempenho
de 2020 até 2023.
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Figura 165 – Desempenho em Campo Mourão de 2020 até 2023 para a) o Fator de
Capacidade; b) a Produtividade e c) a Taxa de Desempenho.

Fonte: Autoria Própria.

A ordem decrescente do desempenho do Fator de Capacidade foi: o CdTe com
17,9%, o CIGS com 17,2%, o p-Si com 16,6% e o m-Si com 16,5%. Para a Produtividade
a ordem foi: o CdTe com 130 kWh/kWp, o CIGS com 125 kWh/kWp, o p-Si com 121
kWh/kWp e o m-Si com 121 kWh/kWp. E para a Taxa de Desempenho ela foi: o CdTe
com 78,9%, o CIGS com 76,0%, o p-Si com 73,3% e o m-Si com 73,1%.

Na Figura 166 está apresentado o desempenho das quatro tecnologias na EPESOL
de Cornélio Procópio para o Fator de Capacidade, Produtividade e Taxa de Desempenho
de 2020 até 2023.
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Figura 166 – Desempenho em Cornélio Procópio de 2020 até 2023 para a) o Fator
de Capacidade; b) a Produtividade e c) a Taxa de Desempenho.

Fonte: Autoria Própria.

A ordem decrescente do desempenho do Fator de Capacidade foi: o CdTe com
18,6%, o m-Si com 17,8%, o p-Si com 17,5% e o CIGS com 16,6%. Para a Produtividade
a ordem foi: o CdTe com 136 kWh/kWp, o m-Si com 130 kWh/kWp, o p-Si com 128
kWh/kWp e o CIGS com 121 kWh/kWp. E para a Taxa de Desempenho ela foi: o CdTe
com 79,1%, o m-Si com 75,7%, o p-Si com 74,3% e o CIGS com 70,8%.

Na Figura 167 está apresentado o desempenho das quatro tecnologias na EPESOL
de Curitiba para o Fator de Capacidade, Produtividade e Taxa de Desempenho de 2020
até 2023.



194

Figura 167 – Desempenho em Curitiba de 2020 até 2023 para a) o Fator de
Capacidade; b) a Produtividade e c) a Taxa de Desempenho.

Fonte: Autoria Própria.

A ordem decrescente do desempenho do Fator de Capacidade foi: o CIGS com
15,1%, o CdTe com 15,1%, o p-Si com 15,0% e o m-Si com 14,8%. Para a Produtividade
a ordem foi: o CIGS com 110 kWh/kWp, o CdTe com 110 kWh/kWp, o p-Si com 109
kWh/kWp e o m-Si com 108 kWh/kWp. E para a Taxa de Desempenho ela foi: o CIGS
com 76,7%, o CdTe com 76,4%, o p-Si com 75,5% e o m-Si com 74,7%.

Na Figura 168 está apresentado o desempenho das quatro tecnologias na EPESOL
de Medianeira para o Fator de Capacidade, Produtividade e Taxa de Desempenho de 2020
até 2023.
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Figura 168 – Desempenho em Medianeira de 2020 até 2023 para a) o Fator de
Capacidade; b) a Produtividade e c) a Taxa de Desempenho.

Fonte: Autoria Própria.

A ordem decrescente do desempenho do Fator de Capacidade foi: o CdTe com
17,5%, o CIGS com 16,6%, o m-Si com 15,9% e o p-Si com 15,8%. Para a Produtividade
a ordem foi: o CdTe com 128 kWh/kWp, o CIGS com 121 kWh/kWp, o m-Si com 116
kWh/kWp e o p-Si com 116 kWh/kWp. E para a Taxa de Desempenho ela foi: o CdTe
com 80,2%, o CIGS com 76,3%, o m-Si com 72,9% e o p-Si com 72,7%.

Na Figura 169 está apresentado o desempenho das quatro tecnologias na EPESOL
de Pato Branco para o Fator de Capacidade, Produtividade e Taxa de Desempenho de
2020 até 2023.
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Figura 169 – Desempenho em Pato Branco de 2020 até 2023 para a) o Fator de
Capacidade; b) a Produtividade e c) a Taxa de Desempenho.

Fonte: Autoria Própria.

A ordem decrescente do desempenho do Fator de Capacidade foi: o CdTe com
17,3%, o p-Si com 16,7%, o CIGS com 16,5% e o m-Si com 16,5%. Para a Produtividade
a ordem foi: o CdTe com 126 kWh/kWp, o p-Si com 122 kWh/kWp, o CIGS com 121
kWh/kWp e o m-Si com 120 kWh/kWp. E para a Taxa de Desempenho ela foi: o CdTe
com 75,7%, o p-Si com 73,2%, o m-Si com 73,0% e o CIGS com 72,3%.

Na Figura 170 está apresentado o desempenho das quatro tecnologias na EPESOL
de Ponta Grossa para o Fator de Capacidade, Produtividade e Taxa de Desempenho de
2020 até 2023.
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Figura 170 – Desempenho em Ponta Grossa de 2020 até 2023 para a) o Fator de
Capacidade; b) a Produtividade e c) a Taxa de Desempenho.

Fonte: Autoria Própria.

A ordem decrescente do desempenho do Fator de Capacidade foi: o CdTe com
15,6%, o CIGS com 15,2%, o p-Si com 14,8% e o m-Si com 14,8%. Para a Produtividade
a ordem foi: o CdTe com 114 kWh/kWp, o CIGS com 111 kWh/kWp, o p-Si com 108
kWh/kWp e o m-Si com 108 kWh/kWp. E para a Taxa de Desempenho ela foi: o CdTe
com 75,3%, o CIGS com 73,1%, o p-Si com 71,4% e o m-Si com 71,3%.

As médias calculadas por tecnologia para cada índice de mérito considerando os
meses em que a respectiva EPESOL possui dados válidos, estão apresentadas no Quadro
30.
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Quadro 30 – Comparação do desempenho entre as diferentes tecnologias de SFVCR.
Índice

de Mérito
EPESOL m-Si p-Si CdTe CIGS

FC [%]

CM 16,5 16,6 17,9 17,2
CP 17,8 17,5 18,6 16,6
CT 14,8 15,0 15,1 15,1
MD 15,9 15,8 17,5 16,6
PB 16,5 16,7 17,3 16,5
PG 14,8 14,8 15,6 15,2

YF
[kWh/kWp]

CM 121 121 130 125
CP 130 128 136 121
CT 108 109 110 110
MD 116 116 128 121
PB 120 122 126 121
PG 108 108 114 111

PR [%]

CM 73,1 73,3 78,9 76,0
CP 75,7 74,3 79,1 70,8
CT 74,7 75,5 76,4 76,7
MD 72,9 72,7 80,2 76,3
PB 73,0 73,2 75,7 72,3
PG 71,3 71,4 75,3 73,1

Fonte: Autoria Própria.

A média entre os seis campus do Fator de Capacidade para o m-Si, p-Si, CdTe e
CIGS, respectivamente foram de 16,0%, 16,1%, 17,0% e 16,2%. Já para a produtividade
as médias foram de 117 kWh/kWp, 117 kWh/kWp, 124 kWh/kWp e 118 kWh/kWp. E
para a Taxa de Desempenho elas foram de 73,4%, 73,4%, 77,6% e 74,2%.

A média entre as quatro tecnologias para o Fator de Capacidade foram,
respectivamente para CM, CP, CT, MD, PB e PG, de 17,0%, 17,6%, 15,0%, 16,5%,
16,7% e 15,1%. Para a Produtividade eles foram de 124 kWh/kWp, 129 kWh/kWp, 109
kWh/kWp, 120 kWh/kWp, 122 kWh/kWp e 110 kWh/kWp. Para a Taxa de Desempenho
eles foram de 75,3%, 75,0%, 75,8%, 75,5%, 73,5% e 72,7%.

Em relação as EPESOL e considerando a média entre as quatro tecnologias, a
que apresentou o melhor desempenho para o Fator de Capacidade e Produtividade foi
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a EPESOL de Cornélio Procópio, com 17,6% e 129 kWh/kWp respectivamente, e a pior
EPESOL a de Curitiba, com 15,0% e 109 kWh/kWp respectivamente. Já para a Taxa
de Desempenho, a melhor EPESOL foi a de Medianeira, com 76,3%, e a pior a de Ponta
Grossa, com 72,9%.

Quanto as tecnologias de SFVCR, considerando a média entre as seis localidades,
elas tiveram a mesma ordem de desempenho para os três índices de mérito, sendo em
ordem decrescente o CdTe com o melhor desempenho, seguido pelo CIGS, o m-Si e o p-Si.

O melhor desempenho para o Fator de Capacidade e Produtividade foi
apresentado pelo CdTe de Cornélio Procópio com 18,6% e 136 kWh/kWp, respectivamente,
enquanto que o menor desempenho foi o do m-Si de Curitiba com 14,8% e 108 kWh/Kwp,
respectivamente. Já para a Taxa de Desempenho o melhor desempenho foi do CdTe de
Medianeira, com 81,0%, e o pior foi o do CIGS de Cornélio Procópio, com 70,9%.

No geral, a tecnologia de CdTe apresentou o melhor desempenho nos três índices
de méritos para todos os campus exceto Curitiba, onde o desempenho do CIGS é levemente
superior.

É importante notar que os desempenhos das EPESOL decresceram a cada ano.
No Quadro 31 estão disponíveis as médias anuais das quatro tecnologias para cada
EPESOL, considerando apenas os meses com dados válidos para calcular a média anual.
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Quadro 31 – Média anual do desempenho das quatro tecnologias de cada EPESOL.
Índice de
Mérito

Ano
EPESOL

CM CP CT MD PB PG

FC [%]

2020 18,3 20,1 16,7 18,9 19,3 17,6
2021 17,4 17,9 14,7 17,7 17,2 15,6
2022 16,0 16,7 14,0 15,0 14,4 13,9
2023 15,7 16,1 14,4 13,8 - 13,3

YF
[kWh/kWp]

2020 134 148 123 138 141 129
2021 126 130 107 129 126 113
2022 116 122 102 109 105 101
2023 115 117 104 101 - 97

PR [%]

2020 78,0 82,2 79,6 81,6 78,6 79,1
2021 77,3 75,4 76,9 79,5 72,2 75,1
2022 73,1 73,5 73,6 71,4 67,6 68,9
2023 69,3 69,8 72,1 68,3 - 67,4

Fonte: Autoria Própria.

Para o Fator de Capacidade, as EPESOL de CM, CP, CT, MD, PB e PB tiveram
uma queda de desempenho entre 2020 e 2023 de, respectivamente, 14,1%, 20,1%, 14,0%,
26,9%, 25,7% e 24,5%. Para a Produtividade, a queda de desempenho foi de 14,1%,
20,5%, 14,9%, 27,2%, 26,0% e 24,8%. Já para a Taxa de Desempenho, ela foi de 11,1%,
15,1%, 9,4%, 16,3%, 11,4% e 14,9%. Vale notar que para o caso de Pato Branco, por não
haver dados em 2023 foi analisado a queda de desempenho entre 2020 e 2022.

Já no Quadro 32 estão disponíveis os desempenhos anuais de cada tecnologia
considerando a média entre as seis EPESOL, sendo que se considera para a média anual
apenas os meses com dados válidos.
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Quadro 32 – Média anual dos desempenhos de cada tecnologia.
Índice de
Mérito

Ano
EPESOL

m-Si p-Si CdTe CIGS

FC [%]

2020 18,2 18,2 19,1 18,5
2021 16,5 16,5 17,5 16,4
2022 14,6 14,7 15,7 14,9
2023 14,5 14,4 15,3 14,5

YF
[kWh/kWp]

2020 133 133 140 136
2021 121 120 128 120
2022 106 107 114 109
2023 105 105 111 106

PR [%]

2020 78,6 78,4 82,4 80,0
2021 75,1 75,0 79,4 74,7
2022 70,0 70,4 75,0 71,4
2023 68,5 67,6 72,2 69,2

Fonte: Autoria Própria.

Para o Fator de Capacidade a queda de desempenho das tecnologias de m-Si, p-Si,
CdTe e CIGS foram, respectivamente, 20,6%, 20,8%, 20,1% e 21,5%. Para a Produtividade
elas foram de 20,9%, 21,2%, 20,5% e 21,9%. Já para a Taxa de Desempenho elas foram
de 12,8%, 13,7%, 12,4% e 13,5%.

Esta queda de desempenho pode ser explicada pelo acúmulo de sujidade sobre
os módulos que levam a uma redução na energia gerada pelos SFVCR, visto que não
foi realizado uma limpeza regular dos módulos desde o começo de sua operação e eles
dependem apenas das chuvas para realizar uma auto limpeza. Esta redução na produção
de energia gerada pode ser observado quando se analisa a curva de energia gerada pelas
tecnologias de filme fino da EPESOL de Ponta Grossa nos dias a) 27/02/2020 e b)
27/01/2023, que está apresentado na Figura 171.
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Figura 171 – Curva de geração das tecnologias de filme fino de CM para a)
27/02/2020 e b) 27/01/2023.

Fonte: Autoria Própria.

O dia 27 de fevereiro de 2020 tem uma irradiação no plano inclinado de 7,5
kWh/m2, enquanto que o dia 27 de janeiro de 2023 tem 7,8 kWh/m2. É possível perceber
a queda na capacidade de gerar energia dos SFVCR visto que, mesmo tendo uma maior
irradiação, o dia de 2023 gera menos energia para ambas as tecnologias quando comparado
com o dia de 2020, sendo que o CdTe gera 9,8 kWh em 2020 e apenas 8,2kWh em 2023,
enquanto que o CIGS gera 10,3 kWh em 2020 e 8,8 kWh em 2023.

Também é possível perceber que em 2020 a energia gerada pelo CIGS entre as
10:30 e 14:00, durante o período de maior irradiação, fica limitada a 1500 W, que é a
potência do inversor. Porém, para 2023, devido a geração reduzida, a energia do CIGS
não chega a 1500 W e, portanto, não sofre este corte na potência gerada.

No Quadro 33 estão as médias das temperaturas de cada tecnologia para cada
EPESOL, considerando os meses com dados válidos.
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Quadro 33 – Temperatura média de cada tecnologia de cada EPESOL.
EPESOL m-Si [ºC] p-Si [ºC] CdTe [ºC] CIGS [ºC]

CM 36,9 37,8 37,7 37,2
CP 35,7 35,4 36,7 31,0
CT 34,0 33,1 34,8 34,5
MD 39,4 38,1 40,8 40,1
PB 37,6 37,6 38,4 37,2
PG 36,6 35,9 35,4 35,2

Fonte: Autoria Própria.

As médias das quatro tecnologias para CM, CP, CT, MD, PB e PG foram,
respectivamente, 37,4 ºC, 34,7 ºC, 34,1 ºC, 39,6 ºC, 37,7 ºC e 35,8 ºC. A maior
temperatura foi de 40,8 ºC do CdTe de Medianeira, enquanto que a menor foi a do
CIGS de Cornélio Procópio com 31,0 ºC.

No geral, a ordem decrescente de temperatura para as tecnologias foram: o CdTe
com 37,3 ºC, o m-Si com 36,7 ºC, o p-Si com 36,3 ºC e o CIGS com 35,9 ºC. Vale notar
que o CdTe em CP teve uma temperatura média bem inferior as demais tecnologias,
sendo uma possível explicação o sensor de temperatura ter se descolado parcialmente do
módulo. Outro fator que pode ter afetado os dados de CP é ele ter sido instalado no topo
de um edifico ao invés de ser instalado no solo com nas demais EPESOL.

É possível perceber o impacto da temperatura no desempenho quando se compara
a diferença na Taxa de Desempenho das tecnologias de filme fino e das tecnologias de silício
durante os meses de Verão e Inverno. Para todas as EPESOL, durante os meses de Verão,
quando a temperatura é maior, a diferença entre o PR desses dois tipos de tecnologia
também é maior, e durante os meses de Inverno esta diferença é menor.

Como exemplo do impacto da temperatura podemos analisar a Taxa de
Desempenho na EPESOL de Medianeira em 2021, comparando as tecnologias de CdTe e
do p-Si, que são as tecnologias que possuem o melhor e pior desempenho respectivamente,
nos meses de junho e dezembro, que são, respectivamente, os meses com a menor
temperatura, de 30,2ºC, e a maior temperatura, de 49,2 ºC. No mês de junho, a Taxa
de Desempenho do CdTe e do p-Si foram de 88,3% e 81,6%, sendo a diferença entre os
dois de 6,5. Já para dezembro, os PR foram de 78,8% e 67,6%, com uma diferença de
11,3. Esses dois meses para esta EPESOL não apresentaram problemas na geração que
poderiam prejudicar o desempenho destas tecnologias.
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5 CONCLUSÕES E DISCUSSÕES

Esse trabalho teve como objetivo a análise do desempenho das EPESOL
instaladas em seis mesorregiões diferentes no estado do Paraná, cada uma tendo quatro
sistemas diferentes que utilizam as tecnologias de m-Si, p-Si, CdTe e CIGS, através do
uso dos 3 índices de mérito Fator de Capacidade, Produtividade e Taxa de Desempenho.
O período analisado foi de janeiro de 2020, até dezembro de 2023, porém alguns meses
foram desconsiderados para a análise devido a problemas com a coleta de dados. Também
foram feitas analises das temperaturas dos módulos de cada mesorregião.

Os dados de irradiação foram obtidos de estações solarimétricas de padrão
SONDA ou padrão LABENS instalados juntos aos sistemas fotovoltaicos e para dias com
dados incompletos ou totalmente ausentes foi utilizado dados da estação solarimétrica
pertencente ao INMET mais próxima para obter os dados de irradiação no plano
horizontal, e utilizando estes dados junto com o software RADIASOL ©foi obtido a
irradiação no plano inclinado dos módulos. Os dados de energia gerada foram obtidos da
memória de massa dos inversores e os dados de temperatura através de sensores instalados
na parte traseira de um dos módulos de cada tecnologia.

A capacidade instalada por tecnologia é de 5,11 kWp para o m-Si, 4,69 kWp
para o p-Si, 1,53 kWp para o CdTe e 1,68 kWp para o CIGS. Como é de ser esperado,
a quantidade de energia gerada por cada tecnologia é proporcional a sua capacidade
instalada e a quantidade de irradiação no plano inclinado do módulo.

As EPESOL que apresentaram a melhor média de irradiação no plano inclinado
foram, em ordem decrescente, Cornélio Procópio, Campo Mourão, Pato Branco,
Medianeira, Ponta Grossa e Curitiba.

Em relação ao desempenho, as EPESOL que apresentaram melhor desempenho
para o Fator de Capacidade e a Produtividade entre as quatro tecnologias foram, em
ordem decrescente, Cornélio Procópio, Campo Mourão, Pato Branco, Medianeira, Ponta
Grossa e Curitiba. Para a Taxa de Desempenho, a ordem decrescente do desempenho foi
Medianeira, Curitiba, Cornélio Procópio, Campo Mourão, Pato Branco e Ponta Grossa.

Nos três índices de méritos os módulos de filmes finos tenderam a apresentar
médias superiores aos módulos de silício cristalinos. As tecnologias que apresentaram o
melhor desempenho, em ordem decrescente e considerando a média do desempenho de
todas as EPESOL, foram: CdTe, CIGS, m-Si e p-Si. As exceções são Cornélio Procópio e
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Pato Branco, onde o CIGS apresentou o pior desempenho, porém isto pode ser explicado
por terem sido as EPESOL onde esta tecnologia apresentou a maior quantidade de dias
com problemas na geração de energia. Cornélio Procópio apresentou 334 dias onde o
CIGS possuiu uma geração reduzida, enquanto que Pato Branco apresentou 31 dias com
geração prejudicada em 2022.

As tecnologias de m-Si e p-Si tiveram o seu melhor desempenho nos três índices
de mérito no campus Cornélio Procópio. O CdTe teve o melhor desempenho para o
Fator de Capacidade e Produtividade em Cornélio Procópio, porém quanto a Taxa de
Desempenho o melhor desempenho foi em Medianeira. O CIGS teve o melhor desempenho
em Campo Mourão para o Fator de Capacidade e Produtividade enquanto que para a Taxa
de Desempenho o melhor desempenho foi em Medianeira.

O Fator de Capacidade e a Produtividade são mais fortemente afetados pela
energia gerada e, portanto, a quantidade de irradiação. Já em relação a Taxa de
Desempenho as perdas ocorridas por temperatura no processo de conversão de energia
impactaram significativamente nos resultados obtidos. Os módulos de filmes finos
apresentam as menores perdas por temperatura, levando estas tecnologias a apresentarem
um desempenho superior aos sistemas de silício cristalino, que possuem um coeficiente de
temperatura maior, especialmente durante os meses de verão. isto ocorre apesar de os
módulos de filme fino apresentarem índices de eficiência de conversão de energia inferiores.

O Fator de Capacidade e Produtividade apresentaram, em geral, os melhores
desempenhos entre os meses de novembro e abril. Já a Taxa de Desempenho tendeu a
apresentar os melhores desempenhos entre maio e agosto.

O Fator de Dimensionamento do Inversor afetou as tecnologias de filme
fino, reduzindo a quantidade de energia que elas seriam capazes de produzir e,
consequentemente, reduzindo seus desempenhos. Isto afetou principalmente os sistemas
de CIGS, que possuem um FDI mais elevado, o que pode ser percebido quando se considera
o desempenho no campus Curitiba, que possui a menor média de irradiação e, portanto,
é o menos afetado pelo FDI. Este é o único campus no qual o desempenho do CIGS é
levemente superior ao do CdTe.

Também é possível perceber que o desempenho das EPESOL decresce a cada
ano, provavelmente devido à falta de limpeza dos módulos, o que leva a eles gerarem
uma menor quantidade de energia. Para o Fator de Capacidade, considerando a média
entre as quatro tecnologias e as seis EPESOL, e levando em consideração apenas os meses
com dados validos, os desempenhos para 2020, 2021, 2022 e 2023 foram, respectivamente
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18,5%, 16,7%, 14,9%, e 14,7%. Para a Produtividade elas foram de 135 kWh/kWp, 122
kWh/kWp, 109 kWh/kWp e 107 kWh/kWp. Já para a Taxa de Desempenho elas foram
de 79,9%, 75,8%, 71,8% e 69,4%.

Para o Fator de Capacidade a ordem decrescente da queda de desempenho para
cada campo de 2020 até 2023, considerando a média entre as quatro tecnologias, foram de
Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Cornélio Procópio, Campo Mourão e Curitiba
com 26,9%, 26,7%, 24,5%, 20,1%, 14,1% e 14,0%, respectivamente. Para a Produtividade
a ordem dos campus foram as mesmas, e os valores foram 27,2%, 27,0%, 24,8%, 20,5%,
14,9% e 14,1%, respectivamente. Para o Taxa de Desempenho a ordem decrescente foi
Medianeira, Cornélio Procópio, Ponta Grossa, Pato Branco, Campo Mourão e Curitiba
com 16,3%, 15,1%, 14,9%, 11,9%, 11,1% e 9,4%, respectivamente.

Considerando a média entre as 6 EPESOL, a ordem decrescente na queda de
desempenho de cada tecnologia entre 2020 e 2023 foram a mesma para os 3 índices de
mérito, com CIGS, p-Si, m-Si e o CdTe. Para o Fator de Capacidade esses valores foram
de 21,5%, 20,7%, 20,6% e 20,1%, respectivamente. Para a Produtividade esses valores
foram de 21,9%, 21,0%, 20,9% e 20,5%, respectivamente. Para a Taxa de Desempenho
esses valores foram de 13,6%, 13,5%, 12,9% e 12,4%, respectivamente.

Vale notar que a queda na geração ao longo dos anos levou as tecnologias de
filme fino a eventualmente não conseguirem alcançar a geração de 1500 W, que é a
potência do inversor, reduzindo o impacto do FDI. A partir de 2022, ele já não influencia
mais o desempenho das tecnologias de filme fino, o que poderia influenciar as quedas de
desempenho destas tecnologias entre 2020 e 2023.

As tecnologias que apresentaram a maior temperatura média durante o período
diurno foi, em ordem decrescente, o CdTe, o m-Si, o p-Si e o CIGS. Essas tecnologias
apresentaram, respectivamente, 37,3 ºC, 36,7 ºC, 36,3 ºC e 35,9 ºC.

Em relação aos campus que apresentaram a maior média de temperatura entre as
quatro tecnologias, a ordem decrescente foi: Medianeira com 39,6 ºC, Pato Branco com
37,7 ºC, Campo Mourão com 37,4ºC, Ponta Grossa com 35,8 ºC, Cornélio Procópio com
34,7 ºC e Curitiba com 34,1 ºC.

A temperatura dos módulos ao longo dos anos foi relativamente consistente, sendo
a maior variação, considerando a temperatura médias entre as quatro tecnologias e os
meses com dados válidos, uma diferença de 2,4 ºC em Campo Mourão, com 37,7 ºC em
2021 e 35,3 ºC em 2022. Em média, a diferença entre um ano e o próximo foi de 1,3 ºC.
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Para trabalhos futuros, se propõem continuar a análise com um maior período
de coleta de dados, permitindo um melhor entendimento do desempenho das diferentes
tecnologias em diferentes mesorregiões. Também seria interessante obter dados referentes
a uma maior quantidade de mesorregiões, não necessariamente apenas do Paraná, e outras
tecnologias para comparação.

ABNT ANEEL BEM CA CC COPEL EMA EPE EPESOL FDI FINEP GCPVS
INMET INPE LABENS LABREN MME ONS PAR PETROBRAS SFVCR SFVI SIN
SONDA STC UTFPR

CdTe CIGS FC G GALB GDIF GDIR GHOR GT OT H HDIF HDIR HHOR

HT OT m-Si ºC PR p-Si Yf
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